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Aufkommen und Verwertung von Verpackungsabfillen in Deutschland im Jahr 2015

Kurzbeschreibung

Nach der EU-Richtlinie 94/62/EG tiber Verpackungen und Verpackungsabfille vom 20.12.1994 in Ver-
bindung mit der Anderungsrichtlinie 2004/12/EG vom 11.02.2004 sind die EU-Mitgliedstaaten ver-
pflichtet, jahrlich tiber Verbrauch und Verwertung von Verpackungen zu berichten. Der Bericht hat auf
der Grundlage der Entscheidung der Kommission vom 22.03.2005 zur Festlegung der Tabellenformate
zu erfolgen (2005/270/EG).

Die Studie bestimmt die in Deutschland in Verkehr gebrachte Menge an Verpackungen (Verpackungs-
verbrauch) fiir die Materialgruppen Glas, Kunststoff, Papier, Aluminium, Weif3blech, Verbunde, Sonsti-
ger Stahl, Holz und Sonstige Packstoffe. Zur Verbrauchsberechnung wurden neben der in Deutschland
eingesetzten Menge von Verpackungen auch die gefiillten Exporte und die gefiillten Importe ermittelt.
Aus der in Verkehr gebrachten Menge von Verpackungen wurde die Menge der in Deutschland ab-
fallre-levanten Verpackungsabfille berechnet, da z.B. Mehrweg- und langlebige Verpackungen erst in
Folge-perioden entsorgt werden.

Zur Bestimmung der Verwertungsmengen und Verwertungswege wurden die vorliegenden Daten von
Verbanden, der Entsorgungswirtschaft und der Umweltstatistik systematisch zusammengetragen und
dokumentiert.

Im Ergebnis wurden im Jahr 2015 18,15 Mio. t Verpackungen verbraucht und fielen als Abfall an. Ge-
genliber dem Bezugsjahr 2014 hat der Verpackungsverbrauch damit um 2,1 % zugenommen. Insge-
samt wurden 17,61 Mio. t Verpackungsabfall verwertet, davon 12,59 Mio. t stofflich und 5,03 Mio. t
energetisch. Zusatzlich wurden 1,88 Mio. t aus dem Ausland importierte Verpackungsabfélle in
Deutschland verwertet.

Abstract

According to EU Directive 94/62 /EC on packaging and packaging waste dated 20.12.1994 in connec-
tion with Directive 2004 /12/EC, EU Member States are obliged to annually report on the consumption
and recovery of packaging. This report shall be prepared on the basis of the Commission’s decision of
22.03.2005 on establishing mandatory table formats (2005/270/EC).

The study determines the amount of packaging put on the market in Germany (packaging consump-
tion) for the material-groups glass, plastics, paper, aluminum, tin plate, other steel, composite materi-
als, wood and other packaging materials. Aside from the packaging used in Germany, the calculation of
the packaging consumption also includes the determination of filled exports and filled imports. The
waste relevant amount of packaging in Germany calculated on the basis of the quantity of packaging
placed on the market, because e.g. reusable and long-life packaging will only be disposed at a later
date.

To determine the amount of recovered packaging and the recovery channels existing data of associa-
tions, the recovery industry and environmental statistics have been systematically compiled and doc-
umented.

The result is that 18.15 M t of packaging were used and accrued as waste in Germany 2015. Compared
to 2014 the packaging consumption increased by 2.1 %. Overall, 17.61 M t were recovered, thereof
12.59 M t material recycling and 5.03 M t energy recovery. In addition, Germany recovered 1.88 M t of
imported packaging waste.
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Abkiirzungsverzeichnis

Alu
Alunova
APME
APV
BAV

BL

BDE
BVSE
CCR
CEWEP
Consultic
Cyclos
DAVR
DIHK
DKR

DS

DSD
Eko-Punkt
EPS

EW

FKN
GDB
GEBR
Gesparec
GGA

GV
GVM
GVO
HAF
HPE
HTP

HV
IFEU

Aluminium

Alunova GmbH, Bad Sackingen

Association of Plastics Manufacturers in Europe, Briissel (heute PlasticsEurope)
Ausschuss flr Produktverantwortung der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall
Bundesverband der Altholzaufbereiter und -verwerter e.V., Koblenz
Branchenldsungen

Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V.
Bundesverband Sekundarrohstoffe und Entsorgung e.V.

Car Compounds Recycling GmbH, Minchen

Confederation of European Waste-to-Energy Plants e.V.

Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH, Alzenau

Cyclos GmbH, Osnabriick

Deutsche Aluminium Verpackung Recycling GmbH, Grevenbroich

Deutscher Industrie- und Handelskammertag, Berlin

Deutsche Gesellschaft fiir Kunststoff-Recycling mbH, KéIn

Duales System

Der Griine Punkt — Duales System Deutschland GmbH, Koln

EKO-PUNKT GmbH, Mdnchengladbach

Expandiertes Polystyrol

Einweg

Fachverband Kartonverpackungen fiir fliissige Nahrungsmittel e.V., Berlin
Genossenschaft Deutscher Brunnen e.G., Bonn

Entsorgungs- und Beratungsgesellschaft fiir die deutsche Recyclingwirtschaft, Rostock
Gesellschaft flr Papierrecycling GmbH, Bonn

Gesellschaft fiir Glasrecycling und Abfallvermeidung mbH, Ravensburg
GroRverbrauch

GVM Gesellschaft fiir Verpackungsmarktforschung mbH, Mainz
Gebinde-Verwertungsgesellschaft der Mineraldlindustrie, Hamburg
Holzabsatzfonds e.V.

Bundesverband Holzpackmittel-Paletten-Exportverpackung e.V., Bonn

HTP — Ingenieurgesellschaft fiir Aufbereitungstechnik und Umweltverfahrenstechnik
Prof. Hoberg & Partner, Aachen

Haushaltsverbrauch

ifeu — Institut fur Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH, Heidelberg
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PET
Petcycle
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PPK
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Pro-PE

Industrieverband Kunststoffverpackungen e.V., Bad Homburg

INFA Institut fir Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management GmbH, Ahlen
Ingenieurgemeinschaft fiir Technischen Umweltschutz, Dresden

Institut fur Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik (Universitat Hannover)

ISD INTERSEROH Dienstleistungs GmbH, Koln bzw. INTERSEROH Aktiengesellschaft zur
Verwertung von Sekundarrohstoffen, Kéln

Interessengemeinschaft der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen Deutschland e.V.
Informationszentrum WeiBblech e.V., Disseldorf

keine Angaben

Kilotonnen bzw. 1.000 t

Kreislaufsystem Blechverpackungen Stahl (KBS) GmbH, Diisseldorf
Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall

Landbell AG, Mainz

Lebensmitteleinzelhandel

Leichtstoffverpackungen (d.h. Aluminium, WeiRblech, Kunststoff, Verbunde)
Mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlage

Miullverbrennungsanlage

Mehrweg

NCG Europe GmbH

Nichteisenmetall

vernachlassigbar gering

Nicht privater Endverbrauch

Packmittel-Ricknahme Agrar, Marke des Industrieverbandes Agrar fiir Packmittelent-
sorgung und Pflanzenschutz (IVA)

PU-Dosen-Recycling GmbH + Co Betriebs-KG, Thurnau
Polyethylen

High Density Polyethylen

Low Density Polyethylen
Polyethylenterephthalat

PETCYCLE E.A.G. GmbH & Co KG, Bad Neuenahr
Privater Endverbrauch

Polyolefin

Polypropylen

Papier, Pappe, Karton

Pharma Recycling Deutschland, Miinchen

PRO-PE GmbH, Riicknahme und Verwertung von Verpackungen, Wittlich
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PS

PVC
ReCarton
Redual
Repasack
RESY
RIGK

SE
Sofres
TUOV
TUV

UBA
VDEH
VDP

VDS
VerpackV
Viw

VIV

VKE

\"AY,

WKI
ZMP

Polystyrol

Polyvinylchlorid

ReCarton GmbH, Wiesbaden

Redual GmbH & Co. KG, Herborn (Duales System der Reclay-Gruppe)

REPASACK Gesellschaft zur Verwertung gebrauchter Papiersdacke mbH, Wiesbaden
Recycling System — Organisation flir Wertstoffentsorgung mbH, Darmstadt

Gesellschaft zur Rickfiihrung industrieller und gewerblicher Kunststoffverpackungen
mbH, Wiesbaden

Selbstentsorgergemeinschaft bzw. Selbstentsorgung
Sofres Conseil, Montrouge
Technischer Uberwachungs-Verein

Erhebung des Statistischen Bundesamtes tiber das Einsammeln von Transport- und Um-
verpackungen und von Verkaufsverpackungen bei gewerblichen und industriellen End-
verbrauchern

Umweltbundesamt, Dessau-RoRlau

Stahlinstitut VDEh im Stahl-Zentrum, Disseldorf

Verband Deutscher Papierfabriken e.V., Bonn

Vereinigung Deutscher Schmelzhitten, Disseldorf
Verpackungsverordnung

Vereinigung flur Wertstoffrecycling AG, Kéln (Heute Reclay Vfw GmbH)
Verwertungsgemeinschaft Industrieverpackungen, Hamburg

Verband Kunststofferzeugende Industrie e.V., Frankfurt

Erhebung des Statistischen Bundesamtes tiber das Einsammeln von Verkaufsverpackun-
gen beim Privaten Endverbraucher

Wilhelm-Klauditz-Institut fir Holzforschung, Braunschweig

Zentrale Markt- und Preisberichtsstelle GmbH, Bonn
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Zusammenfassung

Hintergrund des Projekts ist die Europaische Verpackungsrichtlinie (94/62/EG), die zuletzt durch die
Richtlinie 2004/12/EG geandert wurde (im Folgenden: ,Anderungsrichtlinie®). Artikel 12 Absatz 3 der
Verpackungsrichtlinie begriindet die Berichtspflicht der Mitgliedsstaaten gegeniiber der Europdischen
Kommission.

In der ,Entscheidung der Kommission vom 3. Februar 1997 zur Festlegung der Tabellenformate fiir
die Datenbank gemaf3 der Richtlinie 94/62/EG des Européischen Parlaments und des Rates iiber
Verpa-ckungen und Verpackungsabfille (97/138/EG)“ (im Folgenden: ,alte Kommissionsentschei-
dung") wurde festgelegt, in welcher Weise die Mitgliedsstaaten ihrer Berichtspflicht gegeniiber der
Kommissi-on nachkommen miissen.

Mit der vorliegenden Studie werden die fiir das Jahr 2015 vorzulegenden Daten fiir Deutschland ermit-
telt. Zugleich werden der empirische Hintergrund und das Vorgehen erlautert.

Die Studie bestimmt die in Deutschland in Verkehr gebrachte Menge an Verpackungen (Verpackungs-
verbrauch) fiir die Materialgruppen Glas, Kunststoff, Papier, Aluminium, Weifsblech, Verbunde, sonsti-
ger Stahl, Holz und sonstige Packstoffe. Zur Verbrauchsberechnung wurden neben der in Deutschland
eingesetzten Menge von Verpackungen auch die gefiillten Exporte und die gefiillten Importe ermittelt.
Zur Bestimmung der Verwertungsmengen und Verwertungswege wurden die vorliegenden Daten von
Verbanden, der Entsorgungswirtschaft und der Umweltstatistik systematisch zusammengetragen und
dokumentiert.

Im Ergebnis wurden im Jahr 2015 18,15 Mio. t Verpackungen verbraucht und fielen als Abfall an. Ge-
genliber dem Bezugsjahr 2014 hat der Verpackungsverbrauch damit um 2,1 % zugenommen. Insge-
samt wurden 17,61 Mio. t Verpackungsabfall verwertet, davon 12,59 Mio. t stofflich und 5,03 Mio. t
energetisch. Zusatzlich wurden 1,88 Mio. t aus dem Ausland importierte Verpackungsabfélle in
Deutschland verwertet.

Methoden

Die in dieser Untersuchung auf hohem Aggregationsniveau wiedergegebenen Ergebnisse basieren auf
einer grofden Anzahl von zum Teil sehr detaillierten Einzelstudien. Im Rahmen der vorliegenden Stu-
die fiir das Bezugsjahr 2015 wurde die Ermittlung der flllgutbezogenen Verbrauchsmengen - wie in
der Leistungsbeschreibung des Umweltbundesamtes gewlinscht - in einem vereinfachten Verfahren
ermit-telt.

Ganz allgemein gilt, dass die neue Kommissionsentscheidung die von Umweltbehérden und GVM ent-
wickelte Vorgehensweise in wesentlichen Teilen zum Standard erhebt.

Als weitere Grundlagen wurden hinzugezogen:

» Mitteilung der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 37,

» Die deutsche Verpackungsverordnung (VerpackV) in der geltenden Fassung,

» “Working Document on Packaging Data” des “Committee for the Adaptation to scientific and tech-
nical Progress of Directive 94/62 /EC on Packaging and Packaging Waste” in der Fassung vom
08.07.2002,

» Verschiedene neue Entwiirfe des “Technical Adaptation Committee” (TAC) liber die Abgrenzung
von Verpackungen und Nicht-Verpackungen,

» Richtlinie 2013/2/EU der EU-Kommission vom 7. Februar 2013 zur Anderung von Anhang I der
Richtlinie 94/62/EG des Europaischen Parlaments und des Rates iiber Verpackungen und Verpa-
ckungsabfille.
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Entwicklung des Gesamtverbrauchs

Der Verpackungsverbrauch zur Entsorgung stieg im Jahr 2015 gegentiber 2014 um 2,1 % auf 18,15
Mio. Tonnen. Das entspricht einer Zunahme um 0,38 Mio. Tonnen auf den bisher hochsten ermittelten
Stand.

Besonders stark nahm der Verbrauch in den Materialfraktionen Holz (+ 4,2 %), Kunststoffe (+3,6 %)
und Papier (+ 2,3 %) zu.

Entwicklung des privaten Endverbrauchs

Auch der Verpackungsverbrauch privater Endverbraucher erreichte 2015 mit tiber 8,46 Mio. Tonnen
einen Hochststand.

Im Vergleich zu 2014 stieg der private Endverbrauch von Verpackungen 2015 um 1,4 % bzw. 113 kt.

Wichtige Trends in der Ubersicht

Die Studie stellt wichtige, langfristig wirksame Entwicklungen dar, die sich in den vergangenen zehn
Jahren mafdgeblich auf die Struktur und Héhe des Verpackungsverbrauchs ausgewirkt haben.

Die Zunahme des Verpackungsverbrauchs wird durch verschiedene Faktoren getragen. Wesentliche
Trends sind:

» Der Distanzhandel wurde in den vergangenen Jahren rasant ausgebaut, was sich erhéhend auf das
Aufkommen von PPK-Verpackungen auswirkt.

» Verdnderungen der Distributionsstrukturen bewirken zudem eine Zunahme des Aufkommens von
Transportverpackungen aus Wellpappe.

» Eswerden vermehrt kleinere Fiillgrof3en und/oder vorportionierte Einheiten nachgefragt, was
sich erhohend auf den Verpackungsverbrauch auswirkt.

> Der Aufler-Haus-Verbrauch von Lebensmitteln und Getranken nimmt zu.

» Die Convenience-Orientierung der Endverbraucher in Haushalten und in Gewerbebetrieben bringt
es mit sich, dass den Verpackungen immer mehr Dosier-, Portionierungs- und Handhabungsfunkti-
onen zugewiesen werden.

Definition der Verwertungswege
Die neue Kommissionsentscheidung in Verbindung mit der Anderungsrichtlinie zur EU-Verpackungs-

direktive unterscheidet zwischen verschiedenen Formen der Verwertung:

> Werkstoffliche Verwertung von Materialien,

» Andere Formen der stofflichen Verwertung,

» Energetische Verwertung (z.B. in Zementwerken),

» Verbrennung in Abfallverbrennungsanlagen mit Energieriickgewinnung.

Die organische Verwertung wird explizit der Rubrik ,Andere Formen der stofflichen Verwertung” zu-
geordnet.

Energetische Verwertung in Abfallverbrennungsanlagen

Mit dem Inkrafttreten des neuen Kreislaufwirtschaftsgesetzes am 01.06.2012 wurde die EU-Richtlinie
im deutschen Abfallrecht umgesetzt. In Anlage 2 des KrWG wird unter der Nr. R 1 die ,Hauptverwen-
dung als Brennstoff oder als anderes Mittel der Energieerzeugung"” als Verwertungsverfahren defi-
niert, sofern die in Anlage 2 definierten Energie-Effizienzkriterien erfillt sind (,R1-Kriterium*).
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Damit sind Verpackungen, die in Miillverbrennungsanlagen (MVAs) verbrannt werden, die das R1-Kri-
terium erfiillen, als energetisch verwertet anzusehen.

Bis zum Erhebungsjahr 2011 wurden die Verpackungen, die in Miillverbrennungsanlagen der Beseiti-
gung zugefiihrt werden unabhangig vom Heizwert der Verpackungen und vom Energiertickgewin-
nungsgrad der Verbrennungsanlage in der Berichterstattung gegeniiber der Europadischen Kommis-
sion noch separat ausgewiesen. Seit dem Jahr 2012 findet die entsprechende Aufschliisselung nur
noch in der Herleitung der Werte fiir die einzelnen Materialien statt (Kapitel 4).

Verpackungen aus Glas

Die Bestimmung der Erfassungsmengen der Monoerfassung aus Haushalten orientiert sich an den An-
gaben aller dualen Systeme (eigene Erhebung). Das Statistische Bundesamt weist aus der Erhebung
bei Systembetreibern und Branchenlésungen eine Glasmenge (nach Sortierung) von 1.886,5 kt Glas
aus. Die hier zugrunde gelegte Menge betragt 1.945,5 kt (Verwertung iiber duale Systeme,, Branchen-
l6sun-gen, Mengen aus Sondersammelsystemen).

Hinzu kommt die Verwertung von in Abfiillbetrieben aussortierten Mehrweg-Verpackungen.

Die Gesamtverwertung betrug 2015 2.292,0 kt (nur werkstofflich).
Verpackungen aus Kunststoff

Nach GVM-Erhebung wurden 2015 von den dualen Systemen und Branchenlésungen 1.222,8 kt Alt-
kunststoffe aus Verpackungen einer Verwertung zugefiihrt (einschl. Verbunde auf Kunststoffbasis).
Davon entfallen 1.217,1 kt auf duale Systeme.

Das statistische Bundesamt weist in den Ergebnissen der Erhebung bei Systembetreibern und Bran-
chenlésungen einen Sortieranlagenoutput von 1.230,3 kt Kunststoff aus. Hier sind auch solche Riick-
nahmesysteme enthalten, die nicht den Branchenlésungen nach § 6 Abs. 2 VerpackV zuzurechnen sind.

Hinzu kommt eine Reihe weiterer Riickfithrungswege:

» Gewerbliche Riicknahmesysteme

» Eigenriicknahme im Handel

» Verwertung von Mehrweg-Verpackungen (Verschliisse, Kasten, Flaschen etc.)
» Verwertung von bepfandeten Kunststoff-Einweg-Flaschen

» Verwertung von Transportverpackungen durch beauftragte Dritte des Handels
» Verwertung von Emballagen und Folien aus industriellen Anfallstellen

Die stoffliche Verwertung betrug 2015 1.490 kt (einschl. rohstofflicher Verwertung) und nahm damit
gegeniiber 2014 geringfiigig zu (+ 11 kt).

Weitere 1.546 kt Kunststoffverpackungen wurden 2015 energetisch verwertet. Darin enthalten sind
842 kt Kunststoffverpackungen die aus separater Sammlung energetisch verwertet werden (z.B.
Mischkunststoffe aus der LVP-Fraktion). Hinzu kommt getrennt erfasste Verpackungen, die mit dem
Restmiill in Abfallverbrennungsanlagen mit R1-Status energetisch verwertet werden (704 kt).

Verpackungen aus Papier, Pappe, Karton

Aus der Monosammlung wurden von den dualen Systemen in 2015 ca. 1,1 Mio. Tonnen Verpackungen
einer Verwertung zugefiihrt. Das wiirde bedeuten, dass der Anteil der Verpackungen an der PPK-Mo-
noerfassung 21 % betragt. Das ist unrealistisch niedrig.
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GVM geht vielmehr davon aus, dass der Anteil der Verpackungspapiere an der PPK-Monosammlung
rund 36 Masseprozent betragt, darunter auch Fehlwiirfe von Transportverpackungen.

Nach den vorliegenden Daten wurde die Menge der insgesamt stofflich verwerteten PPK-Verpackun-
gen aus separater Sammlung fiir 2015 auf 7.009 kt beziffert. Dies entspricht etwa 46 % des Altpa-
pieraufkommens in 2015 (15,2 Mio. t).

Weitere 1.124 kt Papierverpackungen wurden 2015 energetisch verwertet, der Grofsteil davon iiber
die Mitverbrennung in Miillverbrennungsanlagen mit R1-Status.

Verpackungen aus Aluminium

Die Erhebung ergab fiir duale Systeme und Branchenlésungen eine Verwertungsmenge von 67,9 kt
Aluminiumverpackungen.

Hinzu kommen Mengen, die durch separate Sammlungen, aus dem Altglas oder in Abfallverbrennungs-
anlagen stofflich zuriickgewonnen werden.

Im Jahr 2015 betrug die werkstoffliche Verwertung von Aluminium aus Verpackungsanwendungen
insgesamt 96,0 kt.

Weitere 4,2 kt Aluminiumverpackungen wurden 2015 in Abfallbeseitigungsanlagen mit R1-Status
energetisch verwertet.

Verpackungen aus WeiBblech

Die Erhebung ergab fiir duale Systeme und Branchenlésungen eine Verwertungsmenge 275,8 kt Weif3-
blech in 2015 (einschliefRlich Weif3blechverbunde).

Hinzu kommen Mengen, die

» durch gewerbliche Riicknahmesysteme gesammelt werden,
» aus dem Altglas sortiert werden,
> aus dem Restmiill (MVAs und MBAs) zuriickgewonnen werden.

Die Gesamtverwertung von Weifdblech betrug 2015 insgesamt 455,7 kt (nur werkstofflich).

Sonstige Stahlverpackungen

Neben Weif3blech werden v.a. Verpackungen aus Feinblech, Schwerblech, Edelstahl und sonstigem
Stahl in Verkehr gebracht. Alle Stahlverpackungen, die nicht in die Kategorie Weifdblech fallen, sind in
dieser Studie unter der Rubrik ,Sonstige Stahlverpackungen“ enthalten.

Die relevanten Verpackungsformen sind Bierfasser (Kegs) und sonstige Edelstahlbehélter, Kabel-
trommeln, Fasser, Kanister, Hobbocks, Stahlpaletten und Stahlumreifungen.

Die Studie beziffert die Verwertung von sonstigen Stahlverpackungen auf 315 kt. Es ist darauf hinzu-
weisen, dass die exakten Verwertungsmengen aufgrund der Vermischung mit Nicht-Verpackungen
kaum zu erheben sind und es sich daher hier um eine Schatzung handelt. Sie beruht auf Plausibilitats-
erwagungen liber

» die Anfallstellen der Stahlverpackungen (unterschieden nach Einweg/Mehrweg, Form und Anwen-
dung),

» die jeweils pro Anfallstelle anfallende Menge und

» die Sortierung aus den Gewerbe- und Industrieabfillen.
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Verbundverpackungen: Fliissigkeitskarton

Uber duale Systeme und Branchenlésungen wurden 2015 129,5 kt Fliissigkeitskarton werkstofflich
verwertet.

Hinzu kommen 0,8 aus der PPK-Monosammlung, die ebenfalls in die werkstoffliche Verwertung gehen.
Die werkstoffliche Verwertung von Fliissigkeitskarton betragt somit insgesamt 130,4 kt.

Weitere 43 kt wurden 2015 in Abfallbeseitigungsanlagen mit R1-Status energetisch verwertet.

Verpackungen aus Holz

Die stoffliche Verwertung von Altholz aus gebrauchten Verpackungen wird auf der Basis von verschie-
denen Studien des Zentrums Holzwirtschaft an der Universitat Hamburg auf 1,36 Mio. Tonnen bezif-
fert. Der Anteil der Verpackungen wurde auf 0,8 Mio. Tonnen geschatzt (jeweils 2015).

Hinzu kommen 2,3 Mio. Tonnen Holzverpackungen, die 2015 energetisch verwertet wurden.
Entwicklung der Verwertung von Verpackungen in der Ubersicht

Die Quote der stofflichen Verwertung hat gegentiiber 2014 um 2,1 %-Punkte abgenommen.
Die werkstoffliche Verwertungsquote fiel gegeniiber 2014 um 1,8 %-Punkte.

Die Quote der Gesamtverwertung (stofflich und energetisch) fiel gegeniiber 2014 um 1,2 %-Punkte.
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Summary

The project is done in the light of the European packaging directive (94/62/EG), which was most re-
cently amended by directive 2004/12/EG (hereafter: “amending directive). Section 12 paragraph 3 of
the packaging directive justifies the member state’s obligation to report to the European Commission.

The “Commission Decision of February,3rd 1997 establishing the formats relating to the database sys-
tem pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and packaging
waste (97/138/EG)“ (hereafter: ,0ld commission decision") determined in which way the member
states have to meet their reporting duties towards the commission.

The report at hand determines the data to be supplied to the Commission by Germany for the year
2015. In addition to that, it explains the study’s empirical foundation and its methodology.

The study determines the amount of packaging put on the market in Germany (packaging consump-
tion) for the material-groups glass, plastics, paper, aluminum, tin plate, other steel, composite materi-
als, wood and other packaging materials. Aside from the packaging used in Germany, the calculation of
the packaging consumption also includes the determination of filled exports and filled imports. To de-
termine the amount of recovered packaging and the recovery channels existing data of associations,
the recovery industry and environmental statistics have been systematically compiled and docu-
mented.

The result is that 18.15 M t of packaging were used and accrued as waste in Germany 2015. Compared
to 2014 the packaging consumption increased by 2.1 %. Overall, 17.61 M t were recovered, thereof
12.59 M t material recycling and 5.03 M t energy recovery. In addition to that, Germany recovered
1.88 M t of imported packaging waste.

Methods

The results of this study are presented highly aggregated but are based on a big number of partially
very detailed individual studies. For the purpose of the study at hand for the reference year 2015 the
determination of filling good based consumption amounts was conducted in a simplified process, as
was requested by the specifications for tenders by the German Federal Environment Agency (UBA).

In general terms, the new commission decision makes the methodology developed by environmental
authorities and GVM in essential parts the new standard.

Further foundations for this study were:

» Statement of the Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 37 (Federal/State Commit-tee
on Waste) ,Anforderungen an Hersteller und Vertreiber im Rahmen der Riicknahme von Verkaufs-
verpackungen, der Hinterlegung der Vollstandigkeitserklarung sowie zur Priifung der Mengen-
stromnachweise durch Sachverstandige nach den §§ 6, 10 u. Anh. I der Verpackungsverordnung*
(“Requirements for producers and distributors in the context of taking-back sales packaging, dec-
larations of completeness and examination of mass flow verification by surveyors according to §§
6, 10 and annex I of the packaging ordinance” - Version of Dec. 2009).

» The German packaging ordinance (VerpackV) in its current version

» The “Working Document on Packaging Data” of the “Committee for the Adaptation to scientific and
technical Progress of Directive 94/62 /EC on Packaging and Packaging Waste” in the version of
08.07.2002

» Various new draft of the “Technical Adaptation Committee” (TAC) on the distinction of packaging
versus non-packaging

» “Commission directive 2013/2/EU of 7 February 2013 amending Annex I to Directive 94/62/EC of
the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste”
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Development of Overall Consumption

Compared to 2014 the packaging consumption for disposal increased by 2.1 % to 18.15 M tin 2015.
This is equivalent to an increase of 0.38 M t and marks the highest yearly amount ever.

Especially the consumption of wood packaging (+ 4.2 %), plastic packaging (+ 3.6 %) and paper pack-
aging (+ 2.3 %) increased.

Development of Private Final Consumer Consumption

With 8.46 M tin 2015, the packaging consumption by private final consumers reached a new high-wa-
ter mark as well.

Compared to 2014, the packaging consumption by private final consumers increased by 1.4 % resp.
1130 kt.

Overview of Important Trends

The study presents important, long-term developments that significantly impacted the structure and
the amount of the packaging consumption in the last ten years. The increase of packaging consumption
results from a variety of factors:

» Long distance trade developed quickly in the recent past, which led to a higher amount of paper
and cardboard packaging.

» Likewise, corrugated cardboard transport packaging consumption is increasing due to changing
distribution structures.

» The demand for small filling sizes and pre-portioned units is rising, which consequently increases
packaging consumption.

» The out-of-home consumption of food and beverages is increasing.

» Final consumers in private households and in businesses are increasingly convenience-oriented.
The producing industry meets new consumer needs by offering increasingly differentiated, innova-
tive products and services that assign an ever increasing variety of functions like dosage, portion-
ing handling to packaging.

Definition of Recovery Channels

The new commission decision distinguishes between several ways of recovery:

» Material recycling

» Other forms of recycling

» Energy recovery (e.g. concrete factories)

> Incineration at waste incineration plants with energy recovery

Organic recycling is explicitly assigned to , other forms of recycling”
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Incineration at Waste Incineration Plants with Energy Recovery

With the commencement of the new law on life-cycle management (Kreislaufwirtschaftsgesetzes -
KrWG) on July 1st, 2012 the EU directive was implemented into the German waste legislation. Annex 2
of the KrWG defines under Nr. R 1 ,the primary use as fuel or as other means of energy production” as
arecovery methods as long as the energy-efficiency criteria detailed in Annex 2 are fulfilled (“R1-Crite-
rion“).

Therefore, packaging incinerated in waste incinerators fulfilling the R1-Criterion have to be consid-
ered as energy recovery.

Until the reference year 2011, packaging recovered in waste incineration plants was separately report-
ed to the European Commission without regard to its caloric value and the energy recovery efficiency
of the incineration plant. Since 2012, the respective breakdown is only used for the date derivation of
the material categories (chapter 4).

Glass Packaging

The assessment of the amount of glass packaging gathered in mono-collections is oriented on our own
data collection that contains reliable data by all dual systems. The survey of system operators and in-
dustry solutions by the Federal Statistical Office states an amount of 1,886.5 kt glass (after sorting).
The amount taken as a basis in our study is 1,945.5 kt (recovery via dual systems, self-take-back, in-
dustry solutions and specialized sorting systems).

Furthermore, the recovery of reusable packaging that has been sorted out by fillers has to be added.

The overall recovery in 2015 amounts to 2,292.0 kt (only material recycling).
Plastic Packaging

According to the GVM survey, 1,222.8 kt of plastic packaging waste have been recovered by dual sys-
tems and industry solutions in 2015 (including plastic-based compounds). Thereof, 1,217.1 kt apply to
dual systems.

The survey of system operators and industry solutions by the Federal Statistical Office states a sorting
facility output of 1,230.3 kt plastics. It also contains take-back systems that are no industry solutions
according to § 6 par 2 VerpackV.

A number of other return-channels have to be added:

» Commercial take-back systems

» Self-take-back by retail / wholesale

» Recovery of reusable packaging (closures, crates, bottles, etc.)

» Recovery of one-way plastic bottles charged with deposit

» Recovery of transport packaging by commissioned third parties in retail and wholesale
» Recovery of containers and films that accrue in industrial companies

Consequently, the recycling of plastics amounted to 1,490 kt in 2015 (including feedstock recycling),
which is a slight increase of 11 kt compared to 2014.

Another 1,546 kt was recovered energetically in 2015. This number includes 842 kt plastic packaging
energetically recovered from separate collections (e.g. mixed plastics in the lightweight packaging col-
lection) and the incineration of non-separately collected packaging from residual waste that has been
incinerated in waste incineration plants that fulfil the R1-criterion (704 kt).

24




Aufkommen und Verwertung von Verpackungsabfillen in Deutschland im Jahr 2015

Paper and Cardboard Packaging

In 2015, 1.1 M t paper and cardboard packaging were recovered by Dual Systems in mono-collections.
This would mean that the percentage of packaging in the paper and cardboard mono-collection is only
21 % which is implausibly low.

Instead, GVM estimates that the percentage of packaging in the paper and cardboard mono-collection
is about 36 %, which also includes erroneously discarded transport packaging.

Based on the available data, we estimated the overall amount of recycled paper and cardboard packag-
ing from separate collections to be 7,009 kt. This is equivalent to 46 % of the overall amount of paper
waste in 2015 (15.2 M t).

Additional 1,124 kt paper and cardboard packaging were recovered energetically in 2015, predomi-
nantly via co-incineration in waste incineration plants that fulfil the R1-criterion.

Aluminum Packaging

The GVM survey results in an amount of 67.9 kt aluminum packaging recovered by dual systems and
industry solutions.

Quantities recycled from separate collections, used glass collection and waste incinerators have to be
added.

Consequently, recycling of aluminum for packaging purposes amounted to 96.0 kt in 2015. Another 4.2
kt aluminum packaging was recovered energetically in waste incineration plants that fulfil the R1-cri-
terion.

Tinplate Packaging

The GVM survey results in an amount of 275.8 kt tinplate packaging recovered by dual systems and
industry solutions (including tinplate-based compounds in industry solutions and dual systems).

Furthermore, quantities have to be added which were collected and materially recycled by commer-
cial take-back systems, sorted out of the glass collection or were recovered in waste incineration
plants

Overall, the recovery of tinplate in 2015 added up to 455.7 kt (only material recycling).

Other Steel Packaging

Aside from tinplate, packaging out of thin sheet, heavy plate and stainless steel and other steel is put
on the market. All kinds of steel packaging not accounted for under tinplate are totalized under the
catego-ry “other steel packaging”.

Relevant packaging types include beer-kegs and other stainless steel containers, cable drums, barrels,
canisters, hobbocks, steel pallets and steel strapping.

The study quantifies the recovery of other steel packaging with 315 kt. It has to be noted that due to
the mixture with non-packaging the exact recovered amount is hard to determine and our result is an
esti-mation based on plausibility checks about

» the points where other steel packaging arises (distinguished into reusable/one-way packaging,
form and application),

» amounts per point where the waste arises,

» sorting- and separation-ability in commercial and industrial waste.
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Compound Packaging: Liquid Packaging Board
In 2015, 129.5 kt of liquid packaging board were materially recycled by Dual Systems and industry so-
lutions.

In addition 0.8 kt from the separate paper and cardboard collection that are materially recycled have
to be considered.

Thus, the recycling of liquid packaging board amounts to a total of 130.4 kt. Additional 43 kt were re-
covered energetically in waste incineration plants that fulfil the R1-criterion in 2015.

Wood Packaging

Based on several studies by the “Zentrum Holzwirtschaft” (Department of Wood Science) of Hamburg
University the recycling of wood waste from used packaging amounts to an estimate of 1.36 M t. The
amount of packaging is an estimated 0.8 M tin 2015.

Furthermore, the energy recovery of 2.3 M t wood packaging has to be added.

Overview on the Development of Packaging Recovery

» The recycling-quota decreased in 2015 by 2.1 %-points compared to 2014.

» In 2015 the quota of material recycling decreased by 1.8 %-points compared to 2014.

» The quota of overall recovery (recycling and energy recovery) decreased by 1.2 %-points com-
pared to 2014.
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1 Einleitung

Hintergrund des Projekts ist die Europdische Verpackungsrichtlinie (94/62/EG), die zuletzt durch die
Richtlinie 2004/12/EG geandert wurde (im Folgenden: ,Anderungsrichtlinie®). Artikel 12 Absatz 3 der
Verpackungsrichtlinie begriindet die Berichtspflicht der Mitgliedsstaaten gegeniiber der Europdischen
Kommission.

In der ,Entscheidung der Kommission vom 3. Februar 1997 zur Festlegung der Tabellenformate fiir
die Datenbank gemaf3 der Richtlinie 94/62/EG des Europaischen Parlaments und des Rates iiber Ver-
packungen und Verpackungsabfille (97/138/EG)“ (im Folgenden: ,alte Kommissionsentscheidung")
wurde festgelegt, in welcher Weise die Mitgliedsstaaten ihrer Berichtspflicht gegeniiber der Kommis-
sion nachkommen miissen.

«

Die , Entscheidung der Kommission vom 22. Marz 2005 zur Festlegung der Tabellenformate [...]
(2005/270/EQG) ist in Kraft getreten (im Folgenden: ,neue Kommissionsentscheidung“). Die endgiiltige
Fassung der Kommissionsentscheidung brachte keine relevanten Anderungen und wurde bereits in
der Studie fiir das Bezugsjahr 2003 vollstandig berticksichtigt.

Ganz allgemein gilt, dass die neue Kommissionsentscheidung die von Umweltbehérden und GVM ent-
wickelte Vorgehensweise in wesentlichen Teilen zum Standard erhebt.

Als weitere Grundlagen wurden hinzugezogen:

» Mitteilung der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 37,

» Die deutsche Verpackungsverordnung (VerpackV) in der geltenden Fassung.

» “Working Document on Packaging Data” des “Committee for the Adaptation to scientific and tech-
nical Progress of Directive 94/62 /EC on Packaging and Packaging Waste” in der Fassung vom
08.07.2002.

» Verschiedene neue Entwiirfe des “Technical Adaptation Committee” (TAC) liber die Abgrenzung
von Verpackungen und Nicht-Verpackungen.

» Richtlinie 2013/2/EU der EU-Kommission vom 7. Februar 2013 zur Anderung von Anhang I der
Richtlinie 94/62/EG des Europaischen Parlaments und des Rates iiber Verpackungen und Verpa-
ckungsabfille

Soweit europaische und deutsche Normen bzw. Definitionen im Widerspruch zueinander stehen,
wurde moglichst die européische Variante zu Grunde gelegt.

Die deutschen Definitionen wurden dann hinzugezogen, wenn die europaischen Begrifflichkeiten Fra-
gen offen lassen oder unkonkret bleiben.

Mit der vorliegenden Studie werden die fiir das Jahr 2015 vorzulegenden Daten fiir Deutschland ermit-
telt. Zugleich werden der empirische Hintergrund und das Vorgehen erlautert.
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2 Ergebnisse in der Ubersicht

Die Tabellen (Tabelle 2-1bis Tabelle 2-3) zeigen die Ergebnisse iiber den Verbrauch und die Verwer-
tung von Verpackungen in den von der neuen Kommissionsentscheidung vorgegebenen Tabellenfor-
maten fiir das Jahr 2015.

Uberdies sieht Artikel 8 der neuen Kommissionsentscheidung vor, dass die Mitgliedstaaten freiwillige
Angaben machen konnen iiber

a) Produktion, Ein- und Ausfuhr leerer Verpackungen,
b) wieder verwendbare Verpackungen und
c) spezielle Fraktionen von Verpackungen, z.B. Verbundverpackungen.

Diese Informationen werden fiir die Ermittlung des Verpackungsverbrauchs ohnehin bendtigt. Das
Umweltbundesamt hat daher entschieden, dass von der Option der freiwilligen Berichterstattung wei-
terhin Gebrauch gemacht wird. Lediglich die Angaben zu wieder verwendbaren Verpackungen werden
nicht mehr benotigt.

Die Darstellung orientierte sich bis 2002 an den alten Tabellenformaten. Die Vergleichbarkeit ist damit
eingeschrankt. In Abstimmung mit dem Umweltbundesamt werden die Ergebnisse nach den alten Ta-
bellenformaten (d.h. fir die Bezugsjahre 1997 - 2002) hier nicht mehr wiedergegeben. Diese Ergeb-
nisse sind z.B. im Bericht fiir das Bezugsjahr 2006 dokumentiert, der auf der Webseite des Umwelt-
bundesamtes eingesehen und heruntergeladen werden kann.

Die Ergebnisse fiir die Bezugsjahr 2003 bis 2008 werden ebenfalls im vorliegenden Bericht nicht mehr
reproduziert. Die Ergebnisse fiir die Bezugsjahre 2009 bis 2014 werden in geeigneten Ubersichtstabel-
len zu Vergleichszwecken wiedergegeben.

Die Ergebnisse fiir das Bezugsjahr 2015 werden im vorliegenden Bericht vollumfanglich und detail-
liert dargestellt.
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Tabelle 2-1:

In Deutschland angefallene und innerhalb Deutschlands oder in einem anderen Staat verwertete oder in Abfallverbrennungsanlagen mit
Energierlickgewinnung verbrannte Verpackungsabfallmengen (2015)

Material
Glas

Kunststoffe

Papier / Karton

Metall

Holz
Sonstige

Insgesamt

Bemerkungen:

Angefallene
Verpackungs-
abfalle

(a)

kt
2.690,2
3.052,2
8.331,2
109,7
837,5
947,2
3.105,4
26,9
18.153,1

Verwertet oder in Abfallverbrennungsanlagen mit Energieriickgewinnung verbrannt durch:

Werkstoffliche
Verwertung
von Materia-

lien

(b)

kt
2.292,0
1.445,7
7.109,0
96,0
770,5
866,5
790,0
0,0
12.503,2

Andere
Formen der
stofflichen

Verwer-

tung

(c)

kt
0,0
44,3
30,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
84,3

Gesamt-
menge stoffli-
che Verwer-
tung

(d)

kt
2.292,0
1.490,0
7.139,0
96,0
770,5
866,5
800,0
0,0
12.587,5

Energetische
Verwertung

(e)
kt
0,0
1.545,8
1.167,0
4,2
0,0
4,2
2.291,5
17,6
5.026,1

Andere For-
men der
Verwertung

(f)

kt
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Verbrennung in
Abfallver-bren-
nungs-anlagen
mit Energie-
rlick-gewinnung

(8)
kt

0,0

10,7

3,2

6,2

0,0

6,2

9,8

3,7

33,6

Gesamtmenge
Verwertung und
Verbrennung in
Abfallver-bren-
nungsanlagen
mit Energierlick-
gewinnung

(h)

kt
2.292,0
3.046,5
8.309,3
106,4
770,5
876,9
3.101,3
21,3
17.647,2

Rate der
stofflichen
Verwertung

(i)
%

85,2
48,8
85,7
87,5
92,0
91,5
25,8

0,0
69,3

Rate der Ver-
wertung oder
Verbrennung
in Abfallver-
brennungsan-
lagen mit
Energieriick-
gewinnung

(k)

%
85,2
99,8
99,7
97,0
92,0
92,6
99,9
79,1
97,2

(1) Weifie Felder: Pflichtangaben. Schatzungen sind zulassig, doch sollten sie sich auf empirische Daten stiitzen und in der Beschreibung der Methodik erldutert werden.
(2) Hell schraffierte Felder: Pflichtangaben, doch sind grobe Schatzungen erlaubt. Diese Schatzungen sollten in der Beschreibug der Methodik erlautert werden.
(3) Dunkel schraffierte Felder: freiwillige Angaben.

(4) Die Angaben zur werkstoffl. Verwertung von Materialien umfassen bei Kunststoffen alles Material, das durch stoffliche Verwertung wieder zu Kunststoff wird.

(5) Spalte (c) umfasst alle Formen der stofflichen Verwertung einschliefdlich der organischen, jedoch ohne die werkstoffliche Verwertung von Materialien.
(6) Spalte (d) muss der Summe der Spalten (b) und (c) entsprechen.
(7) Spalte (f) umfasst alle Formen der Verwertung aufder der stofflichen und der energetischen.
(8) Spalte (h) muss der Summe der Spalten (d), (e), (f), und (g) entsprechen.
(9) Rate der Verwertung bzw. der Verbrennung in Abfallverbrennungsanlagen mit Energiertickgew. fiir die Zwecke von Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 94/62/EG: Spalte (h)/Spalte (a).
(10) Rate der stofflichen Verwertung fiir die Zwecke von Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 94/62/EG: Spalte (d)/ Spalte (a).

(11) Die Daten fiir Holz werden nicht fiir die Bewertung der Zielvorgabe von mindestens 15% des Gewichts fiir jedes Verpackungsmaterial herangezogen, wie dies in Artikel 6 Absatz 1

Buchstabe c der Richtlinie 94/62/EG in der Fassung der Richtlinie 2004/12/EG festgelegt ist.
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Abbildung 2-1: In Deutschland angefallene Verpackungsabfalle im Jahr 2015 (in kt)
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Tabelle 2-2: Zur Verwertung oder Verbrennung in Abfallverbrennungsanlagen mit Energieriickgewinnung in andere Mitgliedstaaten verschickte oder aus
der Gemeinschaft ausgefiihrte Verpackungsabfallmengen (2015)

Verpackungsabfaille - in andere Mitgliedstaaten verschickt oder aus der Gemeinschaft ausgefiihrt zur:

Verbrennung in Abfall-
. Andere Formen der .

Werkstoffliche Verwer- . Energetische Verwer- | Andere Formen der | verbrenn-ungsanlagen

o stofflichen Verwer- . Lo

tung von Materialien tun tung Verwertung mit Energierlick-ge-
& winnung
Material kt kt kt kt kt

Glas 127,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Kunststoffe 226,7 0,0 0,0 0,0 neg.
Papier und Karton 1.391,3 0,0 neg. 0,0 neg.
Aluminium 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Metall Stahl (5) 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Insgesamt 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Holz 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Insgesamt 1.802,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Bemerkungen:

(1) Die Daten in dieser Tabelle beziehen sich ausschliefdlich auf die Mengen, die gemaf den Bestimmungen der Richtlinie 94/62/EG iiber Verpackungen und Verpackungsabfille zu
erfassen sind. Es handelt sich dabei um einen Teildatensatz der bereits in Tabelle 2.1 gemachten Angaben. Die vorliegende Tabelle dient lediglich der Information.

(2) Hell schraffierte Felder: Pflichtangaben, doch sind grobe Schatzungen erlaubt. Diese Schatzungen sollten in der Beschreibung der Methodik erlautert werden.

(3) Dunkel schraffierte Felder: freiwillige Angaben.

(4) Die Angaben zur werkstofflichen Verwertung von Materialien umfassen bei Kunststoffen fiir die Zwecke dieser Entscheidung alles Material, das durch stoffliche Verwertung wieder zu
Kunststoff wird.

(5) nachweisbar ist nur der Export von Verpackungsabfallen aus Weif3blech; Exporte von sonstigen Stahlverpackungen sind nicht berticksichtigt

k.A.: die Menge kann auf der Basis der vorliegenden Daten nicht bestimmt werden, ist aber nicht vernachléssigbar.

neg: die Menge kann auf der Basis der vorliegenden Daten nicht bestimmt werden, ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit vernachldssigbar gering.
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Tabelle 2-3:

von aulRerhalb der Gemeinschaft eingefiihrte und nach Deutschland verschickte Verpackungsabfallmengen (2015)

Zur Verwertung oder Verbrennung in Abfallverbrennungsanlagen mit Energierlickgewinnung in anderen Mitgliedstaaten angefallene oder

Material

Material

Glas
Kunststoffe

Papier und Karton

Aluminium
Metall Stahl
Insgesamt
Holz
Sonstige
Insgesamt
Bemerkungen:

Verpackungsabfille - in anderen Mitgliedstaaten angefallen oder von auBBerhalb der Gemeinschaft eingefiihrt und in den
Mitgliedstaat verschickt zur:

Werkstoffliche Verwer-
tung von Materialien

kt

489,6

neg.

1.387,9

neg.

k.A.

k.A.

neg.

neg.

1.877,5

Andere Formen der stoff-
lichen Verwertung

kt
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Energetische Verwer-
tung

kt
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Andere Formen der Ver-
wertung

kt
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Verbrennung in Abfall-

verbrennungsanlagen

mit Energiertick-gewin-
nung

kt
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

(1) Die Daten in dieser Tabelle dienen lediglich der Information. Sie sind weder in Tabelle 2.1 enthalten, noch konnen sie fiir die Erfiillung der Zielvorgaben durch den betreffenden

Mitgliedstaat beriicksichtigt werden.

(2) Dunkel schraffierte Felder: freiwillige Angaben.
(3) Die Angaben zur werkstofflichen Verwertung von Materialien umfassen bei Kunststoffen fiir die Zwecke dieser Entscheidung alles Material, das durch stoffliche Verwertung wieder zu

Kunststoff wird.

k.A.: die Menge kann auf der Basis der vorliegenden Daten nicht bestimmt werden, ist aber nicht vernachléssigbar.
neg: die Menge kann auf der Basis der vorliegenden Daten nicht bestimmt werden, ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit vernachlassigbar gering.
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Tabelle 2-4: Berechnung der in Deutschland im Jahr 2015 angefallenen Verpackungsabfille (in kt)
Material Pro?lt;l:‘tlon . /. so:s/t-ige _ . /. _ /. _
Ve Import Export Verinde- Verp_ackungs- Imp"ort Exp?rt Verbrauch Nicht Verbr_at'xch
- leer leer T einsatz gefillt gefillt Marktmenge Verpack bereinigt
(e) (f) (g) (h) [ (k)
Glas 3.857,2 451,8 1.427,3 -108,4 2.773,3 825,2 908,4 2.690,2 2.690,2
Kst. rein 3.143,2 988,0 905,4 3.225,7 209,0 3.016,7
Kunststoffe Verb. Kst.-basis 38,7 20,2 23,4 35,5 35,5
insgesamt 3.454,8 1.310,4 1.444,0 -139,3 3.181,9 1.008,2 928,8 3.261,2 209,0 3.052,2
Papier, Pappe rein 7.052,6 2.311,8 1.497,5 7.866,9 17,4 7.849,5
Papier Verb. Papierbasis 379,9 106,2 99,8 386,3 79,0 307,3
Flussigkeitskarton 211,3 8,9 45,8 174,4 174,4
insgesamt 8.850,7 999,3 1.896,3 -309,9 7.643,8 2.426,9 1.643,1 8.427,6 96,4 8.331,2
Alu rein (2) 152,4 40,5 66,4 126,6 39,5 87,1
Aluminium Verb. Alubasis 25,5 7,2 10,1 22,6 22,6
insgesamt 230,1 56,6 119,4 +10,6 177,9 47,7 76,5 149,2 39,5 109,7
WeiRblech rein 401,2 202,7 171,8 432,1 432,1
Weiblech Verb. Weif3bl.-basis 80,1 13,5 24,4 69,3 69,3
insgesamt (1) 530,7 112,8 155,3 -6,9 481,3 216,2 196,2 501,4 501,4
Feinblech / Stahl 430,7 103,0 81,7 -8,6 443,4 97,4 204,7 336,1 336,1
Holz 2.645,6 1.310,6 614,5 -168,5 3.173,2 1.119,5 1.187,4 3.105,4 3.105,4
Kork 2,8 1,7 0,5 0,0 4,0 1,2 0,5 4,7 4,7
Gummi / Kautschuk 3,7 0,0 3,7 0,1 0,9 2,9 2,9
Sonstige Keramik 5,2 0,2 1,5 0,0 3,9 1,4 1,6 3,7 3,7
Textil 7,3 32,2 11,8 -17,9 9,8 8,2 2,2 15,8 0,2 15,6
insgesamt 19,0 34,1 13,8 -17,9 21,4 10,9 5,2 27,1 0,2 26,9
Alle Materialien zusammen 20.018,8 4.378,6 5.752,3 -748,9 17.896,2 5.752,0 5.150,3 18.498,2 345,1 18.153,1

(1) inkl. Aludeckel auf Weif3blechdosen; (2) ohne Aludeckel auf Weif3blechdosen

(d) Produktions- und Verarbeitungsabfille, Lagerbestandsveranderungen, abweichende Materialzuordnung, sonstige Korrekturen (soweit nicht an anderer Stelle bereits beriicksichtigt)
(f) - (g) z.T. sind Importe und Exporte derselben Materialfraktion bereits saldiert

(h) in Verkehr gebrachte Menge bzw. Marktmenge inkl. Haushaltsverpackungen und andere Nicht-Verpackungen

(i) In dieser Rubrik werden Mengen zum Abzug gebracht, die keine Verp. i.S. der Anderungsrichtlinie darstellen, z.B. Gefrierbeutel u.a. Haushaltsverp., langlebige Verpackungen

(k) Verpackungsverbrauch, bereinigt um verpackungsahnliche Nicht-Verpackungen
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3 Abfallaufkommen aus Verpackungen

3.1 Definitionen

Die definitorischen Vorgaben der Richtlinie 2004/12/EG zur Anderung der EU-Verpackungsrichtlinie
(Anderungsrichtlinie) wurden in der vorliegenden Studie beriicksichtigt.

Verpackungsbegriff:

Nach Artikel 3 der Richtlinie 94/62/EG sind Verpackungen folgendermafien definiert: ,,aus beliebigen
Stoffen hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur Handhabung, zur Lieferung und zur Dar-
bietung von Waren, die [...] vom Hersteller an den Benutzer oder Endverbraucher weitergegeben wer-
den.”

Diese Definition wurde in die deutsche Verpackungsverordnung iibernommen (VerpackV § 3 Abs. 1
Nr. 1).

Der nach § 21 der Richtlinie 94/62 /EG eingesetzte Ausschuss zur Konkretisierung des Verpackungs-
begriffs hat ein Arbeitspapier vorgelegt, welches einige Abgrenzungskriterien zwischen Verpackungen
und Nicht-Verpackungen anhand von Beispielen illustriert1. Die Definitionen des Ausschusses wurden
in wesentlichen Teilen in die Anderungsrichtlinie aufgenommen, ebenso die im Anhang 1 der Ande-
rungsrichtlinie aufgefiihrte Liste von Beispielen.

Auch die Vorgaben der neuen Richtlinien 2013 /2/EU wurden in der vorliegenden Studie beriicksich-
tigt.2

Fiir die vorliegende Studie hatte dies vor allem in folgenden Punkten Auswirkungen:

» Pflanzentopfe, in denen die Pflanzen bis zum Ende Ihrer Lebensdauer verbleiben (z.B. Krauter-
topfe, Blumentopfe),

» Einwegbestecke und -riihrgerite etc. und

» Dosen fiir Grab- und Teelichter aus Kunststoff bzw. Aluminium

In anderen Fillen hat die Anderungsrichtlinie die bisherige deutsche Praxis im Wesentlichen bestitigt.
Nicht als Verpackungen wurden gewertet:

» ,Haushaltsverpackungen“ (im Privatbereich genutzte Verpackungen wie Einweggeschirr, Haus-
haltsfolien, Geschenkpapier, etc.),

» Sicke und Beutel fiir Wertstoffsammlungen,

» Silikonisierte Gegenlagen fiir Klebeetiketten (vgl. Artikel 1 Abs. 1 Nr. 1 Anstrich iii der Anderungs-
richtlinie),

» Langlebige Verpackungen mit Aufbewahrungsfunktion (z.B. Hartkunststoffboxen fiir Datentrager).

1 European Commission, Committee for the Adaptation to Scientific and Technical Progress of Directive 94/62/EC on Packag-
ing and Packaging Waste: “Working Document on Packaging Data”, Briissel, Juli 2002

2Vgl.S. 15
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Als Verpackungen wurden einbezogen:

» Versandhiillen fiir Zeitschriften, Bilicher, Prospekte, Kataloge und Muster,

» Hiilsen, Spulen und Trommeln aus Papier, Kunststoff, Holz und Stahl,

» Pflanzentopfe, in denen die Pflanze wahrend ihrer Lebenszeit nicht verbleibt,
» Schmuckdosen (z.B. als Verkaufsverpackung von Keksen),

» Verpackungen von Warenproben.

Nach Anhang V 2a) der VerpackV werden Klarsichtfolien um CD-Hiillen als Verpackungen eingestuft.
Daraus wurde der Umkehrschluss gezogen, dass die Hartkunststoffboxen fiir CDs, DVDs etc. keine Ver-
packungen darstellen3. Ab dem Bezugsjahr 2009 wurden die Hartkunststoffboxen fiir Datentrager
ebenso wie andere langlebige Verpackungen nicht mehr in den Verpackungsverbrauch einbezogen.

Gegliedert nach der Begriffssystematik der deutschen Verpackungsverordnung sind im hier dokumen-
tierten Gesamtverbrauch folgende Verpackungen enthalten:

» Verkaufsverpackungen,

» Umverpackungen,

» Transportverpackungen,

» Verpackungen schadstoffhaltiger Fiillgiiter,

» Mehrwegverpackungen,

» Einwegbestandteile der Mehrwegverpackungen.

Verbunde:

Die Anderungsrichtlinie schreibt keinen konkreten Gewichtsprozentsatz zur Verbundabgrenzung vor
(Artikel 2 Abs. 1 Nr. a). In der vorliegenden Untersuchung wurden Verbunde nach der in der VerpackV
verankerten 95/5-Regel eingeordnet, d.h. Monomaterialien miissen zu mindestens 95 % aus einem
Hauptmaterial bestehen. Insofern wurden die Vorgaben der Anderungsrichtlinie in diesem Punkt kon-
kretisiert.

Von Bedeutung sind v.a. folgende Verbundtypen:

» Flissigkeitskarton,

» Papier/Alu- und Papier/Kunststoff-Verbunde,

» Wachspapier,

» Laminattuben,

» Kunststoff/Alu- und Kunststoff/Papier-Verbunde,
» Beschichtete Alu-Schalen,

» Flaschenkapseln mit PE-Anteil,

» Aluverschliisse mit Dichtmassen,

» Alubdnder mit Beschichtungen,

» Durchdriickpackungen,

» Weifdblech-Getrankedosen mit Aludeckel,

» Weifblechverschliisse (Kronkorken und Bajonettverschliisse) mit Dichtmassen.

3Vgl. die Diskussion in Flanderka/Stroetmann (2009), S. 77
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Verbunde wurden nach ihrem Hauptmaterial der jeweiligen Materialgruppe mit ihrem vollen Gewicht
zugeordnet.

Alle Bestandteile von Packmittelkombinationen, die keine Verbunde darstellen, wurden konsequent
den Materialgruppen zugeordnet. Dies bedeutet z.B., dass Papieretiketten auf Glasflaschen der Materi-
algruppe Papier zugerechnet wurden, auch wenn sie bei der Entsorgung in die Materialfraktion Glas
gelangen.

3.2 Methoden

Die in dieser Untersuchung auf hohem Aggregationsniveau wiedergegebenen Ergebnisse basieren auf
einer grofden Anzahl von zum Teil sehr detaillierten Einzelstudien, die auf der Grundlage der jahrelan-
gen Beschiftigung von GVM mit dem quantitativen Einsatz und Verbrauch von Verpackungen in
Deutschland entstanden sind.

Dabei beschaftigt GVM sich mit jeweils drei Ebenen des Verpackungsaufkommens (zur konkreten Be-
rechnung vgl. Tabelle 2-4)

» Inlandsproduktion der Packmittel,
» Verpackungseinsatz Inland (fiir die Verpackung von Fiillgiitern in Deutschland),
» Verpackungsverbrauch im Inland.

Der Berechnungszusammenhang ist folgender:
1. Produktion von Verpackungen
+ Import von Leerverpackungen
./. Export von Leerverpackungen
= Verpackungseinsatz im Inland (Brutto)
./. Konfektionierungs- und Abpackverluste
./. Lagerbestandsveranderungen beim Abfiiller
2. =Verpackungseinsatz im Inland (Netto)
+ Import gefiillter Packmittel
./. Export geftllter Packmittel
3. =Verpackungsverbrauch im Inland (Netto)

Fiir die Validitit der Ergebnisse ist wesentlich, dass in beiden Teilen der Berechnung voneinander un-
abhiangige Datenbasen benutzt werden. Schnittstelle zwischen den beiden Berechnungen ist der Ver-
packungseinsatz bzw. die Marktversorgung mit Leerpackmitteln.
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Feststellung der Gesamtmengen (,,von oben"):

Fiir die Berechnung des Verpackungseinsatz brutto ,von oben, werden im Wesentlichen die Daten
von der Verpackungsproduktion, aus der Bundesstatistik zugrunde gelegt. Obgleich die Verladsslichkeit
der Mengenangaben durch verschiedene Umstellungen sowohl der Produktions- als auch der Aufden-
handelsstatistik seit 1993 abgenommen hat, sind die Erhebungen des Statistischen Bundesamtes
durch die ndherungsweise erreichte Vollstindigkeit als Gegencheck unverzichtbar. Zur kompetenten
Nutzung dieses Datenfundus ist viel Hintergrundinformation erforderlich. Daher wurden Angaben von
Instituten, Verbdnden und Herstellern ergdnzend oder korrigierend herangezogen. GVM unterhalt eine
Datenbank, die die jahrliche Entwicklung von Produktion und Aufdenhandel aller Packmittel erfasst
(Datenbank Marktversorgung Leerpackmittel).

Erhebung der Branchenaufgliederung (,,von unten"):

Will man die strukturellen Bewegungen am Packmittelmarkt genau verfolgen, so ist dies nur mit einer
filllgutbezogenen Analyse moglich.

Der wichtigste Teil der Arbeit von GVM gilt daher der Ermittlung des Verpackungsverbrauchs fiir die
einzelnen Fillgiiter. Hierzu wird auf die Abschnitte 3.4 - 3.5 verwiesen.

3.3 Differenzierte fiillgutbezogene Marktforschung fiir das Bezugsjahr 2015

Flir das Bezugsjahr 2015 wurden wieder inhaltliche Schwerpunkte der flillgutbezogenen Marktfor-
schung gesetzt:

» Die Packmittelstruktur im Bereich der haushaltsnah anfallenden Verkaufsverpackungen, insbeson-
dere der verpackten Importe in ca. 600 Fiillgutsegmenten des LEH-Sortiments wurde umfassend
iiberarbeitet.

» Das Packmittelaufkommen in industriellen Anfallstellen war erneut Schwerpunkt der Untersu-
chung. Der gewerbliche Verbrauch der einzelnen Produkte wurde detailliert iberarbeitet. Die
Packmittelstruktur des gewerblichen Verbrauchs wurde in vielen Fallen neu gewichtet.

» Die Ergebnisse der vorliegenden Studie ,Einweg- und Mehrwegverpackung von Getranken (Be-
zugsjahr 2015)“ wurden in die vorliegende Studie vollstdndig eingearbeitet (Umsetzung auf die
Packmitteltonnage). Uber die Massengetrianke hinaus waren diese Ergebnisse auch im Hinblick auf
Milcherzeugnisse (Pasteurisierte Konsummilch, Milchmischgetrdnke etc.) von grofder Bedeutung.

» GVM unterhalt seit drei Jahrzehnten das sogenannte Verpackungspanel, eine jihrliche Erhebung
des Verpackungseinsatzes fiir wichtige Fiillgiiter im Nahrungs- und Genussmittelbereich. Die Er-
gebnisse der Verpackungspanels wurden vollumfanglich in die Datenbasis der vorliegenden Studie
eingearbeitet.

> Inden letzten Jahren wurden weitere bedeutende Einsatzgebiete fiir Verpackungen wiederholt
untersucht, unter anderem: Versandhandel, Tragetaschen, Bauchemie, Baustoffe und Baubedarfs-
artikel, Hygienepapiere, Frischobst, Frischgemiise, Milcherzeugnisse, Medizinischer Bedarf, Pa-
pier- und Biiroartikel, Spielwaren, Gartengerate, Stifdwaren und Knabberartikel, Fleisch- und
Wurstwaren, Kise, Mobel, Grofdverbrauch Nahrmittel, Serviceverpackungen, gekiihlte Ware, Un-
terhaltungselektronik, DV-Gerate, Haushaltsgrofdgerate, Transportverpackungen Wein und Sekt,
Mihlenerzeugnisse, Gewiirze, Backmittel und Backgrundstoffe, Tiefkiihlkost, Arznei- und Gesund-
heitsmittel, Kfz-Ersatzteile, Trockenfertiggerichte, Haushaltswaren.
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» Ein Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung war erneut der Bereich der Versandhandels-
verpackungen. Die Marktmenge, die Einsatzgewichte und die Packmittelstruktur von Versand-
handelsverpackungen wurden vollstandig neu iiberarbeitet. Der Markt wurde noch differenzierter
als bisher nach Branchen aufgegliedert (z.B. Haushaltswaren, Textilien und Bekleidung, Elektroge-
rate, Lebensmittel, etc.). Dabei wurde nicht nur auf den Versandhandel an Haushalte sondern auch
auf den Versandhandel an gewerbliche Endverbraucher abgestellt. Neben den Hauptpackmitteln
wurden auch die Innenverpackungen (z.B. Seidenpapier) detailliert untersucht.

» Fiir die vorliegende Studie wurde die Packmittelstruktur in zahlreichen, neuen Fiillgutsegmenten
detailliert iberarbeitet. Das Packmittelaufkommen war bislang nicht oder zusammengefasst mit
anderen Fiillgutsegmenten oder nur als Restabschatzung berticksichtigt. Grundlegend neu bearbei-
tet wurden u.a.:

- Fruchtsaft

- Fruchtnektar

- Molkepulver

- Milchzucker

- Milcheiweifderzeugnisse

- Butterreinfett

- Rostkaffee

- Rostkaffee, Pads

- Rostkaffee, Kapseln

- Kartoffeln, industrieller Verbrauch

- Frischgemiise, industrieller Verbrauch

- Frischteige, gekiihlt, Haushaltverbrauch

- Frischteige, gekiihlt, GrofRverbrauch

- Fettglasurmassen, Grofdverbrauch

- Kuverturen, Grof3verbrauch

- Nahrungsergianzungsmittel zur Gewichtsreduzierung
- Frischsalate, Rohkost portioniert, Haushaltsverbrauch
- Frischsalate, Rohkost portioniert Grofdverbrauch
- Gartenschlauche u. Zubehor

- Hollywoodschaukeln

- Auflagen fiir Gartenmobel

- Sonnen- und Gartenschirme

- Blattglanzmittel

- Stabfeuerzeuge

- Feuerzeuge ohne Einweg

- Damen- und Herrenpullover, -sweatshirts
- Damenjacken, -méntel

- Damenanzlige, -kostiime

- Damenhosen

- Damenkleider und -rocke

- Damenblusen, -hemden

- Sonstige Damenoberbekleidung

- Herrenjacken, -méntel

- Herrenanziige

- Herrenhosen
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- Sonstige Herrenoberbekleidung

- Oberbekleidung fiir Klein- und Kleinstkinder
- Skibekleidung

- Kopfbedeckungen

- Gardinen und Vorhinge, Meterware

- andere Stoffe, Meterware

- Stoffe, Meterware, Grofdverbrauch

- Feuerwerk, Batterien

- Feuerwerk, Raketen

- Feuerwerk, Knallprodukte

- Feuerwerk, Sortiment

- Feuerwerk, gewerblich

- Fest- und Karnevalartikel aus Papier
- Fest- und Karnevalartikel aus sonstigen Stoffen
- Regenschirme

- Videotuner, Satelliten-, Kabelreceiver
- Videoaufzeichnungs- und Abspielgerate
- Camcorder, Action Cams

- Media Gateways

- Elektrische Kerzen

- Smartwatches

- Fitnessarmbander

- Siphongarnituren u. Zubehoér

- Markisen, Sonnensegel

- Dach- und Dachdichtungsbahnen

- Karrosserieteile

- Kraftfahrzeuge

- Sprengstoff, gewerblich

- Zigarettentabak

- Pfeifentabak

- Wasserpfeifentabak

- Kohle fiir Wasserpfeifen

- Kau-, Schnupftabak

- E-Zigaretten

- Liquids fiir E-Zigaretten

- Liegenpapiere

- Staubsaugerbeutel aus Vliesstoff

- Staubsaugerfilter

- Trinkhalme Haushaltsverbrauch

- Trinkhalme Grofdverbrauch

- Trinkhalme als Haushaltsverpackung
- Kartographische Erzeugnisse

- Wascheklammern

- Duschvorhange

- Abfalleimer

- Wasserfilter Haushaltsverbrauch

- Kleiderbiigel
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- Sterilisationsapparate

- Beatmungsmittel

- Medizinische Einwegdecken

- Nicht mobilisierende Reha-Technik

- Laborbedarfsgegenstdnde aus Glas

- Laborbedarfsgegenstinde aus Kunststoff
- Fliissignahrung

- Sondennahrung

- Gefrierschutzmittel

- Streusplit

34 Datenbanken

Als Hilfsmittel zur Strukturierung der Ergebnisse unterhdlt GVM drei Datenbanken, die 1991 aufge-
baut wurden und seitdem systematisch aktualisiert werden:

Datenbank zur Entwicklung des Fiillgutverbrauchs

Die Datenbank ist abgeleitet aus der Produktions- und Aufienhandelsstatistik des statistischen Bun-
desamtes und durch andere statistische Quellen (z.B. AMI, BMVEL, IRI) sowie z.B. Angaben von Ver-
banden, erganzt worden. Sie dient der Ermittlung der Marktversorgung mit Fiillgiitern und als Basis
zur Berechnung des Fiillgut bezogenen Verpackungsverbrauchs.

Datenbank zur Entwicklung der Packmittelgewichte

Von GVM werden regelmafdig Muster aller wichtigen Packmittel aus den verschiedenen Geschaftsty-
pen gekauft, analysiert und ausgewogen. Die genaue Bestimmung der Packmittelgewichte ist fiir die
Berechnung der exakten Abfallmenge wesentlich. In der Datenbank Packmittelmuster erfasst GVM ca.
38 Tsd. Packmittelmuster.

Datenbank Marktmenge Verpackungen

Diese Daten flief3en in der GVM-Datenbank Marktmenge Verpackungen zusammen, deren Auswertung
zu den vorliegenden Ergebnissen wesentlich beigetragen hat.

3.5 Angefallene Menge von Verpackungsabfallen

Die auf den Markt gebrachten Verpackungen werden durch den Verpackungsverbrauch beschrieben.

Gemaf? Tabelle 1 der neuen Kommissionsentscheidung ist die angefallene Menge von Verpackungsab-
fallen zu dokumentieren. Es wird vereinfachend angenommen, dass der Verbrauch die anfallende
Menge hinreichend wiedergibt.

Insbesondere wurde in Ubereinstimmung mit der Leistungsbeschreibung auf die Ermittlung der Ver-
luste von Mehrwegverpackungen verzichtet. Stattdessen wurde ab dem Bezugsjahr 2010 vereinfa-
chend angenommen, dass Verluste in Hohe des Zukaufs anfallen.

Auch fiir langlebige Verpackungen wurde ab dem Bezugsjahr 2010 unterstellt, dass sie im jeweiligen
Bezugsjahr in der Menge anfielen, in der sie auf den Markt gebracht wurden. Langlebige Verpackungen
haben heute fiir den Verpackungsverbrauch allerdings kaum noch Bedeutung, weil grofe Teile davon
nach aktuellem Definitionsstand keine Verpackungen mehr darstellen (z.B.: CD-Hiillen).
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3.6 Entwicklung des Verpackungsverbrauchs
3.6.1 Entwicklung des Gesamtverbrauchs

War die Entwicklung des Verpackungsverbrauchs im Jahr 2009 noch von der Rezession gekennzeich-
net, so standen in 2010 und 2011 die Zeichen auf wirtschaftliche Erholung und Normalisierung. Die
Entwicklung seit 2012 war dagegen kaum noch von konjunkturellen Faktoren sondern von Verdnde-
rungen im Verbraucherverhalten gepragt.

Der Verpackungsverbrauch zur Entsorgung stieg im Jahr 2015 gegentiber 2014 um 2,1 % auf
18,15 Mio. Tonnen. Das entspricht einer Zunahme um 0,38 Mio. Tonnen auf den bisher hochsten er-
mittelten Stand.

Tabelle 3-1: Entwicklung des Verpackungsverbrauchs zur Entsorgung 2010 bis 2015

2010

2011 2014

2015 2015 vs. 2014

Material

kt kt kt kt kt kt kt % kt

Glas 2.856,6 2.711,8 2.669,7 2.758,0 2.748,3 2.690,2 -58,1 -2,1 -166,4

Kst. rein 2.592,2 2.662,7 2.746,4 2.841,8 29111 3.016,7 | 105,6 3,6 424,5
Kunst- .

Verb. Kst.-basis 28,6 27,4 29,4 31,5 34,5 35,5 1,0 2,9 6,9
stoffe

insgesamt 2.620,8 2.690,1 2.775,8 2.873,3 2.945,6 3.052,2 106,6 3,6 431,4

Papier, Pappe rein 6.246,3 6.804,4 6.870,3 7.365,7 7.668,1 7.849,5 181,4 2,4 | 1.603,2

Verb. Papierbasis 185,2 193,8 284,7 296,1 301,8 307,3 5,5 1,8 122,1
Papier

Flussigkeitskarton 202,6 198,0 191,9 177,1 178,9 174,4 -4,5 -2,5 -28,2

insgesamt 6.634,1 7.196,2 7.346,9 7.838,9 8.148,8 8.331,2 182,4 2,2 | 1.697,1

Alu rein (2) 70,1 73,1 75,7 80,0 87,8 87,1 -0,7 -0,8 17,0
::L‘n”:" Verb. Alubasis 17,8 17,5 17,3 17,7 19,6 26| 30 15,3 4,8

insgesamt 87,9 90,6 93,0 97,7 107,4 109,7 2,3 2,1 21,8

WeiBblech rein 391,4 401,3 418,1 421,9 419,8 432,1 12,3 2,9 40,7
WeiB- | Verb. WeiRbl.-ba- 77,0 76,8 74,2 75,0 72,2 693 | -29 40| 77
blech sis

insgesamt (1) 468,4 478,1 492,3 496,9 492,0 501,4 9,4 1,9 33,0
Feinblech / Stahl 253,4 264,7 295,8 295,6 328,8 336,1 7,3 2,2 82,7
Holz 2.109,9 2.549,7 2.791,3 2.743,2 2.9814 3.105,4 | 124,0 4,2 995,5

Kork 3,2 2,8 2,7 3,3 4,5 4,7 0,2 4,4 1,5

Gummi / Kaut- 3,3 3,5 2,8 2,6 2,8 29| o1 3,6 -0,4

schuk
Sons-
tige Keramik 2,5 2,9 2,6 3,5 3,6 3,7 0,1 2,8 1,2

Textil 12,0 12,2 13,3 13,9 14,5 15,6 1,1 7,6 3,6

insgesamt 21,0 21,4 21,4 23,3 25,4 26,9 1,5 5,9 5,9
Alle Materialien zusammen 15.052,1 | 16.002,6 16.486,2 | 17.126,9 | 17.777,7 18.153,1 | 375,4 2,1 | 3.101,0

(1) inklL Aludeckel auf Weifsblechdosen
(2) ohne Aludeckel auf Weifsblechdosen

2015 vs. 2009

%
-5,8
16,4
24,1
16,5
25,7
65,9

-13,9
25,6
24,3
27,0
24,8

10,4

-10,0

7,0
32,6
47,2
46,9

-12,1
48,0
30,0
28,1

20,6
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Tabelle 3-2: Entwicklung des Verpackungsverbrauchs zur Entsorgung 1991 bis 2015
1995 2005 2010
Verbrauch Glas 4.440,2 3.885,3 3.758,2 2.8785 | 2.711,8 | 2.807,1 | 2.758,0 2.748,3 2.690,2
kg/Kopf 55,5 47,6 45,7 34,9 33,2 34,9 34,2 33,9 32,9
Verbrauch WeiRblech 818,3 737,3 729,2 534,4 478,1 503,0 496,9 492,0 501,4
kg/Kopf 10,2 9,0 8,9 6,5 58 6,3 6,2 6,1 6,1
Verbrauch Aluminium 101,9 84,1 97,0 83,5 90,6 95,7 97,7 107,4 109,7
kg/Kopf 1,3 1,0 1,2 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3
Verbrauch Kunststoffe 1.641,8 1.555,6 1.781,4 | 23679 | 2.690,1 | 28367 | 28733 2.945,6 3.052,2
kg/Kopf 20,5 19,0 21,7 28,7 32,9 35,3 35,6 36,4 37,4
Verbrauch Papier 5.573,7 5.177,2 5.998,5 6.658,1 | 6.998,2 | 7.087,1 | 7.661,8 7.969,9 8.156,8
kg/Kopf 69,7 63,4 73,0 80,7 85,6 88,1 95,0 98,4 99,9
::rrtzr:“h Flussigkeits- 193,0 198,5 218,1 238,2 198,0 185,3 177,1 178,9 174,4
kg/Kopf 2,4 2,4 2,7 2,9 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1
Verbrauch Sonstige 2.609,9 2.228,5 2.668,3 27099 | 2.8358 | 3.071,7 | 3.062,1 3.3356 3.468,4
kg/Kopf 32,6 27,3 32,5 32,9 34,7 38,2 38,0 41,2 42,5
Verbrauch Insgesamt 15.378,8 13.866,5 15.250,7 15.470,5 16.002,6 16.586,6 17.126,9 17.777,7 18.153,1
kg/Kopf 192,3 169,8 185,6 187,6 195,7 206,3 212,4 219,5 222,2
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Abbildung 3-1: Entwicklung der in Deutschland angefallenen Verpackungsabfalle
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3.6.2 Entwicklung des privaten Endverbrauchs

Auch der Verpackungsverbrauch privater Endverbraucher erreichte 2015 mit tiber 8,46 Mio. Tonnen

den Hochststand.

Seit der Rezession 2009 nahm der private Endverbrauch von Verpackungen wieder kontinuierlich zu.

Im Vergleich zu 2014 stieg der private Endverbrauch 2015 um 1,4 % bzw. 113 kt.
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Tabelle 3-3: Entwicklung des Verpackungsverbrauchs privater Endverbrauch zur Entsorgung 2009 bis
2015

2009 2010 2011 2013 2015 vs 2014 2015 vs 2009

Material

kt kt

1. | Glas 2.466,6 | 2.402,0 | 23655 | 24442 | 24280 | 23838 | -442| -18| -828 3,4
2. | WeiBblech insg. 396,0 | 400,5 4133 | 4179 413,9 4250 | 111| 27 29,0 7,3
2a. | WeiBblech rein 3551 | 359,8 373,0 | 374,0 372,0 3835 | 11,5 3,1 28,4 8,0
b, Verbunda_e Weilk- 40,9 40,7 40,3 43,9 41,9 41,5 -0,4 -1,0 0,6 1,5
blechbasis
3. | Aluminium insg. 80,7 83,5 85,9 90,3 100,0 1020 | 2,0 2,0 21,3 26,4
3a. | Aluminium rein 68,0 70,9 73,3 77,1 84,9 840 | -09| -11 16,0 23,5
3p, | Verbunde Alumini- 12,7 12,6 12,6 13,2 15,1 180 | 29| 192 5,3 41,7
umbasis
4. | Kunststoffe insg. 1.867,3 | 1.913,0 | 1.9783 | 1.951,2 | 19873 | 20447 | 57,4 | 29| 1774 9,5
4a. | Kunststoffe rein(® 1.839,4 | 1.886,4 | 1.949,7 | 1.9205 | 1.953,7 | 2.010,2 | 56,5 29| 1708 9,3
4b. Verbun(%e Kunst- 27,9 26,6 28,6 30,7 33,6 34,5 0,9 2,7 6,6 23,7
stoffbasis
5. | Papier insg. 22370 | 2.252,2 | 23430 | 28075 | 3.063,7 | 3.161,4| 97,7| 32| 9244 41,3
Sa. | Papier rein 2.0651 | 2.046,4 | 2.074,8 | 25299 | 27809 | 2.8760| 951 | 34| 8109 39,3
5b. :/i:rb”nde Papierba- 171,9 | 205,8 2682 | 2776 282,8 2854 | 26| 09| 1135 66,0
6. | Flissigkeitskarton 202,6 | 198,0 191,9 | 1771 178,9 1744 | 45| 25| -282 -13,9
Summe 1. - 6. 7.250,2 | 7.249,2 | 7.377,9 | 7.888,2 | 8.171,8 | 82913 | 119,5 1,5 | 1.041,1 14,4
7. | Feinblech 10,1 10,9 9,8 10,9 15,0 20| -30]| -200 1,9 18,8
8. | Holz, Kork 673 | 1339 136,2 | 147,5 1475 1432 | 43| -2,9 759 |  112,8
q. Sonstige Pack- 8,9 9,7 9,2 10,3 10,7 11,3 0,6 5,6 2,4 27,0
stoffe(?
Summe 1. - 9. 7.336,5 | 7.403,7 | 7.533,1 | 8.056,9 | 83450 | 8.457,8 | 112,8 1,4 | 1.121,3 15,3

Verbrauch 2015: ohne Haushaltsverpackungen und ohne langlebige Verpackungen
(1) einschl. Kunststoff/Kunststoff-Verbunde u. einschl. bepfandete Einwegflaschen
(2) Textil, Keramik, Kautschuk
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Tabelle 3-4:
2015

Entwicklung des Verpackungsverbrauchs privater Endverbrauch zur Entsorgung 1991 —

Verbrauch Glas

kg/Kopf

Verbrauch WeiRblech
kg/Kopf

Verbrauch Aluminium
kg/Kopf

Verbrauch Kunststoffe
kg/Kopf

Verbrauch Papier

kg/Kopf

Verbrauch Flussigkeitskar-
ton

kg/Kopf

Verbrauch Sonstige
kg/Kopf

Verbrauch Insgesamt

kg/Kopf

3.817,3

47,7

740,8

9,3

84,5

11

976,9

12,2

1.834,2

22,9

193,0

2,4

37,9

0,5

7.684,6

96,1

3.345,8

41,0

668,8

8,2

68,4

0,8

947,6

11,6

1.730,8

21,2

198,5

2,4

22,7

0,3

6.982,6

85,5

3.318,0

40,4

645,9

7,9

79,3

1,0

1.120,9

13,6

1.992,6

24,2

218,1

2,7

35,2

0,4

7.410,0

90,2

2.439,8

29,6

459,8

5,6

72,9

0,9

1.632,9

19,8

2.028,2

24,6

238,2

2,9

45,1

0,5

6.916,9

83,9

2.402,0

29,4

400,5

4,9

83,5

1,0

1.913,0

23,4

2.252,2

27,5

198,0

2,4

154,5

1,9

7.403,7

90,6

2.503,1

31,1

424,6

53

88,4

11

1.995,3

24,8

2.397,8

29,8

185,3

2,3

159,5

2,0

7.754,0

96,4

2.444,2

30,3

417,9

5,2

90,3

1,1

1.951,2

24,2

2.807,5

34,8

177,1

2,2

168,7

2,1

8.056,9

99,9

2.428,0

30,0

413,9

51

100,0

1,2

1.987,3

24,5

3.063,7

37,8

178,9

2,2

173,2

2,1

8.345,0

103,0

2.383,8

29,2

425,0

5,2

102,0

1,2

2.044,7

25,0

3.161,4

38,7

174,4

2,1

166,5

2,0

8.457,8

103,5
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3.6.3 Wichtige Trends in der Ubersicht

In diesem Kapitel werden wichtige, langfristig wirksame Entwicklungen dargestellt, die sich in den
vergangenen zehn Jahren mafdgeblich auf den Verpackungsverbrauch ausgewirkt haben und Anhalts-
punkte zu ihrer Dynamik gegeben.

Kunststoff

Kunststoffverpackungen nehmen auf lange Sicht zu. Im Vergleich zum Bezugsjahr 1995 hat der Ver-
brauch von Kunststoffverpackungen um 1,50 Mio. Tonnen zugenommen und sich damit fast verdop-
pelt (+ 96 %). Die wichtigsten Ursachen fiir die langfristige Zunahme des Verbrauchs von Kunst-
stoffverpackungen sind:

» Steigender Verbrauch von Kunststoffflaschen (v.a. Getranke).

» Steigender Verbrauch von Kunststoff-Kleinverpackungen (z.B. Kunststoftbecher fiir Babynahrung).

» Steigender Verbrauch von Kunststoffdosen (z.B. Wiirstchenkonserven, Streichwurst).

» Der Verbrauch von Blisterverpackungen steigt wieder kontinuierlich an (z.B. Lampen, Spielwaren,
Haushaltswaren).

» Zunehmender Einsatz von Kunststoffverschliissen.

» Trend zu aufwandigeren Kunststoffverschliissen.

» Substitution von Papier und Papierverbunden durch Kunststoftbeutel (z.B. Trockensuppen).

» Trend zu vorverpackter Thekenware i.d.R. in Dickfolien (Cabrio-Theke) statt Bedienungsware in
Diinnfolien (z.B. Frischobst, Frischgemdiise).

» Trend zu verpackter Scheibenware bei Wurst und Kase.

» Zunehmender Aufder-Haus-Verbrauch, in der Folge steigendes Aufkommen von Serviceverpackun-
gen flir den Sofortverzehr.

» Anhaltender Trend zu Mehrweg-Transportverpackungen aus Kunststoff (z.B. Mehrweg-Paletten,
Mehrweg-Kasten fiir Frischeprodukte).

» Trend zu (gekiihlten) Convenienceprodukten (v.a. in Kunststoff).

» Trend zu kleineren Verpackungseinheiten und Sammelverpackungen von portionierten Einheiten.

» Trend zu Versandbeuteln im Versandhandel (z.B. Bekleidung).

Gegenlidufige Trends kompensieren diese Entwicklung nur zum Teil:

» Abnehmende Einsatzgewichte bei formstabilen Kunststoffverpackungen.

» Leicht abnehmende Flachengewichte der Folien.

» Abnehmender Verbrauch von Tragetaschen (auch wegen Substitution durch Papiertragetaschen).
» Trend zur Substitution von Kunststoffbehaltern durch Aerosoldosen (z.B. Deodorantien).

Papier

Der Verbrauch von Papierverpackungen nahm nach den vorliegenden Ergebnissen zwischen 2014 und
2015 um 187 kt bzw. 2,3 % zu.

Auch auf lange Sicht entwickelt sich der Verbrauch von Papierverpackungen ausgesprochen dyna-
misch (plus 27 % bzw. 1,73 Mio. Tonnen zwischen 2009 und 2015). Das ist zum einen Folge der kon-
junkturellen Erholung, aber auch unabhéngig von der konjunkturellen Entwicklung werden auf lange
Sicht mehr Papierverpackungen verbraucht. Die wichtigsten Griinde sind:
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Starke Zunahme des Verbrauchs von Kartonagen, , Versandtaschen, Packpapier etc. durch steigen-
den Distanzhandel (online-Handel, Versandhandel, etc.).

Mit der steigenden Marktbedeutung des Distanzhandels werden auch bei den Primarverpackun-
gen schwerere Wellpappen eingesetzt, um den gestiegenen Anforderungen an den Stauchschutz zu
entsprechen.

Im Bereich der langlebigen Konsumgiiter werden die Produktzyklen im Allgemeinen kiirzer. Das
gilt nicht nur fiir Haushaltsgrofigerate, Unterhaltungselektronik, Datenverarbeitungs- und Tele-
kommunikationsgerate, sondern auch fiir Haushaltswaren, Mobel und Spielwaren.

Zunahme des Marktanteils von Mitnahmemobeln, was zu einem erheblich hoheren Kartonagenbe-
darf fiihrt.

Der Anteil der Importware nimmt kontinuierlich zu. Im Import werden erheblich weniger Mehr-
weg-Transportverpackungen eingesetzt als im Inlandsabsatz. Aufserdem sind die importierten
Kartonagen in der Regel schwerer.

Kontinuierlich steigende Marktbedeutung von Wellpappeverpackungen fiir Schiittware zur ge-
werblichen Verarbeitung (z.B. Octabins).

Die Zunahme des Aufier-Haus-Verbrauchs bringt einen zunehmenden Verbrauch von typischen
Verpackungen des Sofortverzehrs mit sich: Papierbeutel, Papierbecher, Wrappings, Tabletts, Scha-
len u.v.a.

Formverpackungen aus Faserguss (z.B. Formteile fiir Elektrogerate) substituieren Formteile aus
EPS.

Umverpackungen aus Karton (auch Wellpappe) werden wieder verstarkt eingesetzt, v.a. im Be-
reich der Koérperpflegemittel.

Generell gilt, dass der Handel mit immer kleineren Versandeinheiten bedient wird. Dies betrifft
zum einen den Convenience-Handel (Tankstellen, Kioske etc.), aber auch im LEH und in Drogerie-
markten fiihrt die Anforderung regal- und bedarfsgerechter Versandeinheiten auf lange Sicht zu
einer Zunahme des Verbrauchs von Transportverpackungen.

Daneben gibt es eine Reihe von Trends, die sich mindernd auf den Verbrauch von Papierverpackungen
auswirken:

>

Die Volumina von Elektrogeraten (v.a. im Bereich der DV-Hardware und der Unterhaltungselektro-
nik) nehmen ab, sodass weniger Wellpappe eingesetzt werden muss.

Es gibt einen leichten Trend zu Mehrweg-Transportverpackungen aus Kunststoff, die Kartonagen
aus Wellpappe substituieren.

Mit dem Riickgang des Konsums von Zigaretten, Eiern und Nahrmitteln nimmt hier auch der Ver-
brauch von Faltschachtelkarton und Faserguss-Verpackungen ab.

Infolge veranderter Lebensmittelzubereitung nimmt auch der Verbrauch von Zucker und Mehl ab,
sodass weniger Beutel in Verkehr gebracht werden.

Im Versandhandel werden Kartonagen z.T. durch Folienverpackungen ersetzt (z.B. Bekleidung).

Tabelle 3-1 zeigt fiir 2011 im Vergleich zu 2010 einen Mengensprung bei Papierverbunden. Zum einen
wurde das Aufkommen von Papierbechern héher taxiert. Diese Anderung wirkt sich allerdings nur ge-
ringfiigig aus. Von grofderer Bedeutung ist, dass eine Reihe von Papierverpackungen nunmehr den Pa-
pierverbunden zugeordnet werden.
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Weillblech

Der Verbrauch von Verpackungen aus Weifdblech war lange Zeit stark ricklaufig. Zwischen 1995 und
2010 ging der Verbrauch um 259 kt bzw. 35 % zuriick. Seitdem stagniert der Verbrauch weitgehend,
mit leicht zunehmender Tendenz.

Der Verbrauch von Getrankedosen aus Weif3blech nahm 2015 wieder geringfiigig zu. Der Wiederan-
stieg beim Getrankedosenverbrauch wird fast ausschlieflich durch Aluminium-Getrankedosen verur-
sacht.

Konservendosen stiegen 2015 wieder an (+ 4 %).

Weifdblechverschliisse (Kronkorken, Nockendrehverschliisse) nahmen im Jahr 2015 erneut leicht ab.
Aluminium
Der Verbrauch von Aluminiumverpackungen steigt kontinuierlich an. Zwischen 2005 und 2015 betrug

die Zunahme 26 kt bzw. 31 %.

Der Verbrauch von Aluminium-Getrankedosen nahm zwischen 2009 und 2015 um 15 kt zu und hat
sich damit mehr als verdoppelt. In 2015 stieg der Verbrauch gegeniiber dem Vorjahr um 8 % an.

Auflange Sicht wachsen auch Aerosoldosen aus Aluminium stark an. Die Aerosol-Dose setzt sich z.B.
im Bereich der Deodorantien gegeniiber anderen Systemen vollends durch.

Glas

Der Glasverbrauch nahm 2015 gegeniiber dem Vorjahr leichtab (-2 %) .
Konservenglas ging ebenso zuriick wie Getrankeglas.

Zwischen 1991 und 2005 wurde Glas als Getrankeverpackung massiv durch Kunststoff ersetzt. Der
Glasverbrauch sank in diesem Zeitraum um 1,56 Mio. Tonnen.

Die Glassubstitution durch Kunststoff ist heute nur noch in Einzelméarkten zu beobachten (z.B. Baby-
beikost).

Fliissigkeitskarton

Der Verbrauch von Gebinden aus Fliissigkeitskarton nimmt bereits seit 2003 kontinuierlich ab. In
2013 hatte sich dieser Riickgang nicht nur fortgesetzt sondern sogar beschleunigt (minus 4,4 % von
2012 auf 2013 gegeniiber minus 1,8 % von 2011 auf 2012). In 2014 wurde diese langfristige Entwick-
lung mit kurz unterbrochen (+ 1 %).

2015 fiel der Verbrauch von Fliissigkeitskarton wiederum um 2,5 %.
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Holz

Der Verbrauch von Holzverpackungen (v.a. Paletten), der 2009 konjunkturbedingt stark eingebrochen
war, stieg 2011 wieder auf das Niveau von 2007. Hauptursache waren Nachholeffekte beim Zukauf
von Mehrwegpaletten. Dies flihrte zu einer Verjiingung des Bestandes von Mehrweg-Paletten, sodass
der ersatzbedingte Zukauf in 2012 und 2013 wieder zuriickging.

In 2014 und 2015 stieg der Palettenverbrauch erwartungsgemaf wieder an.

Zugleich gibt es einen leichten Trend weg von der Holz-Mehrwegpalette hin zur Holz-Einweg- und
Kunststoff-Mehrwegpalette.

Stahl

Der Verbrauch von Stahlfdssern, Stahlpaletten und Stahlbdndern ist 2009 als typische Verpackung fiir
den industriellen und grofdgewerblichen Verbrauch konjunkturbedingt stark riicklaufig gewesen und
nahm zwischen 2010 und 2015 wieder deutlich zu.
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3.6.4 Verpackungsverbrauch und BIP als Wohlstandsindikator

Es wird immer wieder die Frage gestellt, ob der Verpackungsverbrauch in einem Zusammenhang zum
Bruttoinlandsprodukt (BIP) steht.

Wenn der Verpackungsverbrauch sich vom BIP entkoppelt, wird das als Beleg fiir eine erfolgreiche Ab-
fallvermeidung gewertet.

Konjunkturelle Entwicklung

Die Zunahme des Verpackungsverbrauchs zwischen 2009 und 2011 war zum erheblichen Teil der Er-
holung von der Rezession 2009 geschuldet.

Die einzelnen Materialfraktionen reagieren unterschiedlich stark auf konjunkturelle Schwankungen:

» Vor allem Verpackungen, die in industriellen Anfallstellen entleert werden, sind sehr konjunktur-
sensitiv.

» Ahnliches gilt fiir Verpackungen langlebiger Konsumgiiter (Mébel, DV-Hardware, WeifRe Ware, Un-
terhaltungselektronik).

» Sehr stark reagiert der Verbrauch von Serviceverpackungen des Aufier-Haus-Verbrauchs auf eine
Veranderung der verfiigbaren Einkommen.

Die Verpackungen fiir die Konsumgiiter des taglichen Bedarfs reagieren demgegeniiber nicht stark
konjunkturabhingig. Der Grund ist, dass die Veranderung der verfiigharen Einkommen in den Haus-
halten sich starker im Bereich Dienstleistungen (z.B. ,Reisen”), Mobilitat (z.B. ,Tanken) oder langlebi-
ger Konsumgiiter auswirken.

Es gibt aber auch ,inverse“ konjunkturelle Effekte. Zum Beispiel ist in der Rezession 2008/2009 der
Verbrauch von Produkten des ,Do-it-yourself“-Bedarfs nicht nur nicht zuriickgegangen, sondern im
Gegenteil sogar angestiegen. Die Verbraucher reagieren auf konjunkturelle Unsicherheit und den
Riickgang des Haushaltsbudgets mit dem ,Riickzug ins eigene Heim“ (,Wagenburgmentalitit”) und in-
vestieren Zeit und Geld in die Renovierung der eigenen vier Wande.

Anteil der schnell drehenden Konsumgiiter am Verbrauch

Unter dem Begriff der schnell drehenden Konsumgtiter fasst man die Konsumgiiter des taglichen Be-
darfs zusammen.

In der untenstehenden Tabelle wurden Getranke, Nahrungsmittel, Tierfutter, Produkte in Servicever-
packungen und Drogeriewaren (Wasch-, Putz-, Reinigungsmittel, Kosmetika und Hygienepapiere) un-
ter dieser Rubrik subsumiert.

Schnell drehende Konsumgiiter haben einen Anteil von etwa 72 % am privaten Endverbrauch von Ver-
packungen. Getranke, Nahrungsmittel und Heimtierfutter allein machen bereits einen Anteil von
60,4 % aus.

Fiir Verpackungen der LVP-Fraktion ist die Bedeutung der schnell drehenden Konsumgiiter noch aus-
gepragter; sie haben einen Anteil von 82 % am privaten Endverbrauch, davon 63,3 %-Punkte Ge-
tranke, Nahrungsmittel und Heimtierfutter.
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Tabelle 3-5: Anteil schnell drehender Konsumgiliter am Verbrauch 2015

in % Alles Glas LvP PPK
Getranke 26,8 61,7 21,9 3,4

Schnell dre- Nahrungsmittel, Heimtierfutter 33,6 34,0 41,4 24,4

hende Konsum-

glter Serviceverpackungen 5,6 0,0 8,8 7,0
Drogeriewaren 5,8 2,5 9,5 4,9

Sonstige Non-Food 28,2 1,7 18,4 60,3

Schnell drehende Konsumgititer insgesamt 71,8 98,3 81,6 39,7

BIP und Verpackungsverbrauch

Wie die nachfolgende Grafik zeigt, machen Nahrungsmittel, Getranke und Tabakwaren nur 14 Prozent
der privaten Konsumausgaben aus.

Abbildung 3-2: Ubersicht Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland nach Verwendungszwe-
cken 2015
Beherber-
gungs- und
Gaststattendienst-
leistungen B o Nahrungs-
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Freizeit, Unterhaltung Ubrige Ver- mittel,
und Kultur wendu cke Getranke, Tabakwaren
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Verkehr, Nachrichten-
tibermittlung
17%

Bekleidung und Schuhe
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Einrichtungs-
gegenstiande, Gerite fiir_—
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ohnung, Wasser,

Strom, Gas u.a.

Brennstoffe
24%

Quelle: destatis
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Zusammenfassend ldsst sich also festhalten, dass 14 % des inldndisch verbrauchten Warenwerts (Kon-
sumausgaben) in ca. 72 % der in Verkehr gebrachten Verpackungsmasse verpackt werden.

Daraus folgt allerdings nicht, dass kein Zusammenhang zwischen Verpackungsverbrauch und BIP be-
steht. Das Gegenteil ist der Fall.

In den nachfolgenden Grafiken wird die Entwicklung des Verpackungsverbrauchs mit der Entwicklung
des BIPs verglichen. Sieht man von 1991 ab, zeigt sich eindeutig ein Zusammenhang.

Besonders ausgepragt ist der Zusammenhang zwischen BIP und der Entwicklung des Gesamtver-
brauchs fiir PPK-Verpackungen und Verpackungen der LVP-Fraktion insgesamt.

Fiir den Gesamtverbrauch von Kunststoffverpackungen zeigt sich, dass der Kunststoffverbrauch leicht
iiberproportional ansteigt.

3.6.5 Marktentwicklung und BIP

Nachfolgend wird die Entwicklung des Verpackungsverbrauchs in relevanten Marktsegmenten gra-
fisch dargestellt und der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gegeniibergestellt.

Abbildung 3-3: Entwicklung des Verpackungsverbrauchs (alle Materialien) und BIP
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Abbildung 3-4: Entwicklung des Verpackungsverbrauchs privater Endverbrauch (alle Materialien) und

BIP
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Abbildung 3-5: Entwicklung des Verpackungsverbrauchs nicht privater Endverbrauch (alle Materialien)
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Abbildung 3-6:

Entwicklung des Verpackungsverbrauchs von Papier, Pappe und Karton und BIP

9.000,0

8.000,0

7.000,0

6.000,0 -

5.000,0 -

inkt

4.000,0 - L

3.000,0

2.000,0 -

0,0 -
1991

PGy 55737 |

—o—BIP | 15798

Abbildung 3-7:

{ ]
[ ]
° { ]
[ ]
1995 | 1999 | 2000 | 2005 2008
51772 57869 | 59985 66581 67259
| 18989 | 20649 | 21165 | 23009 | 2.561,7

Entwicklung des Verpackungsverbrauchs privater Endverbrauch aus Papier, Pappe und

Karton und BIP

{ ]
(]
010 | 2012
69982  7.087,1
25801 27583

2013

7.661,8 |
| 28262

2014

79699 |
29239 |

2015
8.156,8
3.032,8

3.500,0

3.000,0

2.500,0

2.000,0

in Mrd. EUR

1.000,0

0,0

3.500,0

3.000,0

2.500,0 -

2.000,0 -

inkt

1.500,0 -

1.000,0 -

500,0 -

0.0
1991
 PPKPEV  1.834,2

—o—BIP

1.579,8

1992,6 |
2.116,5

1.730,8
1.898,9

1.989,0
2.064,9

2.028,2
2.300,9

2.199,1

| 1995 | 1999 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010

2.561,7 2.580,1

2012
22522 23978
2.758,3

2m3
2.807,5
2.826,2

204
3.063,7
29239

2015

3.161,4
30328

3.500,0

3.000,0

2.500,0

2.000,0

in Mrd. EUR

1.500,0

1.000,0

500,0

0,0




Aufkommen und Verwertung von Verpackungsabfallen in Deutschland im Jahr 2015

Abbildung 3-8: Entwicklung des Verpackungsverbrauchs nicht privater Endverbrauch aus Papier, Pappe

und Karton und BIP
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Abbildung 3-10:

Entwicklung des Verpackungsverbrauchs privater Endverbrauch aus LVP und BIP
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Abbildung 3-12:

Entwicklung des Verpackungsverbrauchs aus Kunststoff und BIP
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Abbildung 3-14:  Entwicklung des Gesamtverbrauchs nicht privater Endverbrauch von Kunststoffverpa-
ckungen und BIP
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Abbildung 3-15:  Entwicklung des Verpackungsverbrauchs aus Glas und BIP
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Abbildung 3-16:  Entwicklung des Verpackungsverbrauchs privater Endverbrauch aus Glas und BIP
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Abbildung 3-17:  Entwicklung des Verpackungsverbrauchs nicht privater Endverbrauch aus Glas und BIP
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3.6.6 Verpackungsverbrauch, Wohistand und Verpackungsnutzen

Die grafischen Darstellungen sprechen fiir sich selbst. Sie zeigen, dass die Entwicklung des BIP mit der
Entwicklung des Verpackungsverbrauchs korreliert.

Diese Befunde bedeuten allerdings nicht notwendigerweise, dass keine Entkopplung von Wohlstand
und Verpackungsverbrauch stattgefunden hat.

Vielmehr miisste in Betracht gezogen werden, dass der Nutzen, der von Verpackungen ausgeht, im Be-
trachtungszeitraum zugenommen hat. Anders formuliert: Verpackungen iibernehmen heute vermehrt
Funktionen, die den privaten oder gewerblichen Endverbraucher von Stress und Last befreien.

Es ist z.B. unbestritten, dass die ,,Convenience” von Verpackungen gestiegen ist.

Beispiele fiir Convenience-Verpackungen sind Verpackungen mit Handhabungs-, Portionierungs- und
Dosierfunktion (vgl. hierzu ausfiihrlicher Abschnitt 3.5.6) oder auch Verpackungen des Aufder-Haus-
Verbrauchs.

Hierzu zwei Beispiele:

1. Der Anteil der Fliissigwaschmittel am Waschmittelverbrauch steigt. Wichtige Griinde dafiir sind,
dass die Flasche weniger Stellfliche benétigt und einfacher zu handhaben ist. Der Flaschenver-
brauch steigt deswegen. Zugleich steigt aber auch der Verbrauch von aufwandig gestalteten Dop-
pelwand-Dosierverschliissen. Diese Verschliisse ermdglichen nicht nur die Dosierung des Fliissig-
waschmittels, sondern verhindern zugleich, dass Waschmittelreste aufen an der Flasche herun-
terlaufen.

2. Der Anteil von verzehrfertigen Salaten und Obstzubereitungen am Lebensmittelverbrauch steigt.
Diese Convenienceprodukte sind in aller Regel aufwandiger verpackt als konventionelle Ware der
Obst- und Gemiisetheke. Der Verbrauch von Kunststofffolien steigt. Andererseits spart der End-
verbraucher durch diese Produkte Zeit fiir die Lebensmittelzubereitung ein.

Auflerdem muss bei der Entwicklung des Verpackungsverbrauchs berticksichtigt werden, dass Verpa-
ckungen dazu beitragen Verluste von Fiillgiitern zu minimieren. Denn der Schutz des Fiillgutes vor
Verderb oder Beschadigung ist,die“ Aufgabe von Verpackungen schlechthin.

Vor diesem Hintergrund kann man nur dann von einer Entkopplung von Materialverbrauch und Wohl-
stand sprechen, wenn der Nutzen, der von den Verpackungen durch Reduktion von Last und Stress
sowie durch Vermeidung von Verderb und Beschdadigung ausgeht, starker zugenommen hat als der
Materialverbrauch. Ob das der Fall ist, lasst sich im Rahmen der hier vorgelegten Studie nicht beurtei-
len.
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Abbildung 3-18: Der beschwerliche Weg des Endverbrauchers
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3.6.7 Soziodemografische Faktoren

Nachfolgend werden zunéachst einige grundlegende Entwicklungen der soziodemografischen Struktu-
ren skizziert, die sich mittelbar auf den Verpackungsverbrauch auswirken.

HaushaltsgroBen, Zwei- und Einpersonenhaushalte

Der Anteil der Einpersonenhaushalte nimmt weiterhin zu. Haushalte mit 4 und mehr Personen sind
weiterhin riicklaufig.

Tabelle 3-6: Entwicklung der HaushaltsgroRen in Deutschland
Haushalte 1991 2000 2010 2012 2015
Insgesamt (Mio. Hh) 35.256 38.124 40.301 39.707 40.774
Einpersonenhaushalte 33,6% 36,0% 40,3% 40,2% 41,4%
2-Personenhaushalte 30,8% 33,4% 34,2% 34,4% 34,2%
3-Personenhaushalte 17,1% 14,7% 12,6% 12,6% 12,1%
4-Personenhaushalte 13,5% 11,5% 9,5% 9,4% 9,0%
Haushalte mit 5 und mehr Personen 5,0% 4,4% 3,4% 3,4% 3,2%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Quelle: destatis
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Dies wirkt sich in zweierlei Hinsicht erh6hend auf den Verpackungsverbrauch aus:

» Es werden verstarkt kleinere FiillgrofRen und/oder vorportionierte Einheiten gekauft.

» Kleinere Haushalte haben einen hoheren Verbrauch von Produkten des Aufder-Haus-Verzehrs.

Seniorenhaushalte

Der Anteil von Senioren und von Seniorenhaushalten nimmt zu.

Tabelle 3-7: Entwicklung der Altersstruktur in Deutschland
Altersgruppen 1991 2000 2010 2015
Insgesamt (Mio. Ew) 80 82 82 82
unter 20 Jahren 21,5% 21,1% 18,4% 18,3%
20 bis 40 Jahre 31,7% 28,6% 24,2% 24,5%
40 bis 60 Jahre 26,4% 26,7% 31,1% 29,8%
60 bis 80 Jahre 16,6% 19,8% 21,0% 21,6%
80 Jahre und mehr 3,8% 3,8% 5,3% 5,8%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Quelle: destatis

Dies fiihrt ebenfalls zu spiirbaren Effekten auf das Verpackungsaufkommen: Senioren und Senioren-
haushalte kaufen im Allgemeinen kleinere Verpackungseinheiten, was sich steigernd auf den Verpa-
ckungsverbrauch auswirkt.

Veranderte Verzehr- und Konsumgewohnheiten
Das Waren- und Dienstleistungsangebot der Wirtschaft tragt auch den verdnderten Konsum- und Ver-

zehrgewohnheiten Rechnung.

Nachfolgend werden die wichtigsten langfristigen Trends dargestellt. Hier bleibt auf3er Betracht, dass
es in einzelnen Schichten ausgepragte Gegentrends gibt oder das Tempo der Entwicklungen sich ver-
langsamt oder beschleunigt. Es geht hier um die ganz wichtigen Entwicklungen im Verlauf der vergan-
genen ein bis zwei Jahrzehnte.

Veranderte Gewohnheiten in der Lebensmittelzubereitung

Die Haushalte verbringen auflange Sicht weniger Zeit mit der Lebensmittelzubereitung.
Folgen dieser Entwicklung sind z.B.:

» Zunahme von Fertiggerichten

Zunahme von Teilfertiggerichten und Komponenten

Zunahme von Tiefkiihlkost

Zunahme von Mikrowellen geeigneten Produkten und Verpackungen

v

v

v
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» Kleinere, vorportionierte Verpackungseinheiten
» Zunahme von vorzerkleinerten und/oder verzehrfertigen Salaten und Obstzubereitungen
> Generell hoherer Zubereitungsgrad der Lebensmittel.

Alle genannten Entwicklungen wirken sich stark erh6hend auf den Verbrauch von Verpackungen aus.
Wohnflidche, Vorratsverhalten und Lagerplatz

Die durchschnittliche Wohnflache der Haushalte nahm zwischen 2000 und 2014 um 7,4 % zu. Die
durchschnittliche Wohnflache betrug damit 2014 91,4 qm.

Die Haushalte sind aber immer weniger bereit, die [hnen zur Verfiigung stehende Flache fiir die Vor-
ratshaltung bzw. Lagerung von Lebensmittel- und Getrankevorriten zu reservieren. Dies zeigt sich
z.B. an der Tatsache, dass der Bestand von Gefrierschrianken u. -truhen in privaten Haushalten zwi-
schen 2011 und 2016 von 64 % auf 57 % zuriickgegangen ist.

Das veranderte Vorratsverhalten bedeutet u.a.: Nennfiillgrofien, die allein der Bevorratung dienen,
verlieren an Bedeutung. Die Bedarfsgerechtkeit der Nennfiillgrofien ist wichtiger denn je.

Die Auswirkungen auf den Mehrweganteil bei Getrdnken wird in Abschnitt 3.6.14 thematisiert.
Ausstattungsbestand mit Gebrauchsgiitern

Als Folge von hoheren verfiigbaren Einkommen aber auch von veranderten Konsumentenpraferenzen
verdndert sich auch der Bestand der privaten Haushalte mit langlebigen Gebrauchsgiitern.

Das bedeutet im Ergebnis haufig, dass der Bestand an langlebigen Gebrauchsgiitern steigt. Die nachfol-
gende Tabelle gibt die Entwicklung fiir eine Auswahl von Gebrauchsgiitern wieder.

Tabelle 3-8: Ausstattungsbestand privater Haushalte mit ausgewdhlten Gebrauchsgitern

Anzahl der Giiter je 100 Haushalte 2011 2012 2014 2015 2016
Personenkraftwagen 102,5 103,3 104,5 104,6 104,9
Fernseher 160,8 162,4 166,7 168,4 169,8
Spielkonsole (auch tragbar) 42,3 45,8 46,6 44,0 46,6
Personalcomputer 145,3 154,7 172,8 196,3 204,4

stationar 77,7 75,4 66,7 63,1 61,5

mobil 67,5 79,3 106,1 133,2 142,9
Navigationsgerat 43,3 48,0 55,2 57,1 59,4
Eg:lschrank, Kihl- und Gefrierkombina- 1211 1215 1226 123,3 124,7
Gefrierschrank, Gefriertruhe 64,0 64,6 56,9 56,9 56,7
Geschirrsplilmaschine 68,0 69,1 69,6 70,9 71,2

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 15, Reihe 2, 2016
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Dies wirkt sich auf das Aufkommen von Verpackungen in unterschiedlicher Weise aus. Folgende Bei-
spiele beschreiben die Effekte:

» Mitdem zunehmenden Bestand an Personenkraftwagen steigt - ceteris Paribus - auch der Bedarf

an verpackten Verbrauchsgiitern (z.B. Industriereiniger fiir Autowaschanlagen bzw. Autowasch-

strafden),

» Mitdem abnehmenden Bestand an analogen Fotokameras sinkt der Bedarf an analogen Bedarfsar-

tikeln (z.B. Fotofilme),
» Aufgrund des zunehmenden Bestands an Pad- oder Kapselmaschinen (fiir die Zubereitung von

Heif3getranken) steigt auch der Bedarf an Pads und Kapseln.
» Mitdem zunehmenden Bestand an Fernsehgeraten steigt auch der ersatzbedingte Neukauf, die Be-
deutung von Erstkdufen mit dem Ziel der Bestandsbildung geht demgegeniiber tendenziell zuriick.

In Abschnitt 3.6.10 werden die Auswirkungen auf den Verbrauch von Verpackungen von Elektrogera-
ten anhand konkreter Beispiele dargestellt.

3.6.8

Wandel der Verpackungsfunktionen

Zu den wichtigsten Funktionen von Verpackungen zdhlen die Schutz- und Transportfunktion.

Verpackungen miissen dariiber hinaus zahlreiche weitere Anforderungen erfillen. Die nachfolgende
Grafik zeigt eine Ubersicht.

Abbildung 3-19: Anforderungen an Verpackungen
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Ein zentrales Thema ist die Convenience-orientierte Verpackungsgestaltung. Dieser Schliisseltrend

p

p

S

ragt das Verpackungsaufkommen wie kein anderer. Nachfolgend wird detailliert darauf eingegangen.
ortionierungs-, Dosier-, Aufbewahrungs- und Handhabungsfunktion

ehr grofse Bedeutung fiir die Hohe und die Zunahme des Aufkommens von Verkaufsverpackungen

(insbesondere fiir solche aus Kunststoff) hat die Tatsache, dass Verpackungen heute immer mehr

F

unktionen zugewiesen werden.

Von besonderer Bedeutung sind hier insbesondere:

>

>

>

>

Dosierfunktion
Portionierungsfunktion
Aufbewahrungsfunktion und die
Handhabungsfunktion.

Die zunehmende Bedeutung dieser Verpackungsfunktionen ist selbst wieder Folge der Verdnderung
soziodemografischer Faktoren und der Konsumentenbedtirfnisse.

Abbildung 3-20:  Auswirkungen auf die Verpackungen

Veranderung in den sozio-demographischen Faktoren
und im Verbraucherverhalten, z.B.

Zunehmende Anzahl von Einpersonen-Haushalten
Steigende Anzahl von Seniorenhaushalten
Zunehmende Anzahl von Mahlzeiten pro Tag

Zunehmender Unterwegs- und AuBer-Haus-Verzehr

Verdnderung der Verpackungsfunktionen, v.a.

Aufbewahrungsfunktion
Dosierfunktion

Portionierungsfunktion

Veranderungen in der Verpackungsgestaltung, z.B.
Wieder verschlieRBen

Kontrollierte Entnahme

Portionsgerechte Entnahme

Verzehrgerechte Entnahme

Situationsgerechte Entnahme

In den nachfolgenden Ubersichten sind Beispiele dargestellt, die einerseits die Marktrelevanz dieser
Verpackungen und andererseits auch ihre Bedeutung fiir das Verpackungsaufkommen reflektieren.
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Abbildung 3-21:  Einfluss von FiillgroRBe und Struktur auf den Packmittelverbrauch

so verandert sich der
ersetzt man ein/eine/einen ..../durch ein/eine/einen ... Packmittelverbrauch je
Einheit Flllgut um ... %
FullgroReneffekt
1,0 | PET-Flasche (inkl. Verschluss) 0,5 | PET-Flasche (inkl. Verschluss) 13,7
1550 g Konservenglas 650 g Konservenglas 22,2
850 ml Konservendose 850 ml 425 ml Konservendose 8,3
500 ml Ketchupflasche (inkl. Verschluss) 20 ml Portionsbeutel Ketchup -26,6
200 g Sahnebecher 7,5 g Portionsverpackung Kaffesahne 38,4
10 kg Speisequark Eimer inkl. Deckel 500 g Speisequark Becher inkl. Verschluss -98,0
4 | Mineraldl Kanister (inkl. Verschluss) 11 Mineraldl Flasche (inkl. Verschluss) 6,1
Struktureffekt
500 ml Flasche Kalkreiniger ohne Spruhpistole 500 ml Flasche Kalkreiniger mit Spruhpistole 64,7
150 g Joghurtbecher ohne Standfuss 150 g Mehrkammer-Becher Joghurt 33,9
482 g Stiick-Kase in Tiefziehfolie 173 g Scheiben-Kase in Folie 370,8
150 g Sahne Becher 170 g Sahne Kannchen 25,6
500 ml Fliissigseifenspender 400 ml Nachfiillbeutel Fliissigseife -63,0

Beispiel Funktionsverschliisse

Dingfest machen kann man den Trend zu neuen Funktionalitdten auch am Verbrauch von Kunststoff-
verschliissen.

Die starke Zunahme der Tonnage von Kunststoffverschliissen ist nur in zweiter Linie Folge eines zu-
nehmenden Flaschenverbrauchs und der Substitution von Weif¢blech- und Aluminiumverschliissen.
Vielmehr reflektiert die Zunahme von Verschliissen auch die wachsende Bedeutung von Funktionsver-
schliissen, z.B.:

» Verschliisse fiir Kopfstandtuben (z.B. Zahnpasta, Kosmetik etc.)

» Verschliisse fiir Kopfstand-Quetschflaschen (Ketchup, Honig, u.v.a.)

» Spriihpistolen (z.B. Reinigungsmittel etc.)

» Verschlisse mit Kindersicherung (z.B. Arzneimittel, Reinigungsmittel, Bauchemie etc.).

Verschliisse haben einen Anteil von 6 % am Gesamtverbrauch von Kunststoffverpackungen.
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Abbildung 3-22:  Verbrauch von Kunststoffverschliissen

Verbrauch von Kunststoffverschlissen - in kt
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Beispiel: Portionierungsfunktion bei Hart- und Schnittkase

Ausdruck der zunehmenden Portionierungsfunktion von Verpackungen ist der Trend von der Stiick-
ware zur Scheibenware.
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Abbildung 3-23:  Entwicklung von Verbrauch und Aufkommen von SB-Verpackungen fiir Hart- und
Schnittkase

Entwicklung von Verbrauch und Aufkommen von SB-Verpackungen fir
Hart- und Schnittkase

80%
70% 74%

60%
57%
50%

40% 22%

30%
30%
20%

10%

0%
1999 2003 2015

Anteil von Scheibenware am Verbrauch von Hart- und Schnittkdse in SB-Verpackungen

B Anteil von Scheibenware am Aufkommen von SB-Verpackungen fir Hart- und Schnittkise

Mit der Umstellung von Stiickware auf Scheibenware verdreifacht sich das Verpackungsaufkommen.
Ahnlich verhilt es sich mit dem steigenden Anteil vom geriebenen Kése in Dosen und Folienbeuteln -
am Verbrauch. Auch hier steigt das Verpackungsaufkommen insgesamt an.

Beispiel: Portionierungsfunktion bei Fleisch, Wurst, Fisch

Ahnliche Entwicklungen lassen am Beispiel der Wurstwaren und verarbeiteten Fleischwaren (d.h.
ohne Frischfleisch) aufzeigen.

Allein dieses Fiillgutsegment reprasentiert einen Verbrauch von 81 kt Verpackungen (ohne Grof3ver-
brauch, ohne Verpackungen der Bedientheke, ohne Konserven).

Hier gewinnt nicht nur die Portionierung an Bedeutung, zugleich nimmt der Zubereitungsgrad der
Fleischwaren zu, was hohere Anforderungen an die Verpackung bedeutet.

Die nachfolgende Ubersicht zeigt die Entwicklung des Materialverbrauchs je kg Fiillgut (Materialver-
brauch in Gramm).
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Abbildung 3-24:  Verbrauch von Kunststoffverpackungen von Fleisch- und Wurstwaren SB

Fleisch- und Wurstwaren SB Materialverbrauch Kunststoff je kg Fullgut
80

70
60

60,5

50 (+21%)

40

Gramm
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20
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2000 2005 2010 2015

Trend zur verpackten Ware: Beispiel Fleisch, Wurst, Fisch und Backwaren

Ausdruck des Convenience-Prinzips ist auch die Tatsache, dass der Anteil der in Industrieverpackun-
gen verpackten Ware auf lange Sicht stark zugenommen hat.

Die liber die Bedientheken des Handels distribuierten Produkte haben demgegeniiber abgenommen.
Dieser Trend lauft allerdings in diesen Jahren aus.

Mit der Umstellung von Thekenware auf industrieverpackte Ware ist eine Vervielfachung des Verpa-
ckungsaufkommens verbunden.

Zum Beispiel in der Produktgruppe Fleisch, Wurst, Fisch (ohne Konserven und Verpackungen der Be-
dientheke) wirkt sich das massiv auf das Verpackungsaufkommen auf. Die Produktmenge in SB-Verpa-
ckungen hat sich seit 2000 mehr als verdoppelt. Das Aufkommen von Kunststoffverpackungen hat sich
vervielfacht.

Vergleichbare Entwicklungen gab es in den Produktgruppen:

» Kase

Backwaren

Frischobst

Frischgemiise und Kartoffeln.

v

v

v
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Im Segment Frischgemiise sind im vergangenen Jahrzehnt die Frischetheken mit Fertigsalaten, vorge-
schnittenem Obst und Gemiise fiir den Sofortverzehr in den Lebensmitteleinzelhandel gekommen. Der
Verbrauch von Verpackungen von vorportionierten Salaten hat zwischen 2002 und 2015 um ein Viel-
faches zugenommen. Was friiher in einfachen PE- oder PP-Folien verpackt war, wird mittlerweile an
Servicetheken aufwandig in Kunststoftbecher, Schalen, Salatschalen angeboten.

Als weiteres Beispiel ist der Markt fiir industrieverpackte Backwaren. Hier nimmt die Bedeutung loser
Ware auf lange Sicht zwar nur langsam ab. Gleichwohl steigt das Aufkommen von Verpackungen fiir
vorverpackte Backwaren merklich an.

In jlingster Zeit ist der Trend zu vorverpackter Ware allerdings - je nach dem welche Produktgruppe
betrachtet wird - stark verlangsamt, zum Stillstand gekommen oder wurde umgekehrt. Letzteres
heifst: die Servicetheke gewinnt langsam wieder an Marktbedeutung. Wird daraus ein starker Trend,
so diirfte sich das in Zukunft wieder senkend auf das Verpackungsaufkommen auswirken.

Abbildung 3-25:  Verbrauch von industriell verpackten Backwaren

Verkaufsverpackungen von industriell verpackten Backwaren (ohne

Serviceverpackungen) - in kt
90

80
80,3

70

60 65,5

+23 %
50

51,5 +27 %
40
30
20

10
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3.6.9 AuRer-Haus-Verbrauch
Zunahme des AuRer-Haus-Verbrauchs

Sieht man von den kurzfristigen Einfliissen (Rezession, Fuf3ballweltmeisterschaft 2006) ab, so nimmt
der Verbrauch von Verpackungen des Aufier-Haus-Verzehrs auf lange Sicht kontinuierlich zu (vgl. Ab-
bildung 3-26).

Wichtige Vertriebskandle des Aufder-Haus-Verbrauchs sind:

Heifdgetrankeautomaten

Snack-Automaten

To-Go-Verzehr (in/an Backereien, Brezel-Standen, Konditoreien, Metzgereien etc.)
Fast-Food-Betriebe

Ethno-Food-Restaurants (Asia-Food, Doner, u.v.a.)

Imbiss-Betriebe aller Art

Sofort-Verzehr-Angebote des Lebensmittelhandels

Pizza-To-Go

Catering-Services.

Yy Y Y Y Y Y VYV VY

Abbildung 3-26: AuRer-Haus-Markt Konsum/Umsatzentwicklung 2014 zu 2015

Ausgaben in Mrd. € (Veranderumg im Vergleich zu 2014 in Klammern)

Schnellgastronomie
23,4 (+3,7%)

Bedienungsgastronomie/

Hotelrestaurants® Erlebnisgastronomie

29,0 (+3,1%) 12,8 (+3,0%)
Arbeits- und
Ausbildungsplatzverpflegung**
Andere 6,9 (+4,4%)
1,4 (+5,5%)

* Hotellerie inkl. Friihstiick bei Ubernachtung
**inkl. Vending am Arbeits-/Ausbildungsplatz
Quelle: CRESTonline Deutschland, npdgroup deutschland GmbH, Niirnberg
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Fast Food und sonstige To-Go-Gastronomie

Als Folge dieser Entwicklung hat der Verbrauch von Serviceverpackungen (hier: insgesamt) zwischen
2000 und 2015 um 37 % zugenommen.

Der Verbrauch von Serviceverpackungen der Gastronomie (inkl. Verpflegungsautomaten) hat im sel-
ben Zeitraum um 133 % zugenommen. Das Packmittelaufkommen im Segment To-Go-Pizza zum Bei-
spiel verdoppelte sich in diesem Zeitraum.

Abbildung 3-27: Entwicklung des Verbrauchs von Serviceverpackungen insgesamt und Serviceverpackungen
der Gastronomie (in kt)

Entwicklung des Verbrauchs von Serviceverpackungen - in kt

500
450
400
350 +19 %
300
+15 %
250
256
200
+41 %
150
+65 %
100
50
0
2000 2010 2015
B Serviceverpackungen insgesamt Serviceverpackungen der Gastronomie

Getranke fiir den AuRer-Haus-Verzehr

Der zunehmende Markt fiir Automaten-Heif3getréanke, fiir Kalt- und Heifdgetranke im Aufder-Haus-Ver-
brauch fiihrt zu einem steigenden Verbrauch von Einwegbechern.

Das Ergebnis dieser Entwicklung ist in der nachfolgenden Ubersicht wiedergegeben. Allerdings iiber-
zeichnet die Grafik das Tempo der Entwicklung, weil der Markt von GVM fiir das Bezugsjahr 2000 mit
hoher Wahrscheinlichkeit noch etwas zu niedrig taxiert wurde.

Zu unterscheiden sind mindestens zwei Kategorien von Bechern fiir Heif3getranke: solche aus Kunst-
stoff und solche aus nassfestem Papier (Papier mit Kunststoffbeschichtung). Der Trend geht klar zum
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schwereren Papierbecher. Kunststoffbecher kommen insbesondere im - vorwiegend innerbetriebli-
chen - Automatenbereich zum Einsatz.

Hinzu kommt, dass auch Riihrléffel vermehrt verbraucht werden. Zugleich werden Becher zunehmend
mit einem Deckel versehen.

Abbildung 3-28:  Verbrauch von Fast-Food, To-Go und Automatenware

Becher, Deckel und Zubehor fiir HeilR- und Kaltgetranke (Fast-Food, To-Go
und Automatenware) - Alle Materialien in kt
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60
40

20

2000 2012 2015

GVM erarbeitet derzeit zusammen mit Pro-S-Pack eine Studie, deren Ziel es ist das Aufkommen von
Kaffeebechern genauer zu beziffern. Befragt werden Hersteller, Hindler und Vertreiber.

Die 6kologischen Fragen werden mit Hilfe des UFOPLAN-Vorhabens ,Untersuchung der 6kologischen
Bedeutung von Einweggetrankebechern im Aufder-Haus-Verzehr und mogliche Mafdnahmen zur Ver-
ringerung des Verbrauchs“ beantwortet werden. ¢ Denn aus Sicht des Umweltbundesamtes stellen Ein-
weg Kaffeebecher ,ein wahrnehmbares Beispiel filir ein nicht nachhaltiges Konsumverhalten dar®. >

Dem ist hinzuzufiigen, dass Kaffeebecher zugleich ,ein wahrnehmbares Beispiel” darstellen fiir den
Nutzen, der von Verpackungen des Aufder-Haus-Verbrauchs ausgeht.

3.6.10 Auswirkungen des Fiillgutverbrauchs

Der Verpackungsverbrauch steigt auch ganz allgemein wegen des zunehmenden Verbrauchs einzelner
Fiillgiiter an.

4 UFOPLAN 2017 - FKZ 3717 34339 0 (2017)
5 UFOPLAN 2017 - FKZ 3717 34 339 0 (2017), S. 2.
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Beispielhaft wird nachfolgend auf folgende Produktgruppen eingegangen:

» Getranke

> Elektrogerite

» Nahrungs- und Genussmittel
» Milcherzeugnisse.
Getrankeverbrauch

Mit steigendem Wohlstand geht in allen Gesellschaften gewohnlich ein steigender Verbrauch von ver-

packten Getranken einher, der z.B. zu Lasten von Leitungswasser, zum Teil auch zu Lasten von Auf-
gussgetranken geht.

Mit dieser Entwicklung kommt es ceteris paribus zu einer Zunahme des Verbrauchs von Getrankege-
binden und zwar bereits dann, wenn der Mehrweg-Anteil stabil gehalten werden kann.

Abbildung 3-29:  Verbrauch von Getrédnke, Milch, Milchgetrdanke

Getranke, Milch, Milchgetrdanke (EW und MW)
- Verbrauch in Mrd. Liter -
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Besonders augenfillig ist die Entwicklung bei Mineralwasser.

Hier ist der verpackte Verbrauch zwischen 2000 und 2015 um rund 50 % gestiegen.

Abbildung 3-30:  Verbrauch von Mineralwasser

Mineralwasser (EW und MW) Verbrauch in Mrd. Liter
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+8%

12 +3%

+37%
10
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Verbrauch von Nahrungsmitteln

Auf die Bedeutung des Verbrauchs von Nahrungsmitteln fiir das Verpackungsaufkommen wurde be-
reits eingegangen.

Die Auswertung der GVM-Datenbank Marktmenge Verpackungen zeigt, dass der Verbrauch von Nah-
rungsmitteln steigt.

Abbildung 3-31:  Verbrauch von Nahrungsmitteln (ohne Getranke)

Verbrauch von Nahrungsmittel (inkl. Milch und Milchgetrénke, ohne
sonstige Getrdnke)
800

700 717
+11 %

600 648

+30 %
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400

kg pro EW

300
200

100

2003 2011 2015

Sieht man von dem Effekt ab, dass GVM die Warenwelt zunehmend vollstdndiger erfasst, so ist dieser
Trend auf die vier folgenden Entwicklungen zuriickzufiihren:

» Der Kalorienverbrauch der Bevilkerung steigt.
» Wachsende Anteile des Nahrungsmittelkonsums werden nicht vollstdndig verzehrt (Food-Waste in
Haushalten, Kantinen, Grofskiichen, Restaurants etc.).

» Grofdere Anteile des Nahrungsmittelkonsums werden verpackt (z. B. Riickgang der Eigenerzeu-
gung bei Obst und Gemiise, Kartoffeln).

> Der Anteil der Produkte, die bereits von Herstellern verpackt wurden (,,Industrieverpackungen*)

steigt auf Kosten der Serviceverpackungen (Serviceverpackungen sind aus methodischen Griinden
in dieser Auswertung nicht enthalten).

Daraus kénnte man schlussfolgern: Gesunde Erndhrung und die Vermeidung von Nahrungsmittelab-
fallen, ist ein guter Weg zur Reduktion des Verpackungsaufkommens.
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Milcherzeugnisse
Milcherzeugnisse werden vor allem aus Griinden des Produktschutzes sehr aufwandig verpackt; der
grofdte Teil davon in Kunststoffverpackungen und Fliissigkeitskarton.

Der Verbrauch von Milcherzeugnissen hat nach Ergebnissen der GVM-Datenbank Marktmenge im ver-
gangenen Jahrzehnt ebenso zugenommen wie der Verbrauch von Verpackungen fiir diese Produkte.

Als Beleg sei die Entwicklung des Verbrauchs von Kunststoffverpackungen genannt:

Abbildung 3-32:  Verbrauch von Kunststoffverpackungen fir Milcherzeugnisse

Kunststoffverpackungen fiir Milcherzeugnisse - in kt Packmittel
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Verbrauch von Elektrogerdten

Der Verbrauch von Elektrogeriaten wird von mehreren Trends beeinflusst:

» Verbreiterung der Produktpalette durch technischen Fortschritt: In den vergangenen Jahren
wurde der Markt um zahlreiche Produkte erweitert, die z.T. in direkter Konkurrenz zu anderen
Produkten stehen (Smartphones substituieren herkdmmliche Telefone, Tablets ersetzen Note-
books und Desktop-PCs).

» Miniaturisierung der Gerate: Die neuen Produkte sind dabei meist kleiner und mobiler, als die Ge-
rate, die sie substituieren. Bei einigen Produkten hat bei der Miniaturisierung jedoch eine
Trendumkehr stattgefunden: Smartphones und Flachbildfernseher werden bspw. tendenziell im-
mer grofder.

» Dematerialisierung: Es werden weniger Datentrager (CDs, DVDs, Blu Rays etc.) fiir Software, Da-
ten, Musik und Videos benétigt, da Endverbraucher vermehrt Techniken wie Streaming und Cloud
Computing verwenden.
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» Verkiirzung der Produktzyklen und Produktlebensdauern.

Diese Trends wirken sich gegenlaufig auf den Verpackungsverbrauch aus.

Die nachfolgende Grafik zeigt, dass zundchst die Miniaturisierung und Dematerialisierung der Pro-
dukte zusammen mit einer Reduzierung der Kartonagen-Grammaturen einen sinkenden PPK-Ver-
brauch in diesen Segmenten mit sich brachten.

In der 2. Halfte des vergangenen Jahrzehnts konnte diese Entwicklung die Dynamik, die von immer
neuen und immer kurzlebigeren Produkten ausgeht, nicht mehr kompensieren.

Abbildung 3-33:  Verbrauch von PPK-Verpackungen fir Elektrogerate

Verbrauch von von Papierverpackungen fir Elektrogerate -in kt
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Durch das rasche Tempo der technischen Weiterentwicklung unterliegen Elektronikartikel mehr als
andere Produkte Zykluseffekten. Die Neu- oder Weiterentwicklung eines Produktes (z.B. Smartphones,
Tablets) schafft oft neuen Verbrauchernutzen. Dies fiihrt zu einer Phase mit hohen Verkaufszahlen, in
der sich ein erheblicher Teil der Bevolkerung das jeweilige Elektrogerit erstmals anschafft (Anschaf-
fungskaufe). In den darauffolgenden Jahren geht der Absatz zuriick, da nun vornehmlich nur noch Er-
satzkaufe getatigt werden.
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Abbildung 3-34: Verpackungsverbrauch ausgewahlter Elektronikartikel in

Verpackungsverbrauch ausgewahlter Elektronikartikel in t
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In der Produktgruppe kann man zudem besonders gut Produktsubstitutionen und deren Einfluss auf
den Verpackungsverbrauch beobachten.

Die bis etwa 2010 noch beliebten Netbooks, welche zu diesem Zeitpunkt ihrerseits selbst noch klassi-
sche Notebooks und Desktop-PCs substituierten, wurden mittlerweile fast vollstiandig von Tablet-PCs
vom Markt verdrangt. Bei Tablets kann man zudem sehr gut den Wechsel von der Anschaffungsphase
(2010 bis 2012) in die Ersatzkaufphase (ab 2013) nachvollziehen.
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Abbildung 3-35: Vergleich des Verpackungsverbrauchs von Tablets und Netbooks in t

Vergleich des Verpackungsverbrauch von Tablets und Netbooksin t

3500
3000
2500
2000
1500
1000

500

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

—Tablets Netbooks

Der Einfluss von Produktzyklen und der starke Substitutionsdruckt fithren dazu, dass die Zusammen-
setzung der Produktgruppe Elektrogerate besonders stark schwankt. Dies wirkt sich deutlich auf den
Verpackungsverbrauch aus.

3.6.11 Distributionswege

Distanzhandel

Der Aufwirtstrend des Distanzhandels ist ungebrochen. Der Vertrieb iiber Versandhandel und E-Com-
merce gewinnt gegeniiber dem klassischen, stationdaren Handel nach wie vor an Bedeutung.

Zwischen 2006 und 2015 hat sich Versandhandelsumsatz fast verdoppelt. Der online erwirtschaftete
Anteil des Versandhandels hat sich sogar mehr als vervierfacht. (Quelle: bevh).
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Abbildung 3-36: Entwicklung des Versandhandelsumsatz —in Mrd. Euro

Entwicklung des Versandhandelsumsatz - in Mrd. Euro
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Die Anzahl der Sendungen steigt dhnlich schnell wie der Versandhandelsumsatz. Wurden im Jahr 2000
noch 1.690 Mio. Sendungen {liber Kurier-, Express-und Paketdienste (KEP-Dienste) versendet, waren
es in 2015 bereits 2.950 Mio. Sendungen (+ 75%).

Dies hat deutliche Auswirkungen auf den Verpackungsverbrauch, insbesondere auf den Verbrauch von
PPK-Verpackungen, denn im Vergleich zur Distribution iiber den Grof3- oder Einzelhandel werden im
Distanzhandel neben der Primarverpackung meist zusatzliche Versandhandelsverpackungen einge-
setzt.

Diese Verpackungen weisen haufig eine unterdurchschnittliche Materialeffizienz (d.h. Einsatzgewicht
pro Verkaufseinheit Produkt) auf. Manche Online-Handler verwenden immer noch nach Standardgro-
3en gestaffelte Norm-Kartonagen. Weitgehend unabhéngig von Anzahl und Volumen der versendeten
Produkte werden normierte Versandkartonagen eingesetzt, die oft stark iiberdimensioniert sind. Folg-
lich besteht kein linearer Zusammenhang zwischen Produktvolumen und Kartonvolumen.

Der zunehmende Distanzhandel wirkt sich auch indirekt auf das Aufkommen von Primarverpackun-
gen aus: wegen der steigenden Marktbedeutung des Distanzhandels werden auch bei den Priméarver-
packungen schwerere Wellpappen eingesetzt, z.B. um den gestiegenen Anforderungen an den Stauch-
schutz zu entsprechen. Die Hersteller vermeiden es aber aus Kostengriinden fiir den Distanzhandel
eigenstindige, anspruchsvollere Verpackungsvarianten zu fahren. Daher verpacken sie gleich das
komplette Sortiment so, dass es geeignet ist, liber den Distanzhandel vertrieben zu werden. Im Ergeb-
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nis werden daher nicht nur die Primarverpackungen fiir den Distanzhandel tendenziell schwerer, son-
dern auch die Primarverpackungen fiir den stationdren Handel. Dies wirkt sich insbesondere bei Non-
Food-Produkten aus, z.B. bei Elektrogeraten.

Distanzhandelsverpackungen fallen nicht nur bei privaten Haushalten an. Auch Gewerbebetriebe neh-
men die Moglichkeit des Warenbezugs iiber spezialisierte Versandhandler gerne und zunehmend in
Anspruch. Das ist insbesondere bei kleineren Losgrofien und Artikeln des Gelegenheitsbedarfs der
Fall.

Der Verbrauch von PPK-Verpackungen des Distanzhandels hat sich in den letzten 20 Jahren verviel-
facht. Fiir 2015 geht GVM von einem Aufkommen von rund 0,77 Mio. Tonnen PPK-Verpackungen des
Distanzhandels aus (haushaltsnah, ohne Retouren). Im Bericht fiir das Bezugsjahr 2012 wurde der
Verbrauch von PPK-Verpackungen in Anlehnung an Statistiken des VDW mit 212 kt angegeben. Die
Tonnage war zu niedrig. Die nachfolgende Abbildung 3-37 gibt nun die zutreffende Gréfienordnung
fiir 2013 und 2015 wider.

Abbildung 3-37: Verbrauch von PPK-Verpackungen im Distanzhandel (privater Endverbraucher) in kt
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Die Auswirkungen auf den Verpackungsverbrauch sind nicht nur auf Faltschachteln beschrankt. Zum
Produktschutz werden verschiedenste Packmittelformen eingesetzt, z.B.:

Luftpolster und Luftpolsterfolie aus PE,

Polstermittel und Einschliage aus Packpapier, Seidenpapier etc.,

Formteile, Versteifungen aus PE, PE-Schaum, EPS und Wellpappe,

Gefache, Stegeinsatze aus Wellpappe,

Chips aus PE-Schaum und nachwachsenden Rohstoffen wie z.B. Maisstarke.
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Regalgerechte Transportverpackungen, Mengenanteil der Discounter und Discounterisierung der Vollsor-
timenter

Der Anteil der Discounter an der distribuierten Menge schnell drehender Konsumgiiter ist auf lange
Sicht stark angestiegen. Zwischenzeitlich hatte sich dieser Trend stark verlangsamt. Inzwischen hélt
der Trend wieder ungebrochen an. Auf die Ursachen muss hier nicht weiter eingegangen werden.

Auf das Aufkommen von Priméarverpackungen hat der Mengenanteil von Discountern kaum direkte
Auswirkungen. Die Effizienz der iiber Discounter distribuierten Primarverpackungen ist nicht syste-
matisch hoher oder niedriger.

Was die Sammel- und Transportverpackungen angeht, ist der Effekt jedoch merklich. Die Discount-
ware wird zum erheblichen Teil in offenen Halbkartons dargeboten, die regalgerecht gestaltet sind.
Diese Kartons zeichnen sich dadurch aus, dass die Ware nach Offnung des Voll- oder Halbkartons im
Karton nur umgestellt werden muss.

Die Regalgerechtigkeit der Kartonage erzwingt dabei kleinere Verpackungseinheiten.
Die ,Discounterisierung“ der Vollsortimenter wirkt im Allgemeinen in die gleiche Richtung.

Dasselbe gilt fiir den Trend zum Convenience-Handel (Kioske, Tankstellen, u.v.a.), die im Allgemeinen
in kleineren Versandeinheiten bestellen.

Die starke Zunahme des Aufkommens von Wellpappe ist zum erheblichen Teil diesen Entwicklungen
geschuldet.

Das Aufkommen von Transportverpackungen aus Papier, Pappe und Karton (der Grofsteil davon aus
Wellpappe) ist v.a. als Folge dieser Entwicklungen zwischen 1991 und 2015 um 0,95 Mio. Tonnen bzw.
33 % auf 3,8 Mio. Tonnen gestiegen.
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Abbildung 3-38: Entwicklung von Transportverpackungen aus PPK

Entwicklung Transportverpackung aus PPK
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Tragetaschen

Der Verbrauch von Kunststofftragetaschen nimmt seit Jahren ab:

» zwischen 2000 und 2012 sank der Verbrauch jahrlich um 1 %
» zwischen 2012 und 2015 wurden jahrlich rund 3 % eingespart.

Handel und Politik nahmen sich der Thematik an und brachten 2016 eine freiwillige Selbstverpflich-
tung zur Verringerung des Verbrauchs von Kunststofftragetaschen auf den Weg. Durch diese Initiative
wurden gegeniiber dem Vorjahr 33 Prozentpunkte weniger Tragetaschen in Verkehr gebracht. Das Ni-
veau liegt nun bei 45 Tragetaschen pro Einwohner und Jahr. GVM ermittelte diese Zahlen durch eine
breit angelegte Erhebung, in der sowohl alle Teilnehmer der Selbstverpflichtungsvereinbarung als
auch nicht-teilnehmende Unternehmen befragt wurden.

Abbildung 3-39: Entwicklung des Tragetaschenverbrauchs in Deutschland

7,0Mrd. |17 ¢
N\

6,1Mrd. _qy

. 5,6 Mrd.

2000 2012 2015 2016

Unternehmen, die sich der freiwilligen Selbstverpflichtungsvereinbarung angeschlossen haben, ver-
pflichteten sich darin, dass sie keine Kunststofftragetaschen mehr kostenlos an ihre Kunden abgeben.
Nicht berticksichtigt werden dabei solche Taschen oder Beutel, die in Selbstbedienungszonen abgege-
ben werden. Obwohl der Lebensmittelhandel bereits in den 70er Jahren den ,Tiitengroschen fiir Tra-
getaschen eingefiihrt hat, beteiligen sich auch diese Handelsunternehmen an der freiwilligen Initiative.
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3.6.12 Rechtlicher Hintergrund
Verpackungsverordnung

Die Verpackungsverordnung hat sich auf die Hohe und die Struktur des Aufkommens von Verpackun-
gen wenig ausgewirkt.

Das liegt auch daran, dass der Lizenzpreis fiir die Verpackung i.d.R. nur Promille, maximal wenige Pro-
zent des Produktpreises ausmacht. Zugleich lassen sich mit einer Reduzierung des Einsatzgewichtes
der Verpackungen wiederum nur wenige Prozent des Verpackungsaufkommens einsparen. Durch die
zunehmende Wettbewerbsintensitat in der Verpackungsentsorgung hat der Effekt, der von den Li-
zenzentgelten ausgeht noch weiter an Bedeutung verloren.

Andererseits sollte man den Einfluss der Lizenzpreise auf die Verpackungsgestaltung auch nicht zu
sehr marginalisieren. Denn die Gewinnmargen, die vom Abfiiller schnell drehender Konsumgtiter er-
zielt werden, sind gering, sodass auch geringe Kostenersparnisse eine gewisse Anreizwirkung entfal-
ten. Wiirde es gelingen, die externen Kosten (v.a. Kosten fiir die Beseitigung negativer Umwelteffekte)
des Verpackungsverbrauchs durch eine geeignete Lenkungspolitik zu internalisieren, wiirden die 6ko-
nomischen Anreize zur Verpackungsvermeidung sicher erheblich starker ausfallen.

Einen indirekten Effekt hatte die Verpackungsverordnung auf die Verpackungsgestaltung auch inso-
fern als eine recyclinggerechte Verpackungsgestaltung heute i.d.R. zu den Zielen der Verpackungsdes-
igner zahlt.

Tabelle 3-9: Beispiele fir Lizenzkosten im Verhaltnis zu Produktkosten (EVP inkl. MwsSt.)

Produkt- Lizenzpreis in
Produkte FiiligroRe preis Packmittel % des Pro-

€ duktpreises
Zahnpasta 125 ml 2,69 | Kunststofftube 0,49%
Geriebener Kase 200 g 1,29 | Kunststoffbeutel 0,53%
Mehl 1.000 g 1,29 | Papierbeutel 0,14%
Zucker 1.000 g 0,89 | Papierbeutel 0,15%
Speisesalz 500 g 0,65 | Kartonfaltschachtel 0,47%
Sahne, nicht haltbar 200 g 0,63 | Kunststoffbecher m. Aludeckel 1,30%
Frischmilch 1.000 ml 1,19 | Flussigkeitskarton mit Verschluss 2,20%
H-Milch 1.000 ml 1,15 | Flussigkeitskarton mit Verschluss 2,05%
Gurkenkonserven 580 ml 2,39 | Konservenglas mit WeiRblechverschl. 1,36%
Gemiusekonserven, Bohnen 415g 1,19 | WeiBblechdose 2,70%
Gemisekonserven, Bohnen 400 g 0,59 | Weiblechdose 5,94%
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Recyclinggerechte Verpackungsgestaltung § 21 VerpackG-E

Die Recyclingfahigkeit von Verpackungen ist ein Thema, welches in Politik, Gesellschaft und Industrie
an Bedeutung gewinnt. Dies zeigt sich auch in § 21 des neuen Verpackungsgesetzes. Dort werden die
Systembetreiber dazu aufgefordert Anreize zu schaffen, um die Verwendung recyclingfahiger Materia-
lien und Materialkombinationen, sowie den Einsatz von Recyclaten und nachwachsenden Rohstoffen
fiir Verpackungen zu fordern.

Bemessungsgrundlage der Lizenzentgelte der dualen Systeme ist die Verpackungsmasse. Infolgedes-
sen bemiihte sich die Verpackungsindustrie insbesondere um eine Steigerung der Materialeffizienz
(Lightweighting). Fortschritte auf diesem Gebiet wurden z.B. durch neue flexible Kunststoffverbundfo-
lien erzielt, die auf dem Markt vermehrt schwerere Monofolien oder starre Kunststoffverpackungen
substituiert haben.

Solche komplexen Multi-Layer Verbundfolien sind in der Regel jedoch nicht recyclingfahig, so dass ein
direkter Zielkonflikt zwischen Abfallvermeidung und guter Recyclingfahigkeit entsteht.

Der Markt fiir Kunststoffverbundfolien in Deutschland ist nach wie vor steigend. Zwischen 2010 und
2015 wuchs der Verbrauch von Kunststoff/Kunstoffverbunden um gut 10 %. Es ist davon auszugehen,
dass § 21 VerpackG einen dimpfenden Effekt auf die Marktentwicklung von Kunststoffverbunden hat.
Bis recyclingfahige Kunststoffverbundfolien mit vergleichbarer Materialeffizienz marktreif sind, konn-
te es zu einem steigenden Verpackungsverbrauch kommen, falls Kunststoffverbundfolien durch
schwerere Monofolien oder starre Kunststoffverbunde resubstituiert werden. Ob, und in welchem Um-
fang dies geschieht wird aber mafdgeblich von der zukiinftigen Ausgestaltung der Anreize bei der Be-
messung der Beteiligungsentgelte abhdngen.

Weitere Handlungsfelder fiir eine moglichst recyclingfreundliche Verpackungsgestaltung sind z.B.
sind:

» Substitution von PET-Folien durch Folien aus PE oder PP.

» Verringerter Einsatz von Kunststoffsorten, die keine Sortierfraktion darstellen (u.a. PVC, PA, PC).

» Vermeidung von Packmittelkombinationen aus Papier/Kunststoff (z.B. offenes Fenster, statt Sicht-
fenster aus Kunststoff).

» Vereinfachte hindische Trennbarkeit bei Packmittelkombinationen aus Papier/Kunststoff (z.B.
keine Verklebung).

» Einsatz materialgleicher Etiketten und Verschliisse.

» Verzicht auf Etiketten durch direkte Bedruckung des Packmittels.

» Substitution nicht recyclingfahiger Kleinteile durch grofiere Teile.

» Schwer restentleerbare Verpackungen werden durch leichter restentleerbare Verpackungen er-
setzt, die jedoch schwerer sind (bspw. Substitution von Enghalsflaschen durch Weithalsflaschen,
Substitution von Tuben).

Fertigverpackungsverordnung

Die Fertigverpackungsverordnung wurde 2009 liberalisiert.

Mit der Novellierung der Fertigpackungsverordnung sind in 2009 die bis dahin verbindlich vorge-
schriebenen NennfiillgréfRen fiir folgende Produkte weggefallen:

» Frischmilch,
» Schokolade,
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» Zucker, Kakao,

» Wasser,
» Fruchtsifte, Limonaden, Erfrischungsgetranke,
» Bier.

Parallel wurden die Nennftllgrofden fiir folgende Produkte (Auswahl) von der EU liberalisiert (Aufhe-
bung der Richtlinie 80/232/EWG):

» Mehl u.a. Getreideerzeugnisse und Nahrmittel,
» Trockenfutter fiir Hunde und Katzen,

» Kaffee,
» Waschmittel,
» Farben,

> Deodorants,
> Reinigungsmittel.

Weiterhin verbindlich vorgeschrieben sind die Nennfiillgroen u.a. fiir

» Wein,
» Sekt,
» Spirituosen.

Die vor der Liberalisierung vorgeschriebenen Fiillgroféen deckten die Bedarfsbandbreiten der Ver-
braucher bislang recht gut ab. Insofern war keine Fiillgrof3en-Revolution zu erwarten und hat auch
nicht stattgefunden. Allein die Tatsache, dass die Regalplatze umkampft sind, hat die Fiillgrofien-Viel-
falt in engen Grenzen gehalten.

Auch im zunehmenden Aktionsgeschift spielen die neuen Fiillgrofien nur eine kleine Rolle.

Das Vorschreiben spezieller Fiillgrofsen durch den Staat hat vielleicht zu mehr Preistransparenz ge-
fiihrt. Signifikante Auswirkungen auf das Verpackungsaufkommen sind durch die Fiillgroféenliberali-
sierung nicht eingetreten.

»,Mogelpackungen”

Von Verbraucherschiitzern werden immer wieder sogenannte ,Mogelpackungen“ thematisiert.

Darunter versteht man eine Verpackung fiir ein Konsumprodukt, die iiber die wirkliche Menge oder
Beschaffenheit des Inhalts hinwegtauscht.

Weitere Beispiele fiir Mogelpackungen sind:

» Reduktion der Nennfiillgrofie bei optisch gleicher Packungsgestaltung.
» Leere Bodenrdume bei Dosen, Bechern u.a. Behiltern.

» Unterfiillte Behilter, Uberdimensionierte Kopfraume.

» Uberdimensionierte Folienbeutel (z.B. fiir Snacks).

Mogelpackungen sind nach dem Fertigpackungsrecht verboten. § 43 Abs. 2 des Mess- und Eichgesetz
(MessEG) besagt:
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4Es ist verboten, Fertigpackungen herzustellen, herstellen zu lassen, in den Geltungsbereich dieses
Gesetzes zu verbringen, in Verkehr zu bringen oder sonst auf dem Markt bereitzustellen, wenn sie
ihrer Gestaltung und Befiillung nach eine grofSere Fiillmenge vortduschen als in ihnen enthalten ist.”

Viele scheinbare Mogelpackungen sind allerdings nur auf den ersten Blick welche, denn oft 1dsst sich
die scheinbar materialaufwandige Verpackungsgestaltung auf einen der folgenden Faktoren zurtck-
fithren:

» Der Endverbraucher erzwingt hiufig ein aufwandiges Verpackungsdesign. Zum Beispiel mochte
der Endverbrauche méglichst alle Schinkenscheiben oder Fleischstiicke auf der Unterfolie bzw. auf
der Schale sehen.

» Verpackungsfunktionen, die tiber die Schutz- und Transportfunktion hinausgehen erzwingen eine
aufwandigere Verpackungsgestaltung (z.B. sind Skinkarten (Kartonkarten mit Folie) und andere
Héngekarten oft liberdimensioniert, um Diebstahl vorzubeugen und um die Produktinformationen
auf der Karte unterzubringen).

» Die Produktions- und Abfiilltechnik erzwingt die Verpackungsgestaltung (z.B. Kopfraume bei Ver-
packungen mit modifizierter Atmosphare fiir Fleischwaren).

Zudem fallen zu grofde Verpackungen, die keine grofiere Fiillmenge vortauschen nicht unter die Rege-
lungen zu Mogelverpackungen. In welchem Mafie ,Mogelverpackungen* zu einer Aufblahung des Ver-
packungsverbrauchs beigetragen haben, lasst sich nicht beziffern.
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3.6.13 Sonstige Entwicklungen
Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Verbrauchs Glasverpackungen
Der Verbrauch von Glas fiir Verpackungszwecke ist seit 2000 um 1,0 Mio. Tonnen zuriickgegangen.

Das hat verschiedene Ursachen:

Die Einzelgewichte der Standardgebinde nehmen zwar ab. Die Abmagerung der Einzelgewichte wird
jedoch vom Trend zu Form- und Individualflaschen tiberkompensiert.

Glasgebinde haben in der Vergangenheit in vielen wichtigen Branchen Marktanteile verloren, v.a. zu-
gunsten von Kunststoff- und auch Verpackungen aus Fliissigkeitskarton. Aktuell steht Glas z.B. in den
Produktfeldern Babybeikost, Wiirstchenkonserven und Saucen unter Substitutionsdruck.

In anderen Produktfeldern kann Glas seinen Marktanteil inzwischen sehr gut behaupten (z.B. Kosme-
tika, Wurstkonserven).

Der sinkende Anteil von Mehrweg-Gebinden fiir deutschen Wein fiihrt dazu, dass der Glasverbrauch
hier auf lange Sicht steigt.

Mehrwegflaschen aus Glas hatten lange Zeit Marktanteile an Mehrwegflaschen aus Kunststoff verloren.
In der jlingsten Zeit zeigt sich allerdings, dass Mehrweg-Glasflaschen sich gegeniiber Mehrweg-Kunst-
stoffflaschen wieder gut behaupten (z.B. Mineralwasser).

Marktsegmente mit traditionell hohem Glaseinsatz verloren auf lange Sicht an Bedeutung (z.B. deut-
sche Abfiillung von Gemiisekonserven zugunsten von Tiefkiihlgemiise und gekiihlter Ware).

Das Pflichtpfand auf Einweggetrankeverpackungen hat dazu gefiihrt, dass Einwegglasflaschen in den
vom Pfand betroffenen Getrankesegmenten bedeutungslos geworden sind.

3.6.14 Mehrweganteil
Getranke
Die Ergebnisse zum Mehrweg-Anteil von Getranken sind in Studien des Umweltbundesamtes verof-

fentlichts.

Trotz hohem und stabilem Mehrweganteil bei Bier und Biermischgetranken nimmt der Mehrweganteil
insgesamt auf lange Sicht ab, was sich stark erhéhend auf den Packmittelverbrauch auswirkt.

Die nachfolgende Tabelle gibt die Bedeutung von Getrdnken (hier: inkl. Milch und Milchgetranke) fiir
das Verpackungsaufkommen wieder.

6 Z.B. UBA-Texte 33/2016 ,Abfiillung von Getranken in Mehrweg- und 6kologisch vorteilhaften Einweggetrankeverpackun-
gen 20142
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Zu beachten ist, dass in den Daten auch Glasflaschen fiir Wein, Sekt etc. enthalten sind. Dies fiihrt im
Ergebnis dazu, dass der Anteil sonstiger Einwegverpackungen (unbepfandeter Einweg) am Packmit-
telverbrauch fiir Getranke sehr hoch ausfallt.

Tabelle 3-10: Verbrauch Packmittel fiir Getranke, Milch und Milchgetranke (nur Behalter; ohne Ver-
schlisse, Etiketten, Sammel- und Versandverpackungen) 2015

Anteil Priva- Anteil Ge-

ter Endver- samt-ver-

brauch % brauch %
Gesamt 2,50 29,6 13,8
Mehrweg 0,32 3,8 1,8
Einweg bepfandet 0,50 5,9 2,8
Sonstige EW 1,68 19,9 9,3

Variantenvielfalt und Mehrweganteil

Wichtiger Grund fiir den abnehmenden Mehrweganteil ist die zunehmende Variantenvielfalt, die der
Endverbraucher nachfragt.

In der nachfolgenden Ubersicht sind - ohne Anspruch auf Vollstindigkeit - wesentliche Elemente dar-
gestellt.

Tabelle 3-11: Produktdifferenzierung und Variantenvielfalt bei Getranken

Differenzierungsmerkmal = Produktauspragungen

Grundsorte Wasser, Eistee, Limonade, ...
Geschmacksrichtungen Pfirsich, Zitrone, Orange, ...

Alkoholgehalt alkoholfrei, -haltig

Karbonisierung naturell, medium, spritzig

Fruchtanteil Fruchtsaft, Fruchtsaftgetrank, Fruchtnektar
Zuckeranteil light, zero

Herkunft regional, Uberregional, international
FullgroRe 0,21;0,51,0,71, ...

Verkaufseinheit einzel, Multipack, Kasten
Verpackungsmaterial Glas, Kunststoff, Getrankekarton

Der Punkt ist, dass die vielzahl der Varianten, die der Handel distribuiert wird vor allem in Einweg-
Gebinden dargestellt wird. Anders formuliert: Innerhalb der Einweg-Verpackungen ist die Varianten-
vielfalt deutlich hoher als innerhalb der Mehrweg-Verpackungen. Zunehmende Variantenvielfalt geht
daher mit einem abnehmenden Mehrweganteil einher.
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Daher werden in den Haushalten bestenfalls nur mehr die haushaltsindivduell ,schnelldrehenden” Ge-
trankesorten (z.B. Wasser oder Apfelschorle) kastengestiitzt in Mehrwegflaschen konsumiert. Mindes-
tens die Spezialititen bzw. ,Langsamdreher” werden in Einweggebinden dargestellt.

Die zunehmende Sortenvielfalt ist daher ein treibender Faktor in Richtung sinkender Mehrweganteil.

Paletten

Der zunehmenden Vielfalt von Produktvarianten und logistischen Prozessen ist es geschuldet, dass der
Anteil von Einweg-Holz-Paletten auf lange Sicht zugenommen hat.

Zugleich gewinnen Mehrweg-Paletten aus (Recycling-)Kunststoff an Marktbedeutung. Diese Paletten
erreichen hohere Umlaufzahlen als Holzpaletten. Daher wirkt sich diese Entwicklung senkend auf den
Gesamtverbrauch aus.

Kasten

Mehrweg-Kasten verlieren als Sammelverpackung fiir Getrankeflaschen mit dem abnehmenden Mehr-
weganteil an Marktbedeutung, was sich erhohend auf den Verbrauch von Versandverpackungen aus-
wirkt.

In anderen Marktsegmenten kdnnen Mehrweg-Transportverpackungen Marktanteile auf Kosten von
Wellpappeverpackungen gewinnen.

» Eier
» Obst- und Gemiise
» Fleisch, Fisch

3.6.15 Abnehmende Einsatzgewichte formgleicher Verpackungen

Bislang wurden im Wesentlichen Trends beschrieben, die sich steigernd auf den Verpackungsver-
brauch auswirken.

Erheblich kompensiert wurden diese Entwicklungen in der Vergangenheit durch einen starken und
anhaltenden Trend zur Veringerung der Einsatzgewichte von Verpackungen.

Préziser formuliert: die Einzelgewichte von Verpackungen vergleichbarer Funktionalitit und ver-
gleichbarer Fiillgréf3e nehmen ab.

GVM hat hierzu zuletzt in 2014 Ergebnisse vorgelegt, die nur den Zeitraum 1991 bis 2013 abdecken,
allerdings nur die Kunststoffverpackungen abbilden. In einer Studie fiir die BKV GmbH wurde ermit-
telt, dass der private Endverbrauch von Kunststoffverpackungen im Jahr 2013 um insgesamt 955 kt
hoher gewesen wire, wenn die Einsatzgewichte des Jahres 1991 zu Grunde gelegt worden waren. Die
Ergebnisse liberzeichnen das Bild jedoch etwas, da im angesetzten Szenario davon ausgegangen wird,
dass die Substitution von anderen Packmitteln (z.B. Glas) auch stattgefunden hatte wenn der techni-
sche Fortschritt nicht stattgefunden hétte.
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Die Abmagerung findet nicht nur im Bereich der haushaltsnah anfallenden Verpackungen statt, son-
dern auch und gerade bei gewerblich anfallenden Verpackungen.

In den nachfolgenden Ubersichten sind Beispiele aus einzelnen Marktsegmenten dargestellt.

Abbildung 3-40: Entwicklung der Einsatzgewichte von PET-Einwegflaschen fiir Lebensmittel, Reinigungsmit-
tel und Getranke
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Abbildung 3-41: Entwicklung der Einsatzgewichte von Kunststoffkanistern
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Abbildung 3-42: Entwicklung der Einsatzgewichte von Kunststofffassern (220 Liter)
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Abbildung 3-43: Entwicklung der Einsatzgewichte von Schwergutsacken aus Kunststoff fiir Dingemittel (bei
vergleichbarer Funktionalitat)
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3.6.16 Zusammenfassung und Tipps fiir ein verpackungssparendes Konsumverhalten
Die Zunahme des Verpackungsverbrauchs wird durch verschiedene Faktoren getragen.

Der Soziodemographische Wandel geht einher mit dem Anstieg der Anteile von Zwei- und Einperso-
nenhaushalten sowie von Senioren und Seniorenhaushalten. Er bewirkt, dass vermehrt kleinere Fiill-
grofden und/oder vorportionierte Einheiten nachgefragt werden, was sich mittelbar erh6hend auf den
Verpackungsverbrauch auswirkt.

Kleinere Haushalte haben einen hoheren Verbrauch von Produkten des Aufder-Haus-Verzehrs. Auf
lange Sicht nimmt der Verbrauch von Verpackungen im Aufder-Haus-Verbrauch zu.

Auch jenseits des demografischen Wandels lassen sich stark verdnderte Verzehr- und Konsumge-
wohnheiten der Endverbraucher beobachten. Diesen verdnderten Bediirfnissen des Verbrauchers
tragt die herstellende Industrie mit ihrem Waren- und Dienstleistungsangebot durch zahlreiche Inno-
vationen und Produktdifferenzierungen Rechnung. Dabei werden den Verpackungen immer mehr
Funktionen zugewiesen.

Der Distanzhandel wurde in den vergangenen Jahren rasant ausgebaut was sich erhohend auf das Auf-
kommen von PPK-Verpackungen auswirkt.

Die Veranderung der soziodemografischen Faktoren wirken sich zwangslaufig auf die Konsumenten-
bediirfnisse aus.
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Abbildung 3-44: Soziodemografischer Wandel, Konsumentenbedirfnisse und Verpackungsverbrauch
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Endverbraucher, die méglichst wenig Verpackungsabfalle méchten, sollten sich v.a. an den folgenden
Leitlinien orientieren:

Lebensmittel- und Produktabfille vermeiden:

Wer es vermeidet, dass Lebensmittel verderben oder aus sonstigen Griinden ungenutzt entsorgt wer-
den, minimiert auch das Verpackungsaufkommen. Dasselbe gilt fiir Getranke, Drogeriewaren und Non-
Food. Ein sparsamer Konsum von Produkten bedeutet auch Verpackungen einzusparen.

Frischewaren bevorzugen:

In aller Regel sind Frischewaren von der Obst- und Gemiisetheke oder von der Bedientheke (Fleisch,
Wourst, Kase, Fisch, Brot) erheblich weniger aufwandig verpackt als Waren aus dem SB-Regal. Man
sollte sich also bevorzugt mit Produkten niedrigen Zubereitungsgerades versorgen. Aber Vorsicht:
falls diese Produkte zuhause ungenutzt verderben, ist dies kontraproduktiv.

Nicht im Distanzhandel kaufen:

Der Verpackungsaufwand bei Kdufen im Distanzhandel ist iiberdurchschnittlich. Wer seine Waren im
stationdren Handel bezieht, vermeidet Kartonagen (und auch Transportfahrten).

Mehrweg bevorzugen:

Sieht man es allein unter dem Blickwinkel der Abfallvermeidung, sind Mehrwegverpackungen den Ein-
wegverpackungen in aller Regel iiberlegen. Aber auch hier sollte man mitdenken. Um Umweltbelas-
tungen durch die Transporte einzusparen, sollten Getrdanke aus der Region in Mehrwegflaschen bevor-
zugt werden.
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4 Verwertung und Entsorgung von Verpackungsabfillen

4.1 Schnittstellen, Restfeuchtigkeit und verpackungsfremde Massen

Im Folgenden werden zunachst einige methodische und erlduternde Voriiberlegungen angestellt, die
den Definitionsstand beschreiben. Die Anderungsrichtlinie zur EU-Verpackungsrichtlinie und die neue
Kommissionsentscheidung zur Festlegung der Tabellenformate wurden dabei eingearbeitet.

Schnittstelle

Die neue Kommissionsentscheidung definiert die Schnittstelle zur Ermittlung der Verwertungsmengen
folgendermafien (Artikel 3, Abs. 4):

»Die Gewichtsangaben fiir verwertete oder stofflich verwertete Verpackungsabfille gelten fiir Verpa-
ckungsabfille, die einem effektiven Verfahren der Verwertung oder der stofflichen Verwertung zuge-
fiihrt wurden. Wird der Ausstof? einer Sortieranlage einem effektiven Verfahren der Verwertung im
Wesentlichen verlustfrei zugefiihrt, kann dieser als das Gewicht der verwerteten oder stofflich verwer-
teten Verpackungsabfille angesehen werden.”

Fiir die Materialfraktionen der LVP-Fraktion wird daher nachfolgend der Ausstofd von Sortieranlagen
dokumentiert, der einem Verwertungsverfahren zugefiihrt wurde (Verwertungszufiihrungsmengen).
Fiir die Verwertungszufithrungsmengen ist davon auszugehen, dass sie im Wesentlichen verlustfrei
einem effektiven Verfahren der Verwertung zugefiihrt werden. Dies schliefdt nicht aus, dass das Ver-
wertungsverfahren selbst Materialverluste mit sich bringt. Die einer Verwertung zugefiihrten Mengen
unterscheiden sich vom Sortieranlagenoutput im Wesentlichen durch abweichende periodische Zu-
ordnung von Lagerbestandsverdnderungen.

Flir Materialfraktionen, die in Monosammlungen (Glas, Papier) erfasst werden, ist es von untergeord-
neter Bedeutung, ob die Erfassungsmenge oder die einer Verwertung zugefiihrte Menge dokumentiert
wird. Denn die erfassten Mengen werden im Wesentlichen verlustfrei einem effektiven Verfahren der
Verwertung zugefiihrt. Papier wird zwar nach der Sammlung i.d.R. sortiert, der Sortieranlagenoutput
wird jedoch vollstandig entweder stofflich oder energetisch verwertet. Dasselbe gilt fiir die Fraktion
Glas. Hier sind lediglich glasfremde Bestandteile der Glassammlung (Verschliisse) zum Abzug zu brin-
gen.

Restfeuchtigkeit

Die neue Kommissionsentscheidung sieht vor, die Verwertungsmengen dann um Restfeuchtigkeitsan-
teile zu korrigieren, wenn diese auf Grund klimatischer oder anderer Sonderbedingungen erheblich
iiberh6ht oder viel zu niedrig sind.

Diese Regelung zielt v.a. auf die Fraktion Altpapier ab. Marktmechanismen und das Qualitditsmanage-
ment der Papierindustrie sorgen dafiir, dass Altpapier keine tiberh6hten Feuchtigkeitsanteile aufweist.
Von einer Korrektur wurde daher abgesehen.
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Verpackungsfremde Massen

Im Sortieranlagenoutput und in der Monoerfassung sind verpackungsfremde Massen enthalten, insbe-
sondere

» Produktanhaftungen,

» stoffgleiche Nichtverpackungen und

» stoffgruppenfremde Materialien (aus Verbunden, Minderkomponenten, Fehlsortierung, Fehlwiir-
fen7).

Die neue Kommissionsentscheidung zieht hier in Artikel 5 die Moglichkeit einer Korrektur in Betracht:

Soweit dies praktikabel ist, werden verpackungsfremde Materialien, die mit Verpackungsabfallen ge-
sammelt wurden, fiir das Gewicht der stofflich und anderweitig verwerteten Verpackungsabfalle nicht
berticksichtigt. [...] Korrekturen sind nicht vorzunehmen, wenn sie kleine Mengen von verpackungs-
fremden Materialien betreffen, die haufig bei Verpackungsabfillen auftreten.

Eine Korrektur soll also nur dann durchgefiihrt werden, wenn der verpackungsfremde Anteil iiber das
ibliche Maf3 hinausgeht.

Eine Korrektur um verpackungsfremde oder fraktionsfremde Massen wurde nur in folgenden Fillen
durchgefiihrt.

» Bereinigung der Verwertungsmenge Papier um Nicht-Verpackungspapiere (v.a. grafische Papiere).
» Bereinigung der Verwertungsmenge Altholz um Nicht-Verpackungsholz.

» Bereinigung der Verwertungsmenge Glas um Verschliisse, Produktionsabfille und Flachglas.

» Bereinigung der Verwertungsmenge Aluminium um Kunststoff-Verbundfolien.

Eine Bereinigung um stoffgleiche Nichtverpackungen wird durch GVM nur fiir die Materialfraktion
PPK und Holz vorgenommen. Soweit stoffgleiche Nichtverpackungen in Sondersammelgebieten miter-
fasst werden, ist davon auszugehen, dass die Bereinigung ohnehin bereits im Clearing zwischen dem
Ausschreibungsfiihrer und der Gebietskorperschaft erfolgt. Weitere Abziige von stoffgleichen Nicht-
verpackungen wurden nicht vorgenommen.

7 Empirische Belege finden sich fiir die LVP-Fraktion in: HTP / IFEU: Grundlagen fiir eine 6kologisch und 6konomisch sinn-
volle Verwertung von Verkaufsverpackungen, Endbericht; Aachen Heidelberg Dezember 2000.
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Abbildung 4-1: Ubersicht Griinde fiir Verluste in der Prozesskette
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Aus verschiedenen Griinden (vgl. Abbildung 4-1) kann die netto verwertete Masse erheblich unter den
hier dokumentierten Massen liegen.

In den der Sortierung nachgeschalteten Prozessen Nachsortierung (Glas, Papier), Aufbereitung und
Verwertung kommt es zu Masseverlusten. Tabelle 4-1 gibt Anhaltspunkte iiber die Gréfenordnung
der Abweichung zwischen bereitgestellten und netto verwerteten Mengen. Sie gibt den Anteil der
Reststoffe wieder, die in Aufbereitung und Verwertung anfallen. Die jeweilige Komplementarmenge
(zum Beispiel: 75 % bei Fliissigkeitskarton) ist als Netto-Verwertung des Hauptmaterials (im Beispiel:
Papierfasern) zu interpretieren. Das heifdt, es wird nicht beriicksichtigt, dass die anfallenden Neben-
materialien z.T. wiederum eigenen Verwertungswegen zugefiihrt werden (im Beispiel: Zementindust-
rie). Verluste in der Sortierung der LVP-Fraktion sind in den Angaben nicht berticksichtigt, da in dieser
Studie der Anlagen-Output ausgewiesen wird.
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Tabelle 4-1: Schatzung der Verluste in Aufbereitung und Verwertung von Verpackungen
Materialfraktion Verlustanteil Erlauterung (Quelle)
Glas ca. 10 % | Grus, Keramik, Papier etc. (GGA)
Kunststoffe 15-30 % | Aufbereitungsverluste (HTP)
Papier und Pappe 15-30 % | Spuckstoffe und Sortierverluste (Papierindustrie, VDP)
Aluminium 60—-70% | Komplementarmenge zum Rein-Alu-Anteil (ISD, DAVR, Alunova)
WeiBblech 5-8% | Lacke, etc. (GVM-Schatzung)
Flussigkeitskarton ca. 25 % | Reject-Anteil (nach Angaben des FKN)

Andererseits werden die Ausschussmengen bzw. Reststoffe z.T. wiederum energetischen oder stoffli-
chen Verwertungsverfahren zugefiihrt. Beispiele:

» Spuckstoffe aus der Altpapieraufbereitung, Reste aus der Kunststoffaufbereitung und Sortierreste
der LVP-Fraktion werden in der Produktion von Sekundarbrennstoffen eingesetzt.

» Sortierreste aus der Altpapieraufbereitung werden in (z.T. betriebseigenen) Feuerungsanlagen
energetisch genutzt.

» Die stofffremden Bestandteile der Aluminiumfraktion werden im Rahmen der Pyrolyse energe-
tisch genutzt. Reste der pyrolytischen Vorbehandlung wiederum werden z.T. energetisch und stoff-
lich verwertet.

> Kunststoffdichtmassen aus der kiltemechanischen Aufbereitung von Alu-Verschliissen werden
stofflich und energetisch verwertet.

» Kunststoffbestandteile (Verschlusskappen, Steigrohrchen, Sprithkopfe) aus Alu- oder Weif3blech-
Aerosoldosen werden zu Mahlgut aufbereitet.

Bereits diese Beispiele zeigen, dass die Ermittlung der netto verwerteten Mengen dufderst komplex ist.
Zur Brutto-Darstellung gibt es daher keine realistische Alternative.

4.2 Definition der Verwertungswege

Die neue Kommissionsentscheidung in Verbindung mit der Anderungsrichtlinie zur EU-Verpackungs-
direktive unterscheidet zwischen verschiedenen Formen der Verwertung:

» Werkstoffliche Verwertung von Materialien.

» Andere Formen der stofflichen Verwertung.

> Energetische Verwertung (z.B. in Zementwerken).

» Verbrennung in Abfallverbrennungsanlagen mit Energieriickgewinnung.

Die organische Verwertung wird explizit der Rubrik ,Andere Formen der stofflichen Verwertung" zu-
geordnet.
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Im Hinblick auf Kunststoffverpackungen sind werkstoffliche Verwertungsverfahren definiert als Ver-
fahren, an deren Ende wiederum Kunststoffprodukte stehen.

Dies ist fiir die so genannten ,rohstofflichen” Verfahren, deren Bedeutung in Deutschland kontinuier-
lich zuriickgeht, nicht der Fall. Auch die Rahmenbedingungen fiir Systeme zur Fiihrung des Mengen-
stromnachweises ordnen Verfahren, bei denen Kunststoffe auf ihre chemischen Grundstoffe zuriickge-
fiihrt werden, und die tibrigen rohstofflichen Verfahren explizit nicht der werkstofflichen Verwertung
Zu.

Die rohstofflichen Verwertungsverfahren wurden daher vollstdndig den anderen Formen der stoffli-
chen Verwertung zugeordnet.

4.3 Energetische Verwertung in Abfallverbrennungsanlagen
4.3.1 Kreislaufwirtschaftsgesetz und R1-Kriterium

Am 22.11.2008 wurde die ,Richtlinie 2008/98/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
19. November 2008 tiber Abfille und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien" (EU-Abfallrahmenrichtli-
nie) im EU-Amtsblatt veroffentlicht.

In Anhang Il wird die Mitverbrennung von Abféllen in Abfallverbrennungsanlagen als ein Verwer-
tungsverfahren definiert, sofern die Anlagen vorgegebene Energieeffizienzwerte erreichen.

Mit dem Inkrafttreten des neuen Kreislaufwirtschaftsgesetzes am 01.06.2012 wurde die EU-Richtlinie
im deutschen Abfallrecht umgesetzt. In Anlage 2 des KrWG wird unter der Nr. R 1 die ,Hauptverwen-
dung als Brennstoff oder als anderes Mittel der Energieerzeugung” als Verwertungsverfahren defi-
niert, sofern die in Anlage 2 definierten Energie-Effizienzkriterien erfiillt sind. Insofern sprechen wir
im Folgenden auch vom ,R1-Kriterium*“.

Damit sind Verpackungen, die in Miillverbrennungsanlagen (MVAs) verbrannt werden, die das R1-Kri-
terium erfiillen, als energetisch verwertet anzusehen.

Bis zum Erhebungsjahr 2010 hat GVM die Verpackungen, die in Miillverbrennungsanlagen der Beseiti-
gung zugefiihrt werden, unabhingig vom Energieriickgewinnungsgrad der Verbrennungsanlage sepa-
rat ausgewiesen.

Die EU-Tabellenformate sehen hierzu eine eigene Tabellenspalte (g) vor, die mit ,Verbrennung in Ab-
fallverbrennungsanlagen mit Energieriickgewinnung” tiberschrieben ist. Da letztlich in allen Abfallver-
brennungsanlagen eine Form der Energiertickgewinnung betrieben wird - wenn auch in Altanlagen
nur eine sehr ineffiziente - wurden bis 2010 alle Beseitigungsmengen, die in MVAs gelangen unter die-
ser Rubrik ausgewiesen, soweit der Packstoff hochkalorisch ist.

Es wurde daher notwendig, die definitorischen Vorgaben der EU-Tabellenformate zu prazisieren. Hier
gab es zwei Varianten:

1. Inder Spalte g) der Tabelle 2-1 (,Verbrennung in Abfallverbrennungsanlagen mit Energiertickge-
winnung“) werden weiterhin alle in MVAs verbrannten Verpackungsabfélle ausgewiesen ungeach-
tet der Energieeffizienz der Anlagen. In diesem Falle miisste die Spalte e) (,Energetische Verwer-
tung“) umbenannt oder mit einer prazisierenden Fufdnote versehen werden.

2. Inder Spalte e) (,Energetische Verwertung“) werden auch alle Mengen beriicksichtigt, die in Anla-
gen verbrannt wurden, die die Energieeffizienzkriterien erfiillen. In der Spalte g) werden nur noch
die Mengen berticksichtigt, die in Anlagen gehen, die die Energieeffizienzkriterien nicht erfiillen. In
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diesem Falle miisste die Spalte g) umbenannt oder mit einer prazisierenden Fufdnote versehen
werden.

In Abstimmung mit dem Umweltbundesamt wurde die Variante 2 gewéhlt.
4.3.2 Umsetzung des R1-Kriteriums

Anlage 2 zum KrWG kénnte man auch so lesen, dass alle Verpackungen unabhingig vom Heizwert als
energetisch verwertet anzusehen sind, sofern sie in eine R1-Anlage gelangen. Damit wire z.B. auch
Glas energetisch verwertet, auch wenn bei seiner Verbrennung keine Energie frei wird.

Nach Abstimmung mit dem Umweltbundesamt werden demgegeniiber in der vorliegenden Studie nur
solche Verpackungsbestandteile als energetisch verwertet angesehen, die hochkalorisch sind. Das gilt
fir

» Kunststoff,
» Papier, Pappe, Karton,
» Aluminium,

» Holz,
» Textilien,
» Kork,

» Gummi, Kautschuk.

Glas, Weif3blech, Feinblech, sonstiger Stahl und Keramik kénnen nicht energetisch verwertet werden.

Was Aluminium angeht, war der Frage nachzugehen, zu welchem Teil Aluminium in Verbrennungsan-
lagen tatsachlich oxidiert. Hierzu verweisen wir auf die Ausfiihrungen in Kapitel 4.8.

Die beseitigten Mengen aus gebrauchten Verpackungen wurden folgendermafien berechnet:

Verpackungsverbrauch zur Entsorgung

.- im Inland angefallene und im In- oder Ausland verwertete Verpackungen

= Verpackungen zur Beseitigung

Als Verpackungen zur Beseitigung gelten damit alle Verpackungen, die zur Entsorgung anfallen, aber
nicht in Verwertungsanlagen gelangen. Mogliche Fehler bei der Erhebung der Verwertungsmengen
oder des Verpackungsverbrauchs wirken sich damit auch auf die Mengen zur Beseitigung aus. Auch
Verpackungen die nicht in (deutsche) Erfassungssysteme gelangen, werden so den Verpackungen zur
Beseitigung zugerechnet.

In welchem Umfang zu beseitigende Verpackungen in Miillverbrennungsanlagen oder in Miillbehand-
lungsanlagen behandelt werden, ldsst sich nur pauschal bestimmen.

Fiir alle Verpackungen haben wir in Anlehnung an die Abfallbilanz des statistischen Bundesamtes den
folgenden Beseitigungsmix unterstellt:

MVA: 81,5%
MBA: 185%
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In allen deutschen Miillverbrennungsanlagen wird Energie zuriickgewonnen durch

» Waiarmenutzung oder
» Stromerzeugung oder
» Kraft-Warme-Kopplung.

Um den Anteil der R1-Anlagen in Prozent der angelieferten Menge zu bestimmen, wurden Materialien
der ITAD und der CEWEP ausgewertet. Zudem wurden verschiedene telefonische und persdnliche In-
terviews gefiihrt. Im Ergebnis geht GVM davon aus, dass 2015 99,7 % der in MVAs angelieferten
Menge in R1-Anlagen gelangte. Dieses Ergebnis beruht auf Untersuchungen der CEWEP und Angaben
der ITAD.

Hochkalorische Verpackungen, die in Anlagen gelangen, die nicht den R1-Status aufweisen, werden
wie bisher unter der Rubrik ,Verbrennung in Abfallverbrennungsanlagen mit Energiertickgewinnung”
ausgewiesen, also nicht als energetisch verwertet.

In allen MBAs werden kalorische Fraktionen gewonnen, die als Ersatzbrennstoffe energetisch verwer-
tet werden. Dieses Material gelangt ausschlief3lich in Verbrennungsanlagen mit R1-Status (z.B. Ze-
mentwerke, Kohlekraftwerke). Es stellt sich daher nur die Frage, welcher Anteil der angelieferten
Menge tatsachlich zu Ersatzbrennstoffen wird. Nach Auswertung verschiedener Anlagenbilanzen ta-
xiert GVM den Anteil der energetisch verwerteten Menge am Input der MBAs auf 89 %.

Was die Ergebnisse im Einzelnen angeht, verweisen wir hierzu auf die Kapitel 4.6 bis 4.13.

4.4 Datenquellen nach Umweltstatistikgesetz und duale Systeme
44.1 Erhebungen nach Umweltstatistikgesetz

Gemafd Umweltstatistikgesetz fiihren die Statistischen Landesamter seit 1996 u.a. folgende Erhebun-
gen durch:

» Erhebung liber das Einsammeln von Verkaufsverpackungen beim Privaten Endverbraucher (VV).
» Erhebung iiber das Einsammeln von Transport- und Umverpackungen und von Verkaufsverpa-
ckungen bei gewerblichen und industriellen Endverbrauchern (TUV).

Daten iiber die Sammlung von bepfandeten Einweg-Getrankeverpackungen werden vom statistischen
Bundesamt nicht mehr erhoben. Sie sind auch in der Erhebung tiber Verkaufsverpackungen nicht ent-
halten, weil dort nur Branchenlésungen und duale Systeme zum Berichtskreis zdhlen. Auf3erdem muss
die Sammlung und Verwertung von bepfandeten Einweg-Getrankeverpackungen seit der 5. Novelle
der VerpackV nicht mehr in einer Mengenstrombilanz dokumentiert werden.

Insbesondere die Erhebung iiber das Einsammeln von Transportverpackungen etc. hat dazu beigetra-
gen, die Datenlage zur Erfassung von Verpackungen aus gewerblichen Anfallstellen (v.a. Handel und
Industrie) zu verbessern.

Das statistische Bundesamt hat aus den genannten Erhebungen Daten fiir das Bezugsjahr 2015 verof-
fentlicht. Nachfolgend werden die Ergebnisse fiir das Bezugsjahr 2015 dargestellt und mit verschiede-
nen anderen Datenquellen verglichen.
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Tabelle 4-2: Ergebnisse der Erhebung TUV nach dem Umweltstatistikgesetz

1996 2000 2005 2010 2012 2013

Glas 160 75 102 103 81 113 115 102
Papier, Pappe, Karton 2.275| 3.084 | 3.142 | 2943 | 2.804 | 3.120 | 2.859 | 3.096
Metalle 101 113 108 78 75 74 81 92

- Aluminium k.A. k.A. 10 8 4 5 6 7

- eisenhaltige Metalle k.A. k.A. 80 61 63 62 63 77

I'Oi‘;gse”ge' Metallver- KA. | kA 18| 10 8 8| 12 8
Kunststoffe 195 242 260 304 299 410 320 336
Holz 277 428 404 325 479 439 422 473
Sonstige (5) 160 | 532| 670| 511| 521| 691| 559| 708
Insgesamt 3.168 | 4.474 | 4.685 | 4.264 | 4.259 | 4.847 | 4.356 | 4.807

(1) Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 19, Reihe 1; sowie verschiedene Ergebnisberichte

(2) Quelle: Statistisches Bundesamt, Einsammlung und Verwertung von Verpackungen - Ergebnisberichte 2005 bis 2009
(3) Quelle: Statistisches Bundesamt, Einsammlung und Riicknahme von Verpackungen - Ergebnisberichte 2010 - 2014
(4) Quelle: Statistisches Bundesamt, Einsammlung und Riicknahme von Verpackungen - Ergebnistabellen 2015

(5) Verbunde, Gemische, Sonstige Materialien, Verpackungen schadstoffhaltiger Fiillgiiter

Eine Kommentierung der Ergebnisse fiir die einzelnen Materialfraktionen findet sich in den Kapiteln
zur Verwertung von 4.5 Glas-, 4.7 PPK-, 4.10 Stahl- und 4.6 Kunststoffverpackungen.

Flir alle Materialfraktionen gilt: die in der Erhebung TUV ausgewiesenen Sammelmengen aus den ge-
nannten Anfallstellen sind niedriger als die entsprechenden Mengen, die in dieser Studie ausgewiesen
werden. Die erfassenden Betriebe sind oft nur nebenbei als Einsammler tétig. Organisationsformen,
Entsorgungsstrukturen sowie Vertriebs- und Verwertungswege sind so vielfaltig, dass die Schnittstelle
Sammlung nicht eindeutig ist8. Insbesondere diirften Verpackungen aus Gewerbebetrieben, die direkt
mit Handlern, Aufbereitern und/oder Verwertern Entsorgungsvertrage abschliefden (z.B. Abfiiller), in
der Erhebung unzureichend beriicksichtigt sein. Uberdies ist fiir die meisten Materialfraktionen frag-
lich, ob die Berichtspflichtigen bereit und in der Lage waren, den Anteil der gebrauchten Verpackun-
gen an der Erfassungsmenge zu bestimmen.

Trotzdem tragen die Ergebnisse der Erhebung dazu bei, die Verwertungsmengen insgesamt zu validie-
ren. Insbesondere fiir Kunststoff ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse aus der Erhebung TUV den
unteren Wert in einem Schatzintervall markieren.

8 Vgl. die Beispiele in den Kapiteln iiber die Verwertung von 4.5 Glas, 4.6 Kunststoff, 4.7 PPK und 4.10 Stahl.
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Die Erhebung iiber das Einsammeln von Verkaufsverpackungen wurde ab dem Berichtsjahr 2009 me-
thodisch umgestellt.

Die Ergebnisse nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind in der nachfolgenden Tabelle fiir das
Bezugsjahr 2015 wiedergegeben.

Tabelle 4-3: Erhebung liber die Einsammlung und Verwertung von Verpackungen 2015
- Bei privaten Endverbrauchern eingesammelte Verkaufsverpackungen Verbleib der Ver-
kaufsverpackungen nach Materialart und Menge

Materialart Abgegebene Menge Davon Abgabe
nach der Sortierung,
einschl. getrennt er-

Art der Verpflichteten fasster Materialien

fiir an-

far an-

darunter zur werk- | dere For- | zu energe- .
. . dere For- | zu sonsti-
Abgabe stofflichen | men der tischen
Insgesamt . men der gem Ver-
an Aus- Verwer- stoffli- Verwer- .
Verwer- bleib
land tung chen Ver- tung
tung
wertung
1000t

Insgesamt ‘ 5.518,4 ‘ 313,0 ‘ 3.971,6 ‘ 47,3 ‘ 1.167,5 ‘ - ‘ 332,0

nach Materialarten

Glas 1.886,6 45,3 . . = = =

Kunststoffe 1) 1.230,3 114,0 465,1 . 750,5 -

Papier, Pappe, Karton 1) 1.186,7 140,0 1.155,4 28,0 . -

Metalle insgesamt 1) 337,2 7,1 331,9 5,4 . - -
Aluminium 1) 62,5 - . . . - -
Stahl, WeiBblech 1) 274,6 7,0 . . . - -

Sonstige 135,9 . 135,3 - . -

Stoffglelche Nichtverpackun- 7418 . . . 413,8 i 326,7

gen / Sortierreste

nach Art der Verpflichteten
Branchenlésungen 54,8 3,7 40,8 3,6 1,9 - 8,5
Systembetreiber 5.463,7 309,3 3.930,8 43,7 1.165,6 - 323,5

1) Einschliefilich Verbunde mit Hauptbestandteil dieser Materialart.
Die Werte sind der Original-Tabelle (Vgl. Statistisches Bundesamt (2017) entnommen. Zeichenerklarung: "0" nichts vorhan-
den, "." Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

In der Zeile ,stoffgleiche Nichtverpackungen/ Sortierreste” werden die Outputstrome der Sortieran-
lagen zusammengefasst, die keine Verpackungen darstellen (stoffgleiche Nichverpackungen) oder den
Sortierresten zufallen. Dazu zédhlen z.B. die Fraktionen ,stoffgleiche Kunststoffe®, , Elektronikschrott®,
»stoffgleiche Metalle aus LVP“. Mit weitem Abstand die grofite Bedeutung hat die Fraktion ,Sortier-
reste aus LVP“. In diese Fraktion gelangen z.B. das Feingut < 20 mm oder der Bandiiberlauf der handi-
schen Nachsortierung des Grobgutes.
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In der nachfolgenden Tabelle 4-4 wurden die Daten des Statistischen Bundesamtes (Spalte 1) den Er-
gebnissen der vorliegenden Studie vergleichend gegeniibergestellt. Dabei wird unterschieden zwi-
schen den Ausgangsmengen (Spalte 3a) und den Ergebnissen nach Korrektur bzw. Modifikation, deren
Hintergrund in den einzelnen Materialkapiteln erldutert wird. Um den Vergleich zu erméglichen, wur-
den jeweils nur die Mengen dargestellt, die im Verantwortungsbereich der dualen Systeme und der
Branchenlésungen einer Verwertung zugefiihrt wurden.

Tabelle 4-4: Vergleich verschiedener Datenquellen — Verwertung von Verkaufsverpackungen im Ver-

antwortungsbereich von dualen Systemen und Branchenlosungen 2015 (in kt)

von GVM in der vorliegenden

Studie zugrunde gelegte Men-
gen

Vergleichsdaten

Materialfraktion Destatis Bothe GVM GVM
[2017] [2017] unkorrigiert korrigiert
(1) (2) (3a) (3b)
Glas 1.886,6 1.884,7 1.898,5 1.910,6
Papier, Pappe, Karton 1.186,7 1.138,5 1.139,6 2.156,5
Kunststoff 1.230,3 1.163,2 1.222,7 1.237,5
Aluminium 62,5 65,8 67,9 53,1
WeiBblech (Stahl) 274,6 272,0 275,9 284,0
Sonstige (4) 877,7 130,0 129,6 130,2
Insgesamt 5.518,4 4.654,2 4.734,2 5.771,9

(1) von dualen Systemen und Branchenlésungen 2015 abgegebene Menge nach der Sortierung, einschl. getrennt erfasster
Materialien, nach Statistisches Bundesamt (2017)

(2) ohne Branchenldsungen; die Daten beziehen sich ausschliefdlich auf duale Systeme; jeweils einschl. der jeweiligen Ver-
bundfraktion; 2015

(3a) im Verantwortungsbereich von dualen Systemen und Branchenlésungen einer Verwertung zugefiithrte Menge (nach
GVM-Ergebnissen); 2015

(3b) im Verantwortungsbereich von dualen Systemen und Branchenldsungen einer Verwertung zugefiihrte Menge (nach
GVM-Ergebnissen) unter verschiedenen Zuschatzungen und Abschldgen, 2015

(4) hier unter den Spalten (3a) und (3b) nur Flissigkeitskarton beriicksichtigt

Der Vergleich zeigt, dass die Angaben iiber die Verwertung von Verkaufsverpackungen durch duale
Systeme und Branchenlésungen sehr gut abgesichert sind.

Nur fiir die Materialfraktion PPK gilt, dass die Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes die Verwer-
tung von Verkaufsverpackungen durch duale Systeme und Branchenldésungen nicht in zutreffender
Grofdenordnung wiedergeben. Hierauf wird im Kapitel 4.7 ndher eingegangen.
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Tabelle 4-5: Vergleich ,Verwertung” nach Destatis versus GVM — 2015 (in kt)

Ergebnisse Destatis

Verkaufs- Transportverp. RUEEE
RlaSustigkien verpackungen Verkaufsverp. Gesamt
GroRgewerbe
2015 2015 2015 2015 2015
(1) (2) 3) (4) (5)

Glas 1.886,6 101,8 1.988,4 2.292,0 303,6
Papier, Pappe, Karton 1.186,7 3.095,5 4.282,2 7.097,3 2.815,1
Kunststoff 1.230,3 336,4 1.566,7 2.332,1 765,4
Aluminium 62,5 7,4 69,9 96,0 26,1
Weillblech (Stahl) 274,6 84,9 359,5 770,5 411,0
Holz k.A. 473,4 473,4 1.970,0 1.496,6
Sonstige (6) 877,7 698,3 1.576,0 130,4 -1.445,6
Insgesamt 5.518,4 4.797,7 10.316,1 14.688,3 4.372,2

(1) von dualen Systemen und Branchenlésungen abgegebene Menge nach der Sortierung, einschl. getrennt erfasster Materia-
lien, nach Statistisches Bundesamt (2017)

(2) Eingesammelte Transport- und Umverpackungen und bei gewerblichen und industriellen Endverbrauchern eingesam-
melte Verkaufsverpackungen, nach Statistisches Bundesamt (2017)

(3) Summe Spalte (1) und Spalte (2)

(4) in der vorliegenden Studie zugrunde gelegte Mengen nach GVM-Ergebnissen (stoffliche und energetische Verwertung,
hier ohne energetische Verwertung in MVAs bzw. von Materialien aus MBAs)

(5) Spalte (4) abzgl. Spalte (3)

(6) hier in Spalte (4) nur Fliissigkeitskarton berticksichtigt, daher mit den Abgrenzungen der Spalten (1) und (2) {iberhaupt
nicht vergleichbar

Die Tabelle 4-5 stellt die Ergebnisse der Erhebungen des Statistischen Bundesamtes den hier vorgeleg-

ten Ergebnissen gegeniiber. Die Zeile ,Sonstige“ wurde nur der Vollstdndigkeit halber wiedergegeben.
Ein Vergleich der Datenquellen ist hier unmoglich.

In den Ergebnissen nach GVM ist die Verwertung bepfandeter Einweg-Getrankeverpackungen enthal-
ten, in den Ergebnissen des statistischen Bundesamtes nicht.

Die Ubersicht zeigt, dass die Abweichung in kaum einer Materialfraktion eine vernachlissigbare Gro-
8enordnung hat. Auf die Ursachen wird in den nachfolgenden Kapiteln detaillierter eingegangen.

44.2 Verwertung durch duale Systeme

Hauptaufgabe dieser Studie ist die Ermittlung des Gesamtaufkommens von Verpackungen und dessen
Verwertung in Deutschland. Aufgrund der Betrachtungsebene und Aggregation der Daten lassen sich
aus diesen Daten keine direkten Schliisse auf die Leistungen der dualen Systeme ziehen. Um auch
hierzu Aussagen zu generieren, werden in diesem Unterkapitel die Verwertungsleistungen der dualen
Systeme zum einen den Lizenzmengen und zum anderen den Marktmengen gegeniibergestellt.
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Zu den Verwertungszufiithrungsmengen der dualen Systeme werden in der vorliegenden Studie seit
Jahren zwei unterschiedliche Quellen gewtirdigt.

> Erhebung der Mengenstromdaten dualer Systeme durch die Linderbehdrden (Bothe [2017])

> Erhebung der Verwertungszufiihrungsmengen dualer Systeme durch GVM

Zwischen beiden Quellen gibt es regelméaflig Differenzen, die in der nachfolgenden Tabelle dokumen-
tiert sind. Die Ergebnisse des Vergleichs zeigen, dass die Unterschiede wenig relevant sind.

Tabelle 4-6: Verwertungszufiihrung durch duale Systeme 2015 - Vergleich der Erhebungen der Bun-

deslander und der GVM (in kt)

Abweichung

in kt in %

(1) (2) (3a) (3b)
Glas 1.884,7 1.886,3 -1,6 -0,1%
Papier, Pappe, Karton 1.138,5 1.119,3 19,2 1,7%
Kunststoff 1.163,2 1.217,1 -53,9 -4,4%
Aluminium 65,8 67,7 -1,9 -2,9%
Weillblech 272,0 275,5 -3,5 -1,3%
Flissigkeitskarton 130,0 129,5 0,5 0,4%
Insgesamt 4.654,2 4.695,5 -41,3 -0,9%

(1) im Verantwortungsbereich von dualen Systemen einer Verwertung zugefiihrte Menge (nach Bothe [2017]).

(2) im Verantwortungsbereich von dualen Systemen einer Verwertung zugefiihrte Menge (nach GVM-Ergebnissen) ohne Zu-
schatzungen und Abschlage.

(3a), (3b) Abweichung (1) - (2); in Prozent von (2)

Die Ursachen fiir diese Differenzen konnen nicht ganz geklart werden. Zum einen diirften unterschied-
liche Zurechnungen von sonstigen Verbunden ursachlich sein. Zum anderen sind Erhebungsfehler -
auf der einen oder auf der anderen Seite - nicht vollig auszuschlief3en. Eine weitere Erklarung konnte
sein, dass einzelne, kleine Systeme gegeniiber GVM auch Kunststoffmengen dokumentieren, die nicht
quotenrelevant sind und damit auch nicht in Mengenstrombilanzen dokumentiert werden.

In der vorliegenden Studie und in der nachfolgenden tabellarischen Ableitung von Quoten werden aus-
schlief3lich die Daten der GVM-Erhebung zu Grunde gelegt.

Die Verwertungsquoten werden auf der Basis zweier Grundgesamtheiten berechnet:

» Vertragsmenge duale Systeme
» Marktmenge duale Systeme

Die dualen Systeme miissen mindestens die Verwertungsquoten nach Anhang I VerpackV erfiillen. Die
Vertragsmenge eines dualen Systems ist dabei Grundlage fiir seine jeweilig mindestens zu verwerten-
den Verpackungsmengen. In den hier dargestellten Vertragsmengen und Verwertungsmengen dualer
Systeme wurden die Daten der einzelnen dualen Systeme zusammengefasst. Dargestellt werden die
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Verwertungsquoten und der Erfiillungsgrad aggregiert iiber alle Systeme. Aussagen zu den Verwer-
tungsleistungen der einzelnen dualen Systeme konnen mit diesen Zahlen nicht getroffen werden.

Die Vertragsmenge dualer Systeme wurde berechnet als Differenz zwischen der Vertragsmenge der
dualen Systeme insgesamt (nach Auswertung VE-Register) abziiglich der Eigenriicknahme (im We-
sentlichen nach Bothe).

Die Zurechnung der Verbunde auf die Hauptmaterialfraktionen wurde nach der Auswertung der Men-
genstromnachweise berechnet, wobei in mengenmaf3ig unwesentlichen Details Schiatzungen notwen-
dig waren.

Im Ergebnis ergibt sich tiber alle Materialfraktionen auf der Basis der Vertragsmengen eine Verwer-
tungsquote von 87 %.

Im Vergleich zu 2014 (104,5 %) ist dieser Wert stark zuriickgegangen. Die wichtigsten Ursachen lie-
gen in der Abschaffung der Eigenriicknahme und dem Bedeutungsverlust der Branchenldsungen. Die
Vertragsmengen der Systeme sind deswegen 2015 stark angestiegen. Infolgedessen sinken die Ver-
wertungsquoten der dualen Systeme trotz steigender Verwertungsmengen.

Tabelle 4-7: Verwertungsquoten Basis ,Vertragsmenge”

Quotenvorgabe
nach Anhang | Material
VerpackV

Verwertung Vertrags- Verwer-
duale Sys- menge duale tungs-
teme Systeme quote

in%

€)

in kt in kt in%
(1) (2)

Glas 1.886,3 2.222,6 84,9% 75,0% | Glas

Papier, Pappe, Karton 1.119,3 1.633,9 68,5% 70,0% fj:'er' Pappe, Kar-
Kunststoff 1.217,1 1.034,6 117,6% 60,0% | Kunststoff

davon: werkstofflich: 436,9 1.034,6 42,2% 36,0% | Kunststoff
Aluminium 67,7 67,9 99,7% 60,0% | Aluminium
WeilRblech 275,5 264,5 104,2% 70,0% | Weilblech
Flussigkeitskarton 129,5 164,7 78,6% 60,0% | Verbunde

LVP (*) 1.689,9 1.531,8 110,3%

Insgesamt 4.695,5 5.388,3 87,1%

(1) im Verantwortungsbereich von dualen Systemen einer Verwertung zugefiihrte Menge (nach GVM-Ergebnissen) ohne
Zuschatzungen und Abschlige; ohne Branchenlésungen.

(2) Vertragsmenge dualer Systeme (nach VE-Register); unter verschiedenen Annahmen iiber die Struktur der Verbunde
(*) LVP hier ohne Verbunde Papierbasis

Alle Angaben in den Spalten (1) und (2) inkl. der jeweiligen Verbundfraktion.

(3) Die Zielquoten der VerpackV beziehen sich auf die Materialgruppen ohne Verbundfraktion.
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Die hier rechnerisch ermittelte Verwertungsquote der dualen Systeme in der PPK-Fraktion liegt mit
68,5 % unter der Quotenvorgabe der VerpackV, die sich ausschliefilich auf PPK-Monoverpackungen
bezieht. In den hier dargestellten Bezugsmengen sind auch die PPK-Verbunde enthalten (vgl. auch
Fufénote (3) der vorstehenden Tabelle). PPK-Verbunde haben geringere Verwertungsvorgaben und
erreichen auch nur unterdurchschnittliche Verwertungsquoten.

Die ,Marktmenge dualer Systeme“ wurde folgendermafien ermittelt.

Marktmenge privater Endverbrauch (nach GVM)
./- Marktmenge bepfandete Einweg-Getrankeverpackungen (nach GVM)
./ Vertragsmenge Branchenlosungen (nach VE-Register)

= Marktmenge dualer Systeme

Wiederum waren beziiglich der Zuordnung von Verbunden im Detail Schatzungen notwendig.

Im Ergebnis lasst sich aus diesen Angaben eine Grundgesamtheit berechnen, die zur Beurteilung des
Verwertungserfolgs dualer Systeme geeignet erscheint.

Uber alle Materialfraktionen ergibt sich auf dieser Basis eine Verwertungsquote von 61 %. Diese Quote
istim Vergleich zu 2014 (68 %) stark zuriickgegangen. Da die Vertragsmenge der Branchenldsungen
in 2015 stark eingebrochen ist, ist dieser Riickgang der Verwertungsquote auch Folge des gewahlten
Rechenweges; die Marktmenge wurde um die Vertragsmenge der Branchenl6sungen bereinigt. In der
Folge sinkt die Verwertungsquote trotz steigender Verwertungsmengen der dualen Systeme.

Ausreifder nach unten ist die Quote in der Materialfraktion PPK mit 36 %. Ursachlich hierfiir ist der
niedrige Lizenzierungsgrad bei PPK-Verpackungen. Als Folge beauftragen die Systeme Verwertungs-
leistungen fiir PPK-Verpackungen, die kaum mehr im Zusammenhang zum Aufkommen von PPK-Ver-
packungen in der haushaltsnahen Sammlung stehen (vgl. hierzu auch Kapitel 4.7). Die Verwertungs-
leistung wird stattdessen in der Verantwortung der 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager erbracht.

Fiir die Materialien der LVP-Fraktion (hier allerdings ohne PPK-Verbunde) ergibt sich eine Verwer-
tungsquote von 76 %.
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Tabelle 4-8: Verwertungsquoten Basis ,Marktmenge duale Systeme*
Verwertung duale Marktmenge du- T TR
Systeme ale Systeme

in kt in kt in %

(1) (2) (3b)
Glas 1.886,3 2.343,4 80,5%
Papier, Pappe, Karton 1.119,3 3.122,0 35,9%
Kunststoff 1.217,1 1.572,6 77,4%
davon: werkstofflich: 436,9 1.572,6 27,8%
Aluminium 67,7 74,5 90,9%
WeiBblech 275,5 414,1 66,5%
Flussigkeitskarton 129,5 173,9 74,5%
LVP (*) 1.689,9 2.235,1 75,6%
Insgesamt 4.695,5 7.700,5 61,0%

(1) im Verantwortungsbereich von dualen Systemen einer Verwertung zugefiihrte Menge (nach
GVM-Ergebnissen) ohne Zuschiatzungen und Abschldge; ohne Branchenlésungen.

(2) Marktmenge (nach GVM) abziiglich Vertragsmenge Branchenldsungen (nach VE-Register) und
bepfandete Einweg-Getrankeverpackungen (nach GVM)

(*) LVP hier ohne Verbunde Papierbasis

Alle Angaben inkl. der jeweiligen Verbundfraktion; berechnet unter verschiedenen Annahmen
tiber die Struktur der Verbunde
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4.5 Verpackungen aus Glas

Tabelle 4-9 gibt die Verwertungsmengen von Glas aus gebrauchten Verpackungen wieder. Die einzel-
nen Mengen werden nachfolgend naher erlautert.

Tabelle 4-9: Verwertungsmengen Glasverpackungen

2010 2011 2012 2013 2015 Erlduterung/Datenquelle

Monoerfassung bis 2009 nach
Angaben der DSD GmbH; Men-
1.895,4 | 1.918,4 | 1.925,5 | 1.955,2 | 1.932,6 | 1.945,4 | gen aus LVP sowie Monoerfas-
sung 2010 bis 2015 nach Anga-
ben aller Systembetreiber

zur Verwertung erfasste
Menge (duale Systeme)

./. Alu-Verschlisse 2,5 2,8 2,9 3,0 3,1 4,1
GVM-Schatzung nach Angaben

verschiedener dualer Systeme
./. WeiRblech-Verschlisse 5,2 9,9 9,3 7,4 8,2 8,0

=V t dual
erwertungsmenge auale | 1 8g7,7 | 1.905,7 | 1.913,3 | 1.944,9 | 1.921,4 | 1.93333

Systeme

+

Verwertungsmengen aus 580,9 | 6023 | 6231 | 6434 | 6722 | 4959 | zurErlduterung siehe Text

Gewerbe (Gewerbeglas)

./. Importe, Branchenl6sun-

gen, Bruchglas, Flachglas 325,7 338,3 361,7 394,6 430,3 242,1 | zur Erlduterung siehe Text

etc.

Branchenlésungen, Eigenrlick-
189,0 190,8 202,0 252,3 282,2 104,9 | nahme (bis 2014), Bepfandete
Einweg-Getrankeflaschen

+ Verwertung Sonstige
Ruckfiihrungswege

+ Verwertung Gewerbeglas 255,2 264,0 261,4 248,8 241,9 253,8 | siehe Text

= Verwertung insgesamt 2.331,9 | 2.360,5 | 2.376,6 | 2.446,0 | 2.445,5 | 2.292,0

Verwertungsmenge dualer Systeme

Die Bestimmung der Erfassungsmengen der Monoerfassung aus Haushalten orientiert sich an den An-
gaben aller dualen Systeme (eigene Erhebung).

Das Statistische Bundesamt weist aus der Erhebung bei Systembetreibern und Branchenlésungen eine
Glasmenge (nach Sortierung) von 1.886,5 kt Glas aus9.

Die hier zugrunde gelegte Menge betragt 1.945,5 kt (= Verwertung iiber duale Systeme 1.886,3 kt,
Branchenldésungen 0,1 kt, Mengen aus Sondersammelsys-temen 47,0 kt, Alu- u. Weif3blechverschliisse
12,1 kt =1.945,4 kt + 0,1 kt aus Branchenldsungen).

9 Vgl. Statistisches Bundesamt (2017),

112




Aufkommen und Verwertung von Verpackungsabféllen in Deutschland im Jahr 2015

Verschliisse
Hier werden Aluminium- und Weif3blechverschliisse zum Abzug gebracht, die aus der Glasaufberei-
tung in die Metallverwertung gelangen.

Die Angaben zu Weifiblech und Aluminium beruhen auf Daten aus Mengenstromnachweisen.

Gewerbeglas

Die Verwertungsmengen aus Gewerbe folgten bis 2006 im Wesentlichen den Angaben von GGA
Ravensburg (2006: 612,7 kt).

Fiir 2015 geht die GVM-Schitzung von einem erheblichen Riickgang um 176 kt gegeniiber 2014 aus
(Vgl. Tabelle 4-10), wonach die Erfassung von Gewerbeglas in 2015 496 kt betragt. Das statistische
Bundesamt weist eine Erfassung von Gewerbeglas in Hohe von 102 kt aus (vgl. Tabelle 4-12). Dieses
Ergebnis ist nicht nachvollziehbar.

Die im Gewerbe anfallende Altglasmenge setzt sich zum weit iiberwiegenden Teil aus Mehrwegfla-
schen zusammen, die von Abfiillbetrieben aussortiert wurden (interne Verluste).

Es ist aber sicher, dass in den Altglasmengen aus Gewerbe auch Glas aus anderen Quellen enthalten ist.
Daher waren verschiedene Korrekturen vorzunehmen, die in Tabelle 4-10 wiedergegeben sind und
nachfolgend erlautert werden.

Tabelle 4-10: Korrektur Glas aus Gewerbe

Angaben in kt

Erfassung Gewerbeglas (geschatzt) 602,3 623,1 643,4 672,2 495,9
/| a Altglas aus Br.anchenlosungen, Eigenriicknahme und 190,8 202,0 252.3 282.2 104,9
bepfandete Einweg-Flaschen
/. | b. | Flachglas / Sonstiges Hohlglas 9,8 9,9 8,0 8,3 5,8
/. | c¢. | Bruchglas und Ausschuss aus der Einwegabfllung 6,1 6,0 5,9 5,9 5,7
/. | d. | Reste aus der Aufbereitung 17,3 17,3 15,6 15,5 15,6
J. | e. | Importe 114,4 126,5 112,8 118,4 110,2
= anrechenbare Verwertung Gewerbeglas 264,0 261,4 248,8 241,9 253,8

a) Altglas aus Branchenldsungen etc.

Altglas aus Branchenl6sungen und aus der Riicknahme bepfandeter Einweg-Flaschen wurde bereits an
anderer Stelle bertiicksichtigt (Verwertung Sonstige Riickfiihrungswege). Diese Mengen wurden daher
vom Gewerbeglas zum Abzug gebracht. Altglas aus der Eigenriicknahme war 2015 nicht mehr zu be-
riicksichtigen.
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b) Flachglas / Sonstiges Hohlglas

Neben Glas aus Verpackungsanwendungen kdnnten im Gewerbeglas auch Mengen enthalten sein, die
aus Produktionsabfillen in der Flachglas- und Haushaltsglasverarbeitung stammen. Es ist bekannt,
dass die deutsche Behélterglasindustrie auch Flachglas verarbeitet. Daher wurde eine Korrektur
durchgefiihrt (2 % der Gewerbeglasmenge ohne Importe).

c) Bruchglas und Ausschuss aus der Einwegabfiillung

Bruchglas darf in den Verwertungsmengen nicht berticksichtigt werden, da es sich nicht um Abfille
aus beftllt in Verkehr gebrachten Verpackungen handelt. Artikel 3 Nr. 2 Abs. 1 der Kommissionsent-
scheidung sieht vor, dass lediglich solche Mengen zu beriicksichtigen sind, die aus in Verkehr gebrach-
ten Verpackungen stammen. Soweit Produktionsabfille aus der Verpackungsherstellung verwertet
werden, sind sie nicht zu beriicksichtigen. Die Bedeutung von Bruchglas bzw. Ausschuss aus der Ein-
wegabfiillung kann nicht genau quantifiziert werden. Realistisch ist, dass aus der Einwegabfiillung
etwa 0,2 % des deutschen Behilterglaseinsatzes (in 2015 2.773 kt, vgl. hierzu Tabelle 2-4) als Bruch-
glas wiederverwertet werden.

d) Reste aus der Aufbereitung

Aus den abgesiebten und aussortierten Bestandteilen der haushaltsnahen Sammlung werden von den
Glasaufbereitern durch Vermahlung und Nachsortierung verwertbare Fraktionen zuriickgewonnen,
die den Glashiitten als ,freie“ Mengen angedient werden und daher im Gewerbeglas enthalten sind.

Diese Mengen wurden in der zur Verwertung erfassten Menge aus der haushaltsnahen Sammlung be-
reits berticksichtigt und sind daher beim Gewerbeglas zum Abzug zu bringen. GVM orientiert sich
hierbei an der Erfassungsmenge nach DSD-Angaben.

e) Importe

Importe von Altglas miissen von den Erfassungsmengen aus Gewerbe zum Abzug gebracht werden,
weil sie nicht aus inldndisch in Verkehr gebrachten Verpackungen stammen.

Fiir 2015 wurden 110 kt (2014: 118 kt) Glasimporte zum Abzug gebracht. Dabei handelt es sich nur
um die Importe, die in den Gewerbeglasmengen sehr wahrscheinlich enthalten sind. Die Vorgehens-
weise ist wie folgt zu begriinden:

» Einzelne grofse Aufbereiter importieren nachweislich Altglas in der Gréfdenordnung von mehreren
zehntausend Tonnen.

> Die Altglaserhebung nach Umweltstatistikgesetz dokumentierte fiir das Bezugsjahr 2004 89 kt als
Direktimporte der Altglas einsetzenden Betriebe (aktuellere Daten liegen nicht vor). Die indirek-
ten Importe der Aufbereiter sind darin noch nicht enthalten.

Im Ergebnis schatzt GVM die Menge auf 254 kt fiir Altglas aus Verpackungsanwendungen, die in 2015
aus Abfiillbetrieben einer Verwertung zugefithrt wurden.

Dies entspricht einer Verwertungsquote von 83 % der gewerblich anfallenden Scherben (Mehrweg u.
grofdgewerblich anfallendes Einwegglas). Weitere Mehrwegverluste fallen im Handel oder beim End-
verbraucher an. Diese externen Verluste stehen fiir das Gewerbeglasrecycling nicht zur Verfiigung. Sie
werden im Regelfall dem Restmiill oder der haushaltsnahen Glassammlung zugefiihrt. Im letzteren
Falle sind diese Mengen in den Verwertungsmengen nach Angaben der dualen Systeme enthalten.
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Tabelle 4-11: Vergleichsmengen Glasverpackungen aus dem Gewerbebereich

2010 2011 2012 2013 2014

Zukauf Mehrwegglas (nach GVM) 309,8 304,2 | 304,0 313,8 | 320,3 306,4

Verwertungsmengen Glas aus Gewerbe (nach GVM);

Mehrweg u. groRgewerblich anfallendes Einwegglas 255,2 264,0 | 2614 248,8 | 241,9 2538

Verwertungsmenge Glas aus Gewerbe in % der Verluste 82,4 86,8 86,0 79,3 75,5 82,8

Um die Angaben zur Verwertung von Verpackungen aus gewerblichen Anfallstellen zu validieren, hat
GVM die Ergebnisse der Statistischen Landesamter zur Sammlung von Transport-, Um- und Verkaufs-
verpackungen bei gewerblichen und industriellen Endverbrauchern zu Vergleichszwecken herangezo-
genl0, Die Ergebnisse fiir den Packstoff Glas sind in der nachfolgenden Tabelle wiedergegeben.

Tabelle 4-12: Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes — Verpackungen aus Glas

: zum Vergleich: Angaben der GGA (kt)
Eingesammelte und Korrektur GVM

Menge (kt) nach

Umweltstatistik
2006 115,9 612,7 340,6
2010 103,2 k.A. 255,2
2011 60,2 k.A. 264,0
2012 81,0 k.A. 261,4
2013 113,2 k.A. 248,8
2014 114,9 k.A. 241,9
2015 101,8 k.A. 253,8

Fiir die grofden Diskrepanzen zwischen beiden Quellen gibt es drei wesentliche Ursachen:

» Die Stoffstrome vom Mehrwegabfiiller zum Aufbereiter und insbesondere direkt zur Behalterglas-
industrie wurden von der Erhebung des Statistischen Bundesamtes iiberwiegend nicht erfasst.

» Die berichtspflichtigen Einsammler haben alle Glasmengen pauschal der haushaltsnahen Erfas-
sung zugeordnet.

» Inder Erfassung aus Gewerbe sind erheblich hohere Anteile von importierten Scherben enthalten
als in der Vergangenheit angenommen wurde (vgl. hierzu die Ausfithrungen oben).

10 Vgl. hierzu ausfiihrlicher Kapitel 4.4.1 Erhebungen nach Umweltstatistikgesetz
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Exporte / Importe

Fiir die Bestimmung der Exporte und Importe von Altglas orientiert sich GVM an den Angaben der Au-
Benhandelsstatistik.

Die Ergebnisse der Erhebungen nach dem Umweltstatistikgesetz weisen Altglasexporte in Hohe von
45 kt aus. Aus systematischen Griinden kénnen die Exporte aufbereiteter Scherben in der Erhebung
allerdings nicht korrekt erfasst werden.

Nachfolgende Tabelle 4-13 stellt die Angaben iiber Altglasexporte und -importe nach den verschiede-
nen Quellen systematisch gegentiber.

Auch die Hohe der Modifikationen durch GVM wird darin dokumentiert. Es wurde ein Anteil von 4 %
zum Abzug gebracht, da in den Exporten und Importen auch Glas enthalten ist, das nicht aus gebrauch-
ten Verpackungen stammt (z.B. Flachglas vgl. oben).

Die Exporte von Altglas sind auf lange Sicht riicklaufig. Das ist Ausdruck der Tatsache, dass das inldn-
dische Altglasaufkommen in Héhe und Farbenstruktur (Weif3-, Griin-, Braun-, Bunt-, Mischglas) im-
mer besser in der inldndischen Behélterglasproduktion untergebracht werden kann. Auch die techni-
schen Fortschritte in der Scherbensortierung und -aufbereitung tragen dazu bei.
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Tabelle 4-13: Importe und Exporte von Altglas

IMPORTE

[tstatis-
Aussenhandelsstatistik GGA Umwiiks ats

.Altglas- Abzug Flach- Importe Importe Be- . .
importe Korrektur las / Bruch- nach Kor- hilteralas- Direktimporte
nach GVM (1) J . & . Glasindustrie

glas rektur industrie
Bstat
kt kt kt kt kt kt

2000 151,1 +0,0 -7,6 143,6 - 65,0
2004 221,7 +22,2 -9,8 234,2 = 89,0
2005 192,5 +0,0 -7,7 184,8 - k.A.
2010 362,2 +0,0 - 14,5 347,7 - k.A.
2011 397,9 +0,0 - 15,9 382,0 - k.A.
2012 410,1 +0,0 -16,4 393,7 = k.A.
2013 470,1 +0,0 -18,8 451,3 - k.A.
2014 493,3 +0,0 -19,7 473,6 = k.A.
2015 510,0 +0,0 -20,4 489,6 - k.A.

EXPORTE

Umweltstatis-
Aussenhandelsstatistik GGA

tik

eA)itr)g;a:; Korrektur Abzug Flach- Exporte Ex'|.oorte Be- A"‘ii?:’;s‘:_rte
nach GVM (1) glas / Bruch- nach Kor- h.alterglzj\s- Ty

E— glas rektur industrie I —

kt kt kt kt kt kt
2000 331,9 - -16,6 315,3 356,2 k.A.
2004 313,7 - -12,5 301,2 179,2 k.A.
2005 360,9 - -14,4 346,4 248,5 k.A.
2006 321,4 - -12,9 308,5 182,7 k.A.
2010 373,9 - -15,0 359,0 k.A. 46,5
2011 379,8 - -15,2 364,6 k.A. 59,5
2012 264,7 = -10,6 254,1 k.A. 71,7
2013 225,3 - -9,0 216,3 k.A. -
2014 152,3 = -6,1 146,2 k.A. 41,2
2015 132,5 - -5,3 127,2 k.A. 45,3

(1) u.a. auf der Basis von Eurostat Spiegelstatistiken
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Verwertungswege

Altglas aus gebrauchten Verpackungen wird ausschliefilich werkstofflich verwertet.

Die nachfolgenden Tabelle 4-14 und Tabelle 4-15 geben die Verwertungsmengen und Verwertungs-
quoten in der Ubersicht wieder.
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Tabelle 4-14: Glas aus gebrauchten Verpackungen — Verwertungsmengen

alle Angaben in kt

(a) Angefallene Verpackungsabfalle 2.711,8 2.669,7 2.807,1 2.758,0 2.748,3 2.690,0
(b) Werkstoffliche Verwertung 2.331,9 2.360,5 2.376,6 2.446,0 2.445,5 2.292,0
Inland 1.972,9 1.995,9 2.122,5 2.229,7 2.299,3 2.164,8
Ausland 359,0 364,6 254,1 216,3 146,2 127,2
(c) Rohstoffliche, organische Verwertung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(d) Stoffliche Verwertung insgesamt 2.331,9 2.360,5 2.376,6 2.446,0 2.445,5 2.292,0
Inland 1.972,9 1.995,9 2.122,5 2.229,7 2.299,3 2.164,8
Ausland 359,0 364,6 254,1 216,3 146,2 127,2
(e) Energetische Verwertung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(f) Energetisch aus MVA, MBA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(g) Energetische Verwertung insgesamt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(h) Gesamtmenge Verwertung 2.331,9 2.360,5 2.376,6 2.446,0 2.445,5 2.292,0
Inland 1.972,9 1.995,9 2.122,5 2.229,7 2.299,3 2.164,8
Ausland 359,0 364,6 254,1 216,3 146,2 127,2
(i) Abfallmitverbrennung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(k) Verwertung u. Mitverbrennung 2.331,9 2.360,5 2.376,6 2.446,0 2.445,5 2.292,0
Inland 1.972,9 1.995,9 2.122,5 2.229,7 2.299,3 2.164,8
Ausland 359,0 364,6 254,1 216,3 146,2 127,2
0] Rest (auch Deponie) 379,9 309,2 430,5 312,1 302,8 398,0
Inland 379,9 309,2 430,5 312,1 302,8 398,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Abbildung 4-2: Entsorgungswege von Glasverpackungen
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Tabelle 4-15: Glas aus gebrauchten Verpackungen — Verwertungsquoten
alle Angaben in % 2010 2011 2012 2013 2014
(a) Angefallene Verpackungsabfille 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(b) Werkstoffliche Verwertung 86,0 88,4 84,7 88,7 89,0 85,2
Inland 72,8 74,8 75,6 80,8 83,7 80,5
Ausland 13,2 13,7 9,1 7,8 5,3 4,7
() E:):gstofﬂiche, organische Verwer- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(d) Stoffliche Verwertung insgesamt 86,0 88,4 84,7 88,7 89,0 85,2
Inland 72,8 74,8 75,6 80,8 83,7 80,5
Ausland 13,2 13,7 9,1 7,8 5,3 4,7
(e) Energetische Verwertung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(f) Energetisch aus MVA, MBA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(g) Energetische Verwertung insgesamt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(h) Gesamtmenge Verwertung 86,0 88,4 84,7 88,7 89,0 85,2
Inland 72,8 74,8 75,6 80,8 83,7 80,5
Ausland 13,2 13,7 9,1 7,8 5,3 4,7
(i) Abfallmitverbrennung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(k) Verwertung u. Mitverbrennung 86,0 88,4 84,7 88,7 89,0 85,2
Inland 72,8 74,8 75,6 80,8 83,7 80,5
Ausland 13,2 13,7 9,1 7,8 5,3 4,7
(1) Rest (auch Deponie) 14,0 11,6 15,3 11,3 11,0 14,8
Inland 14,0 11,6 15,3 11,3 11,0 14,8
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.6

Nachfolgende Tabelle zeigt die zugrunde gelegten Verwertungsmengen fiir Kunststoffverpackungen.

Verpackungen aus Kunststoff

Tabelle 4-16: Verwertungsmengen Kunststoffverpackungen (ohne energetische Verwertung tiber den

Restmillpfad)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Erlduterung/Datenquelle
Duale Systeme 975,8 | 1.028,4 | 1.075,7 | 1.085,5 | 1.168,3 | 1.217,1 | N2ch Angaben aller dualen
Systeme
Branchenlésungen der dua-
len Systeme, Sonstige Bran-
chenlésungen (z.B. Kfz);
Branchenlésungen, Rickfiihrung Gber gewerbli-
Sonstige Ricknah- che Sammelsysteme (z.B. In-
mesysteme, Eigen- 277,2 270,0 252,7 328, 3371 220,0 terseroh, VfW, RIGK), Eigen-
ricknahme ricknahme von Kunstoffver-
packungen nach Angaben
der dualen Systeme (bis
2014)
geschatzte Menge von al-
Korrektur wegen uhaltigen Verbunden auf
Uber§chne|dung mit 16,9 15,7 15,7 14,1 15,2 14,8 Kunststoffba5|§, die mit der
Aluminium-Verwer- Alu-Fraktion einer Verwer-
tung tung zugefiihrt werden; stoff-
liche Verwertung im Inland
Verwertung von Schatzung auf Basis der Zu-
Mehrweg-Verpa- kadufe, Riicklauf- und Verlust-
ckungen (Ver- 142,1 151,1 147,0 158,4 170,1 195,7 | quoten sowie auf der Basis
schllisse, Kasten, Fla- der Angaben von Mehrweg-
schen etc.) abfillern (z.B. Gerolsteiner)
Petcycle, franz. Mineralwas-
Verwertung von be-
serhersteller, I1SD, Lekker-
pfandeten Kunst-
. 460,0 486,1 495,0 434,8 427,0 410,7 | land, Zentek, LEH (zum er-
stoff-Einweg-Fla- . . ..
«chen heblichen Teil geschatzt);
inkl. Verschliisse
Mengen aus der Di- Hochrechnung.auf der Basis
von Angaben einzelner Han-
rektentsorgung des delshduser; Mengen, die
Handels und groRge- 144,7 152,9 161,8 198,4 201,0 273,9 | . ’ gen,

. Gber o.g. Riicknahmesysteme
werblicher Anfall- . .
stellen abgewickelt werden, sind

hier nicht beriicksichtigt.
Insgesamt 2.016,7 | 2.104,2 | 2.148,0 | 2.220,1 | 2.318,8 | 2.332,2
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Abbildung 4-3: Entsorgungswege Kunststoffverpackungen (inkl. energetischer Verwertung tber den
Restmillpfad)
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Menge aus der haushaltsnahen LVP-Sammlung

Nach GVM-Erhebung wurden 2015 von den dualen Systemen und Branchenlésungen 1.222,8 kt Alt-
kunststoffe aus Verpackungen einer Verwertung zugefiihrt (einschl. Verbunde auf Kunststoffbasis).
Davon entfallen 1.217,1 kt auf duale Systeme.

Das statistische Bundesamt weist in den Ergebnissen der Erhebung bei Systembetreibern und Bran-
chenldsungen einen Sortieranlagenoutput von 1.230,3 kt Kunststoff aus11. Hier sind auch solche
Riicknahmesysteme enthalten, die nicht den Branchenldsungen nach § 6 Abs. 2 VerpackV zuzurechnen
sind.

Branchenl6sungen, Sonstige Riicknahmesysteme

Unter dieser Rubrik sind folgende Teilmengen enthalten:

» Verwertung von Verkaufsverpackungen aus Anfallstellen des privaten Endverbrauchs durch
Branchenlésungen.

11 Vgl. Statistisches Bundesamt (2017)
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» Eigenriicknahme von Verkaufsverpackungen aus Anfallstellen des privaten Endverbrauchs
nach § 6 Abs. 1 Satz 5 VerpackV (bis 2014).

» Verwertung von Verpackungen aus sonstigen Anfallstellen durch gewerbliche Riicknahmesys-
teme (z.B. Interseroh, RIGK, Partslife) - nach Angaben der Betreiber.

Verwertung von Mehrwegverpackungen

Hier sind Mehrwegverpackungen berticksichtigt, die als interne Verluste von den Abfiillern bzw. Pool-
systemen einer Verwertung zugefiihrt werden. Da diese Packmittel i.d.R. in hoher Sortenreinheit beim
Abfiiller anfallen, werden sie normalerweise werkstofflichen Verwertungswegen zugefiihrt.

Die Verwertungsmenge wurde von GVM auf folgender Basis geschatzt:
» Verwertungsmengen und/oder Riicklaufquoten bedeutender Mehrwegabfiiller.
» Zukaufe von Mehrwegverpackungen aus Kunststoff nach Befragungen.
» Zukiufe zum Zwecke der Bestandserweiterung.

» Entwicklung der Riicklauf- bzw. der internen Verlustquoten.
Bepfandete Kunststoff-Einwegflaschen

Die Verwertung von bepfandeten Kunststoff-Einwegflaschen (ohne Verschliisse) machte in 2015
411 kt aus.

In dieser Rubrik sind enthalten:

» Kasten- und pfandgestiitzte Riickfiihrung der franzosischen Mineralbrunnen (Riicklaufquote in
Masseprozent: 97,4 %).

» Kasten- und pfandgestiitzte Riickfiihrung von PETCYCLE-Flaschen (Riicklaufquote in Mas-
seprozent: 98,8 %).

» Pfandgestiitzte Riickfithrung von bepfandeten Einweg-Getrankeflaschen im Rahmen des DPG-
Systems durch den LEH bzw. durch beauftragte Dritte des LEH (Riicklaufquote in Massepro-
zent: 96,0 %).

Die von GVM fiir die genannten Marktsegmente zum Ansatz gebrachten Riicklaufquoten sind in Klam-
mern genannt und werden nachfolgend diskutiert.

Hinsichtlich der fiir das PETCYLE-System genannten Riicklaufquote ist folgendes zu beachten: Der
Riicklauf von PETCYCLE-Flaschen iiber das DPG-System in Hohe von ca. 2 %-Punkten ist in der Riick-
laufquote von 98,8 % mitberticksichtigt.

Gewichtet liber die drei Marktsegmente ergibt sich eine Riicklaufquote von 96,3 %. Dabei sind im Zah-
ler und Nenner neben Flaschen auch die zuriickgefiihrten Verschliisse beriicksichtigt. Kdsten, die aus-
gesondert und verwertet wurden, sind an dieser Stelle nicht enthalten.
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In der Okobilanz des IFEU im Auftrag des Industrieverbands Kunststoffverpackungen (IK) wird je nach
Gebindetyp von Riicklaufquoten zwischen 94 % und 99 % ausgegangen.12

GVM halt Riicklaufquoten von 99 % (in Masseprozent, bezogen auf Flasche und Verschluss) fiir die
nicht kastengestiitzte Riickfithrung tiber das DPG-System fiir unrealistisch hoch.

Direktentsorgung des Handels und groRgewerblicher Anfallstellen

Flir die Entsorgung der Transportverpackungen (v.a. Kunststofffolien und Kartonagen), die im Handel
oder in der Industrie anfallen, gibt es verschiedene organisatorische Losungen, die in der Regel kombi-
niert werden:

» die Entsorgung wird von einem Unternehmen geregelt, das sich auf die Organisation von Entsor-
gungsdienstleistungen spezialisiert hat (z.B. Interseroh, RIGK),

» die anfallenden Mengen werden von der Anfallstelle dezentral vermarktet (z.B. durch den Lebens-
mitteleinzelhandel),

» die anfallenden Mengen werden an die Vorvertreiber zuriickgegeben,

» die anfallenden Mengen werden im Rahmen bilateraler Entsorgungsvertrdge von den Entsor-
gungsunternehmen entsorgt.

Auf der Basis der Schiatzungen von Consultic und den Angaben einzelner grofder Handelshduser kann
die in Rede stehende Grof3enordnung beziffert werden. Im Ergebnis ist es realistisch, dass iiber bilate-
rale Entsorgungsvertrage in 2015 eine Menge von 274 kt einer (vorwiegend) stofflichen Verwertung
zugefiihrt wurde. Dabei handelt es sich iiberwiegend um Folien. Die Menge stieg 2015 gegeniiber dem
Vorjahr erneut an.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass zusammen mit den Mengen aus den sonstigen Riicknahmesystemen
etwa die Halfte der in Handel und Grofégewerbe anfallenden Folien einer (vorwiegend) stofflichen Ver-
wertung zugefiihrt wird.

Um die Angaben zur Verwertung von Transportverpackungen weiter zu erharten, hat GVM die Ergeb-
nisse des Statistischen Bundesamtes zur Einsammlung von Verkaufs-, Transport- und Umverpackun-
gen zu Vergleichszwecken herangezogen13 (vgl. Tabelle 4-17).

12 Vgl. IFEU (2010)
13 Vgl. hierzu ausfiihrlicher Kapitel 4.4.1 Erhebungen nach Umweltstatistikgesetz

125




Aufkommen und Verwertung von Verpackungsabféllen in Deutschland im Jahr 2015

Tabelle 4-17: Ergebnisse der Erhebung TUV — Kunststoffverpackungen
Jahr AL L Quelle / Bemerkun
Menge (kt) g

2009 266,6 | statistisches Bundesamt, Erhebung Uber die
Einsammlung und Verwertung von Verpackun-

2010 303,6 | 8en, Ergebnisberichte 2007 - 2010

2011 292,4

2012 299,1 | statistisches Bundesamt, Einsammlung und
Riicknahme von Verpackungen, Ergebnisbe-

2013 410,1 richte 2011 bis 2014

2014 319,6

2015 3364 ;’:)alt;stlsches Bundesamt, Ergebnistabellen

Nach den Ergebnissen dieser Erhebungen betrug in 2015 die Sammelmenge von Kunststoffverpackun-
gen aus gewerblichen Anfallstellen 336 kt. In der Statistik werden damit 17 kt mehr ausgewiesen als
noch flir das Bezugsjahr 2014.

GVM geht davon aus, dass die Erhebung die tatsachlich erfassten Kunststoffmengen systematisch un-
terschatzt hat und zwar aus folgenden Griinden:

» Fir alle Materialgruppen liegen die Ergebnisse erheblich unter den in dieser Studie wiedergegebe-
nen Mengen aus gewerblichen Anwendungen.

» Der Berichtskreis ist heterogen und es erfolgt kein Vergleich mit den Angaben von Systemtragern
und Verbanden.

» Der Erhebungsbogen weist darauf hin, dass ,solche Verpackungsmaterialien nicht einbezogen
[werden], die ohne stoffliche Verwertung wieder verwendet werden (Mehrwegsysteme)*“. Es ist
moglich, dass dies von den berichtspflichtigen Entsorgungsunternehmen dahingehend interpre-
tiert wurde, dass Sammelmengen aus ausgesonderten Mehrwegverpackungen nicht berticksichtigt
werden sollen.

Gleichwohl gibt die Erhebung den sehr wichtigen Hinweis, dass aus gewerblichem Endverbrauch eine
Erfassungsmenge von 336 kt nachweisbar ist, darunter sicher auch ein Teil aus der Sammlung von be-
pfandeten Einweg-Getrankeverpackungen.

Zum Vergleich:

» Inder vorliegenden Studie wurde die Verwertungsmenge von Kunststoffverpackungen aus ge-
werblichen Anfallstellen (ohne Branchenldsungen, ohne bepfandete Einwegverpackungen) auf
689,6 kt beziffert (=273,9 kt Direktentsorgung Handel + 195,7 kt Verwertung Mehrweg + 220,0 kt
Sonstige Riicknahmesysteme und Gewerbeabfille).
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» Rechnet man die bepfandeten Einweg-Getriankeverpackungen hinzu, die zwar haushaltsnah ent-
leert aber aus gewerblichen Anfallstellen (Handel, Abfiiller, Zdhlzentren, etc.) der Verwertung zu-
gefiihrt werden, so betragt die Verwertungsmenge von Kunststoffverpackungen aus Gewerbebe-
trieben 1.100 kt.

Verwertungswege

Zur Abgrenzung der verschiedenen Verwertungswege ist auf Kap. 4.1 zu verweisen.

Die nachfolgende Tabelle 4-18 gibt wieder, wie sich die Verwertungsmengen auf die verschiedenen
Wege aufteilen.

Soweit eine Mengenstrompflicht besteht, ist die werkstoffliche Verwertung in Mengenstromnachwei-
sen dokumentiert.

Zu anderen Formen der stofflichen Verwertung von Kunststoffverpackungen (v.a. rohstoffliche Ver-
wertung) aus dualen Systemen und Branchenldsungen weist das statistische Bundesamt fiir 2015
keine Werte mehr aus (2014: 53,5 kt).

Die Befragungsergebnisse zeigen, dass die rohstoffliche Verwertung in 2015 weiter an Bedeutung ver-
loren hat: 44 kt in 2015 gegeniiber 87 ktin 2014.

Uber die Verwertungswege der Mengen,

> die nicht einer werkstofflichen Verwertung zugefiihrt werden bzw.
» nichtin Mengenstromnachweisen dokumentiert werden,

wurden ergdanzende qualitative Befragungen durchgefiihrt.

Abgesehen von den in Mengenstrombilanzen der dualen Systeme und Branchenlésungen dokumen-
tierten Teilmengen beruht die Aufgliederung der Verwertungsmengen nach Verwertungswegen daher
zum erheblichen Teil auf Schatzungen.

Die energetische Verwertung von Kunststoffverpackungen aus separaten Sammlungen war in 2015
gegeniiber dem Vorjahr fast unverandert 842 kt. Der Anteil der energetischen Verwertung lag 2003
noch bei 4 %, 2015 macht er 36 % aus (2014: 36 %). Treiber diese Entwicklung waren die dualen Sys-
teme und Branchenldsungen, die gleichwohl die Quotenvorgaben der VerpackV (36 % werkstoftliche
Verwertung bezogen auf die lizenzierte Menge) einhalten. Die Quotenvorgaben der VerpackV sind in
diesem Punkt seit Jahren nicht mehr anspruchsvoll genug. Mit dem Verpackungsgesetz wird sich dies
ab 2019 andern.

Die Mitverbrennung von Restmiill in Siedlungsabfall-Verbrennungsanlagen ist in den vorstehend ge-
nannten Zahlen noch nicht berticksichtigt. Seit dem Bezugsjahr 2011 wird die Mitverbrennung in Anla-
gen, die das Energieeffizienzkriterium erfiillen, als energetische Verwertung ausgewiesen (siehe aus-
fithrlicher auf den nachfolgenden Seiten).
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Tabelle 4-18: Verwertungswege von Abfillen aus gebrauchten Kunststoffverpackungen (ohne energe-
tische Verwertung tber Restmiillpfad) — Schatzung (2015)

einer Verwertung zugefiihrte Menge

Inland
Ausland

Werkstoffli-  Andere For- (werkstoff-

Energeti- q
che Verwer- men der & liche Ver-
sche Ver-

tungvon Ma- | stofflichen wertung)
o wertung
terialien Verwertung

Duale Systeme 1.217,1 328,2 35,1 745,1 108,7

Branchenldsungen, Sonstige Rick-

. N 220,0 194,7 5,9 9,6 9,8
nahmesysteme, Eigenriicknahme
Kc.orrektur. vyegen Uberschneidung 14,8 14,8 i 0,0 i
mit Aluminium-Verwertung
Verwertung von Mehrweg-Verpa-
ckungen (Verschlisse, Kasten, Fla- 195,7 112,3 - 41,4 42,0
schen etc.)
Verwertung von bepfandeten 4107 333,0 i 115 66,2

Kunststoff-Einweg-Flaschen

Mengen aus der Direktentsorgung
des Handels und grofRgewerbli- 273,9 236,1 3,3 34,6 0,0
cher Anfallstellen

Insgesamt 2.332,2 1.219,0 44,3 842,2 226,7

Die Gesamtmengen aus internen Verlusten von Mehrweggebinden und aus der Direktentsorgung der
Anfallstellen Industrie und Handel wurden in dieser Studie nur geschatzt. Aus folgenden Griinden
kann davon ausgegangen werden, dass die werkstoffliche Verwertung den wichtigsten Verwertungs-
weg darstellt:

» Sortenreinheit: Bei Mehrweg kénnen aus Verschliissen PP-Chargen und PE-HD-Chargen, aus Kas-
ten PE-HD-Chargen und aus Flaschen PET-Chargen gewonnen werden, deren Sortenreinheit sehr
hoch ist. Die Biindelungs- und Sicherungsfolien, die im Handel anfallen, bestehen fast ausschlief3-
lich aus PE-LD.

» Farbreinheit: Farbige und transparente Ware werden bei der Mehrwegriickfithrung nicht ver-
mischt. Bei Transportfolien werden iiberwiegend unbedruckte und ungefarbte Folien eingesetzt.
Einige Handelsketten (z.B. Aldi) schreiben ihren Lieferanten den Einsatz ungefarbter Folien vor.

» Geringe Produktanhaftungen: Im Vergleich zur haushaltsnahen Sammlung fallen die Kunststoffver-
packungen ohne Produktanhaftungen an. Ausnahmen sind bestimmte Mehrweganwendungen von
Grof3gebinden: Eimer, Fasser, Kanister, Hobbocks z.B. fiir pastdse oder schadstoffhaltige Fiillgiiter.

» Der Markt fiir Altkunststoffe ist durch groe Uberkapazititen in der stofflichen Verwertung ge-
kennzeichnet.
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Andererseits konnen Kunststoffe aus griiner Kastenware oder aus blauen Fassern in den Fraktionen
fiir die Sekundarbrennstoffindustrie leicht identifiziert werden.

Importe / Exporte

Uber Importe im Ausland angefallener und im Inland verwerteter Abfille aus Kunststoffverpackungen
liegen keine Angaben vor. GVM geht davon aus, dass Importe nur geringe Bedeutung haben. Soweit die
Bundesstatistik Importe von Kunststoffabfillen dokumentiert, handelt es sich dabei mit Sicherheit
zum weit liberwiegenden Teil um Produktionsabfille, die hier nicht zu beriicksichtigen sind.

Das statistische Bundesamt weist einen Export von 114 kt aus dem Sortieroutput von dualen Syste-
men und Branchenlésungen aus. Dies entspricht in der Gréfdenordnung den in Tabelle 4-18 fiir diese
Riickfithrungswege wiedergegebenen Exporte (118 kt).

Die Verwertung im Ausland wurde fiir das Bezugsjahr vollstindig dem werkstofflichen Verwertungs-
weg zugeordnet. Jedenfalls wurden gegeniiber GVM fast ausschlief3lich Mengen zur werkstofflichen
Verwertung im Ausland dokumentiert.

Die Exportmengen waren in den vergangenen Jahren kontinuierlich angewachsen. In 2013 war der
Export erstmals gegeniiber dem Vorjahr um 5 % zuriickgegangen. In 2014 und 2015 setzte sich diese
Entwicklung fort: der Export ging im Vergleich zum Spitzenjahr 2012 insgesamt um 37 % bzw. 132 kt
zurick.

Verwertungswege und Verwertungsquoten in der Ubersicht

Die Ergebnisse werden nachfolgend zusammenfassend wiedergegeben.

In Tabelle 4-18 wurde bereits die energetische Verwertung von separat gesammelten Kunststoffverpa-
ckungen ausgewiesen.

Hinzu kommt die energetische Verwertung von Kunststoffverpackungen, die

» in MVAs verbrannt werden, welche das R1-Kriterium des Kreislaufwirtschaftsgesetzes erfiillen,
» in MBAs zu Sekundarbrennstoffen verarbeitet werden.

Zum rechtlichen Hintergrund und zur Berechnungsmethodik wird auf die Erlduterungen in Kapitel 4.3
verwiesen.

Kunststoffverpackungen, die in Verbrennungsanlagen mit R1-Status verbrannt werden, werden dabei
zu 100 % als energetisch verwertet angesehen. Das ist auch fiir Kunststoffverbunde mit Aluminiuman-
teil (z.B. PET/Alu/PE) realistisch: Der hochkalorische Aluminiumanteil oxidiert in der Anlage vollstan-
dig.
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Tabelle 4-19: Kunststoffverpackungen — Verwertungswege
alle Angaben in kt 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(a) | Angefallene Verpackungsabfalle 2.690,1 | 2.775,8 2.836,7 | 2.873,3 2.945,6 | 3.052,2
(b) | Werkstoffliche Verwertung 1.213,7 | 1.285,9 1.333,4 | 1.345,7 1.392,0 | 1.445,7
Inland 917,5 961,7 974,8 | 1.004,0 1.063,5 | 1.219,0
Ausland 296,2 324,2 358,6 341,7 328,5 226,7
(c) | Rohstoffliche, organische Verwertung 114,0 60,8 71,5 72,3 87,0 44,3
Inland 114,0 60,8 71,5 72,3 87,0 443
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(d) | Stoffliche Verwertung insgesamt 1.327,7 | 1.346,7 1.404,9 | 1.418,0 1.479,0 | 1.490,0
Inland 1.031,5 | 1.022,5 1.046,3 | 1.076,3 1.150,5 | 1.263,3
Ausland 296,2 324,2 358,6 341,7 328,5 226,7
(e) | Energetische Verwertung 689,1 757,4 743,0 802,1 839,8 842,2
Inland 689,1 757,4 743,0 802,1 839,8 842,2
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(f) | Energetisch aus MVA, MBA 0,0 633,3 660,6 643,0 612,7 703,7
Inland 0,0 633,3 660,6 643,0 612,7 703,7
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(g) | Energetische Verwertung insgesamt 689,1 | 1.390,7 1.403,6 | 1.445,1 1.452,5 | 1.545,8
Inland 689,1 | 1.390,7 1.403,6 | 1.445,1 1.452,5 | 1.545,8
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(h) | Gesamtmenge Verwertung 2.016,8 | 2.737,4 2.808,5 | 2.863,1 2.931,5 | 3.035,8
Inland 1.720,6 | 2.413,2 2.449,9 | 2.521,4 2.603,0 | 2.809,1
Ausland 296,2 324,2 358,6 341,7 328,5 226,7
(i) | Abfallmitverbrennung 598,1 24,6 18,4 6,7 9,2 10,7
Inland 598,1 24,6 18,4 6,7 9,2 10,7
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(k) | Verwertung u. Mitverbrennung 2.614,9 | 2.762,0 2.826,9 | 2.869,7 2.940,7 | 3.046,5
Inland 2.318,7 | 2.437,8 2.468,3 | 2.528,0 2.612,2 | 2.819,8
Ausland 296,2 324,2 358,6 341,7 328,5 226,7
() | Rest (auch Deponie) 75,2 13,8 9,8 3,6 4,9 5,7
Inland 75,2 13,8 9,8 3,6 4,9 5,7
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

zu (f) soweit nicht als werkstoffliche Verwertung unter (b) berticksichtigt
zu (i) soweit nicht bereits als energetische Verwertung unter (f) beriicksichtigt

130




Aufkommen und Verwertung von Verpackungsabfallen in Deutschland im Jahr 2015

Abbildung 4-4: Entsorgungswege von Verpackungsabfallen aus Kunststoff in Deutschland im Jahr 2015
(in kt)

Abfallmitverbrennu ng
11 T —

" _Andere (stoffliche
Verwertung)
44

Zu Abfallmitverbrennung: Soweit kein R1-Status
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Tabelle 4-20: Kunststoffverpackungen — Verwertungsquoten
in % der angefallenen Verpackungsabfille 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(a) | Angefallene Verpackungsabfalle 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(b) | Werkstoffliche Verwertung 45,1 46,3 47,0 46,8 47,3 47,4
Inland 34,1 34,6 34,4 34,9 36,1 39,9
Ausland 11,0 11,7 12,6 11,9 11,2 7,4
(c) | Rohstoffliche, organische Verwertung 4,2 2,2 2,5 2,5 3,0 1,5
Inland 4,2 2,2 2,5 2,5 3,0 1,5
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(d) | Stoffliche Verwertung insgesamt 49,4 48,5 49,5 49,4 50,2 48,8
Inland 38,3 36,8 36,9 37,5 39,1 41,4
Ausland 11,0 11,7 12,6 11,9 11,2 7,4
(e) | Energetische Verwertung 25,6 27,3 26,2 27,9 28,5 27,6
Inland 25,6 27,3 26,2 27,9 28,5 27,6
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(f) | Energetisch aus MVA, MBA 0,0 22,8 23,3 22,4 20,8 23,1
Inland 0,0 22,8 23,3 22,4 20,8 23,1
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(g) | Energetische Verwertung insgesamt 25,6 50,1 49,5 50,3 49,3 50,6
Inland 25,6 50,1 49,5 50,3 49,3 50,6
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(h) | Gesamtmenge Verwertung 75,0 98,6 99,0 99,6 99,5 99,5
Inland 64,0 86,9 86,4 87,8 88,4 92,0
Ausland 11,0 11,7 12,6 11,9 11,2 7,4
(i) | Abfallmitverbrennung 22,2 0,9 0,6 0,2 0,3 0,4
Inland 22,2 0,9 0,6 0,2 0,3 0,4
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(k) | Verwertung u. Mitverbrennung 97,2 99,5 99,7 99,9 99,8 99,8
Inland 86,2 87,8 87,0 88,0 88,7 92,4
Ausland 11,0 11,7 12,6 11,9 11,2 7,4
() | Rest (auch Deponie) 2,8 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2
Inland 2,8 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

zu (f) soweit nicht als werkstoffliche Verwertung unter (b) berticksichtigt
zu (i) soweit nicht bereits als energetische Verwertung unter (f) beriicksichtigt
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4.7 Verpackungen aus Papier, Pappe, Karton

Nachfolgende Tabelle zeigt die zugrunde gelegten Verwertungsmengen fiir Verpackungen aus Papier,
Pappe und Karton.

Tabelle 4-21: Verwertungsmengen Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (ohne energetische
Verwertung tGber Restmillpfad)

2014 Datenquelle / Erlauterungen

PPK aus Monosammlung und
LVP in Verantwortung der dua- 907,4 935,7 1.119,3 | Verwertungsmengen der dualen Systeme
len Systeme

PPK aus Monosammlung - Zu-

. 644,0 845,8 1.016,9 | Schatzung auf Basis INFA, Interseroh, GVM
schatzung

Branchenlésungen, Eigenriick- 595,4 614.1 203 | siehe Text
nahme
Sonstige Sammlungen aus ge-

. 3.120,0 2.859,3 3.030,0 | nach Angaben der Umweltstatistik
werblichen Anfallstellen

Direktvermarktung von Karto-
nagen durch Handel, Industrie 1.602,3 1.813,5 1.910,9
und sonst. GrofRgewerbe

GVM-Schéatzung nach Angaben von Intecus
und VDP

Insgesamt 6.869,0 7.068,4 7.097,3

PPK aus Monosammlung und LVP in Verantwortung der dualen Systeme

In Verantwortung der dualen Systeme wurden in 2015 1.119 kt Papierverpackungen einer Verwer-
tung zugefiihrt (nach GVM-Erhebung). Darin sind Verpackungen aus der PPK-Monosammlung ebenso
enthalten wie PPK-Verbunde aus der LVP-Fraktion.

Das Statistische Bundesamt weist aus der Erhebung bei Systembetreibern und Branchenlésungen eine
Menge von 1.146,5 kt Papierverpackungen aus14. Die hier zugrunde gelegte Menge betrdgt 1.139,5 kt
(2014: 1.330,5 kt, einschl. PPK-Verbunde) und weicht damit nur unwesentlich ab.

PPK aus Monosammlung - Zuschdtzung
Die Dualen Systeme zeichnen gegenwartig nur fiir einen Teil der tiber die PPK-Monosammlung erfass-

ten Verpackungen verantwortlich.

Aus der Monosammlung wurden von den dualen Systemen in 2015 ca. 1,1 Mio. Tonnen Verpackungen
einer Verwertung zugefiihrt. Das wiirde bedeuten, dass der Anteil der Verpackungen an der PPK-Mo-
noerfassung 21 % betragt. Das ist unrealistisch niedrig.

14 Vgl. Statistisches Bundesamt (2017)
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GVM geht vielmehr davon aus, dass der Anteil der Verpackungspapiere an der PPK-Monosammlung
rund 36 Masseprozent betrdgt, darunter auch Fehlwiirfe von Transportverpackungen. Dieser Verpa-
ckungsanteil wurde von GVM aus den gewichteten Ergebnissen eines INFA-Berichts abgeleitet15. Zu-
satzlich wurde beriicksichtigt, dass seit Erstellung des INFA-Berichts der Anteil von Verpackungen des
Versandhandels an der PPK-Monofraktion stark iiberproportional angestiegen ist.

Das entspricht einer Tonnage von 2,14 Mio. Tonnen (einschl. PPK aus LVP), sodass im Ergebnis 1,02
Mio. Tonnen zugeschatzt wurden.

Branchenl6sungen, Eigenriicknahme

Die Verwertung von PPK-Verpackungen durch

» Branchenldsungen nach § 6 Abs. 2 VerpackV (nach GVM-Erhebung) und
» Eigenriicknahme (nach Angaben der dualen Systeme); ab 2015 nicht mehr relevant

istin Hohe von 20.000 Tonnen dokumentiert.
Sonstige Sammlungen aus gewerblichen Anfallstellen
Unter dieser Rubrik wird die Sammelmenge ausgewiesen, die vom Statistischen Bundesamt durch Be-

fragung von Entsorgungsdienstleistern ermittelt wurde16.

Die Daten aus der Erhebung liber eingesammelte Transport- und Umverpackungen und bei gewerbli-
chen und industriellen Endverbrauchern eingesammelte Verkaufsverpackungen sind in Tabelle 4-22
wiedergegeben.

15Vgl. hierzu GVM: ,Der Anteil von Verkaufsverpackungen aus Anfallstellen des privaten Endverbrauchs in der haushaltsna-
hen Papiersammlung*, Mai 2010;
INFA GmbH: , Bestimmung des Verpackungsanteils im getrennt erfassten Altpapiergemisch. Abschlussbericht fiir DSD
AG, Kurzfassung“, Nov. 2003;
INFA GmbH: , Bestimmung des Verkaufsverpackungsanteils aus Anfallstellen des privaten Endverbrauchs im getrennt
erfassten Altpapiergemisch - Berechnung eines bundesweiten Mittelwertes - (ergdnzende Berechnungen zur PPK-Studie
2003)“, Mai 2010 (alle Berichte unveroffentlicht).

16 Vgl. Statistisches Bundesamt (2017)
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Tabelle 4-22: Ergebnisse der Erhebung TUV — Verpackungen aus PPK
Einge-
Jahr sammelte Quelle / Bemerkung
Menge (kt)
2008 2.873,6
Statistisches Bundesamt, Erhebung tiber die Ein-
2009 2.932,5 sammlung und Verwertung von Verpackungen -
Ergebnisberichte 2008 - 2010
2010 2.942,8
2011 2.832,0
2012 2.804,3 | statistisches Bundesamt, Einsammlung und Riick-
nahme von Verpackungen,
2013 3.120,0 Ergebnisberichte 2011 - 2014
2014 2.859,3
2015 3.095,5 Statistisches Bundesamt, Ergebnistabellen 2015

Es ist auffallig, dass die Ergebnisse des statistischen Bundesamtes die konjunkturelle Entwicklung
nicht wiederspiegeln, obwohl die Menge der haushaltsfern anfallenden Papierverpackungen beson-
ders stark konjunkturabhéngig ist. Nach den hier vorgelegten Ergebnissen sank das Aufkommen von
Papierverpackungen 2009 um 0,30 Mio. Tonnen und stieg in 2010 um 0,56 Mio. Tonnen an. In den Da-
ten der TUV-Erhebung ist von der Rezession kaum etwas zu bemerken.

Direktvermarktung durch Handel, Industrie und sonstiges GroBgewerbe

GVM hat in fritheren Berichten wiederholt darauf hingewiesen, dass die Gréfdenordnung der vom Sta-
tistischen Bundesamt ermittelten Sammelmengen aus Handel, Industrie und Grofdgewerbe nicht zu-
treffen kann.

Fiir die Entsorgung der Transportverpackungen (v.a. Wellpappekartonagen), die im Handel oder in
der Industrie anfallen, gibt es verschiedene Mdoglichkeiten. Insbesondere die grofden Handelskonzerne
kombinieren organisatorische Losungen fiir die Entsorgung von Transportverpackungen:

» Die Entsorgung wird von einem Unternehmen organisiert, das sich auf Entsorgungsdienstleistun-
gen spezialisiert hat (z.B. Interseroh, Partslife).

» Die anfallenden Mengen werden vom Handel bzw. von der Industrie zentral oder dezentral direkt
an den Altpapierhandel abgegeben.

» Die anfallenden Mengen werden an den Vorvertreiber zuriickgegeben. Diese Losung diirfte eher
die Ausnahme sein.

» Die anfallenden Mengen werden im Rahmen bilateraler Entsorgungsvertrage von den Entsor-
gungsunternehmen abgeholt und vermarktet.
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Angesichts der komplexen Anfallstellenstruktur und dezentraler, mehrstufiger Erfassungs- und Ver-
marktungskonzepte ist die Erfassung von Altpapier aus Anfallstellen gewerblicher Endverbraucher
durch eine Erhebung bei der Entsorgungsindustrie nicht vollstdndig zu ermitteln.

Auch das Statistische Bundesamt weist im Bericht darauf hin, dass die ,innerbetriebliche Sammlung
von Verpackungen (z.B. innerhalb von Kaufhdusern oder Industriebetrieben) [...] nicht enthalten”
ist.17

VDP und Intecus beziffern demgegeniiber die Erfassungsmenge von Verpackungen aus gewerblichem
Endverbrauch fiir das Bezugsjahr 2013 auf 6,6 Mio. Tonnen (fiir 2014 und 2015 liegen hierzu keine
Daten vor). Darin sind auch Mengen enthalten, die von GVM dem haushaltsnahen Verbrauch zugeord-
net werden oder nicht aus in Verkehr gebrachten Verpackungen stammen:

» PPK-Verpackungen aus Branchenldsungen,

» PPK-Verpackungen aus der Eigenriicknahme (ab 2015 nicht mehr relevant) und

» PPK-Verpackungen aus der PPK-Monosammlung (soweit nicht von dualen Systemen verantwortet
bzw. finanziert).

» Papiere und Kartonagen ohne Verpackungsfunktion (z.B. Umzugs-und Bilirokartonagen).

» Produktionsabfalle aus der Packmittelindustrie.

Insgesamt

Nach den vorliegenden Angaben der dualen Systeme, der Intecus GmbH, der INFA GmbH und des VDP
schatzt GVM die Menge der insgesamt verwerteten PPK-Verpackungen aus separater Sammlung fiir
2015 auf 7.097 kt. Dies entspricht etwa 47 % des Altpapieraufkommens in 2015 (15,2 Mio. t)18. Diese
Menge wurde einer Verwertung im In- oder Ausland zugefiihrt.

Importe/Exporte von Altpapier aus gebrauchten Verpackungen

Die Struktur des Aufdenhandels und der geschatzte Anteil der Verpackungen werden in Tabelle 4-22
wiedergegeben. Die Angaben iiber Importe und Exporte beruhen auf der amtlichen Aufienhandelssta-
tistik (HS-Position 4707). Die Schitzungen iiber den Anteil der Verpackungspapiere wurden zwischen
dem VDP und dem Umweltbundesamt abgestimmt.

Der Verpackungsanteil an den Altpapierexporten ist deutlich hoher als ihr Anteil an den Altpapierimp-
orten. Die kraftpapierhaltigen Sorten sind im inldndischen Altpapieraufkommen iiberreprasentiert.
Deshalb besteht hier ein Exportiiberschuss.

In den 1.391 kt Altpapierexport von Papierabfillen aus Verpackungsanwendungen sind keine Fliissig-
keitskartonagen mehr enthalten (vgl. Tabelle 4-23).

17 Vgl. Statistisches Bundesamt (2016)
18 VDP (2016)
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Tabelle 4-23: AuRenhandel mit Altpapier 2013 bis 2015
2013 2014 2015
Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp.

ungebleichtes Kraft- | inges. in kt 8363 | 9551| 7787 | 8813 802,6 | 9768

i der Kraft-
papler ocer fra Anteil Verp. 100% | 100% | 100% |  100% 100% |  100%
pappe oder Well-
pappe Verp. in kt 836,3 955,1 778,7 881,3 802,6 976,8
P efier e P, inges. in kt 432,8 | 2945 | 4506 | 2624 4456 | 264,7
hauptsachlich aus ge- | i1 verp, 0% 0% 0% 0% 0% 0%
bleichtem chem.
Halbstoff Verp. in kt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

inges. in kt 1.074,9 325,5 | 1.094,2 225,3 1.176,9 205,3
alte unverkaufte Zei-

tungen, Zeitschriften, | Anteil Verp. 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Telefonblicher, etc.
Verp. in kt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

inges. in kt 194,7 136,8 180,0 232,8 217,9 266,5
andere Papierabfalle

aus mechanischen Anteil Verp. 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Halbstoffen

Verp. in kt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
inges. in kt 6700 | 4834 | 6898 | 4326 655,8 | 413,2
dere Papierabfill
andere Faplerablalle | anteil Verp. 25% 25% 25% 25% 25% 25%
unsortiert
Verp. in kt 167,5| 1209 | 1725| 1081 163,9 | 103,3
inges. in kt 6986 | 5901 | 7615 | 4342 702,2 | 518,
dere Papierabfill
andere Faplerablalle | Apteil Verp. 60% 60% 60% 60% 60% 60%
sortiert
Verp. in kt 4192 | 3541 | 4569| 2605 213 | 3111

. inges. in kt 3.907,4 | 2.785,5 | 3.954,8 | 2.468,6 4.001,2 | 2.644,9
Papier und Pappe

(Abfalle und Aus-
schuss) zur Wieder- Anteil Verp. 36% 51% 36% 51% 35% 53%
gewinnung, insge-

samt Verp. in kt 1.423,0 | 1.430,0 | 1.408,0 | 1.250,0 | 1.387,9 | 1.391,1

davon als Fliissig-

keitskarton beriick- in kt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sichtigt
verbleibt Verpa-

in kt 1.423,0 1.430,0 1.408,0 1.250,0 1.387,9 | 1.391,1
ckungen PPK

Quellen: Statist. Bundesamt, Fachserie 7, Reihe 2, HS-Position 4707, sowie Angaben des VDP und ReCarton
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Verwertungswege

Das getrennt zur Verwertung erfasste Altpapier wird nicht nur werkstofflich, sondern zum geringen
Teil auch energetisch verwertet und kompostiert.

Fiir das Bezugsjahr 2015 setzen wir die Menge der energetischen Verwertung von getrennt gesammel-
tem Altpapier mit 89 kt an. Dabei handelt es sich um Altpapier aus Verpackungen, die von Papierfabri-
ken zur Strom- und Warmeerzeugung in betriebseigenen Anlagen verfeuert werden. Soweit dieser Ei-
genfeuerung Produktionsabfille und Reste der Papierverarbeitung verfeuert werden, sind diese Men-
gen hier nicht zum Ansatz gebracht, da es sich nicht um die Verwertung von gebrauchten Papierverpa-
ckungen handelt.

Hinzu kommt die energetische Verwertung von Papierverpackungen, die

» in MVAs verbrannt werden, die das R1-Kriterium des Kreislaufwirtschaftsgesetzes erfiillen oder
» in MBAs zu Sekundarbrennstoffen verarbeitet werden.

Hierzu verweisen wir auf die Erlauterungen in Kapitel 4.3.

Verpackungen aus Papier, Pappe oder Karton, die in Verbrennungsanlagen mit R1-Status verbrannt
werden, werden dabei zu 100 % als energetisch verwertet angesehen. Das gilt auch fiir Papierver-
bunde mit Aluminiumanteil (z.B. Karton/Alu/PE): Der hochkalorische Aluminiumanteil oxidiert in der
Anlage vollstdndig.

Die Angabe zu ,anderen Formen der stofflichen Verwertung“ orientiert sich an den Ergebnissen des
Statistischen Bundesamts. Dabei handelt es sich ausschliefdlich um die organische Verwertung (d.h.
Kompostierung) von gebrauchten Papierverpackungen.
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Tabelle 4-24:

Verpackungen aus Papier — Verwertungsmengen und Verwertungswege

alle Angaben in kt

2011

2012

2013

2014

2015

(c)

(d)

(e)

(f)

(8)

(h)

(i)

(k)

()

zu (i) soweit nicht bereits als energetische Verwertung unter (f) beriicksichtigt

Angefallene Verpackungsabfélle
Werkstoffliche Verwertung
Inland

Ausland

Rohstoffliche, organische Verwertung
Inland

Ausland

Stoffliche Verwertung insgesamt
Inland

Ausland

Energetische Verwertung

Inland

Ausland

Energetisch aus MVA, MBA
Inland

Ausland

Energetische Verwertung insgesamt
Inland

Ausland

Gesamtmenge Verwertung
Inland

Ausland
Abfallmitverbrennung

Inland

Ausland

Verwertung u. Mitverbrennung
Inland

Ausland

Rest (auch Deponie)

Inland

Ausland

6.998,2
6.307,5
4.756,0
1.551,5
41,3
41,3
0,0
6.348,8
4.797,3
1.551,5
130,8
130,8
0,0

0,0

0,0

0,0
130,8
130,8
0,0
6.479,6
4.928,1
1.551,5
432,8
432,8
0,0
6.912,4
5.360,9
1.551,5
85,8
85,8
0,0

7.155,0
6.297,4
4.586,3
1.711,1
31,6
31,6
0,0
6.329,0
4.617,9
1.711,1
123,3
123,3
0,0
662,6
662,6
0,0
785,9
785,9
0,0
7.114,8
5.403,8
1.711,1
25,7
25,7
0,0
7.140,5
5.429,5
1.711,1
14,5
14,5
0,0

7.087,1
6.211,3
4.613,6
1.597,6
30,6
30,6
0,0
6.241,9
4.644,2
1.597,6
107,9
107,9
0,0
695,1
695,1
0,0
803,1
803,1
0,0
7.045,0
5.447,3
1.597,6
27,0
27,0
0,0
7.071,9
5.474,3
1.597,6
15,2
15,2
0,0

7.661,8
6.743,3
5.313,3
1.430,0
30,5
30,5
0,0
6.773,8
5.343,8
1.430,0
95,2
95,2
0,0
780,4
780,4
0,0
875,6
875,6
0,0
7.649,4
6.219,4
1.430,0
2,1

2,1

0,0
7.651,5
6.221,5
1.430,0
10,3
10,3
0,0

7.969,9
6.944,4
5.694,4
1.250,0
30,0
30,0
0,0
6.974,4
5.724,4
1.250,0
94,0
94,0
0,0
881,3
881,3
0,0
975,3
975,3
0,0
7.949,6
6.699,7
1.250,0
2,2

2,2

0,0
7.951,9
6.701,9
1.250,0
18,0
18,0
0,0

8.156,8
6.978,6
5.587,5
1.391,1
30,0
30,0
0,0
7.008,6
5.617,5
1.391,1
88,7
88,7
0,0
1.035,3
1.035,3
0,0
1.124,0
1.124,0
0,0
8.132,6
6.741,5
1.391,1
2,6

2,6

0,0
8.135,2
6.744,1
1.391,1
21,6
21,6
0,0
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Abbildung 4-5: Entsorgungswege fiir Verpackungen aus PPK
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Die sich ergebenden Verwertungsquoten sind in Tabelle 4-25 wiedergegeben.

Die Quote der stofflichen Verwertung lag 2015 bei 85,9 %.
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Tabelle 4-25: Verpackungen aus Papier — Verwertungsquoten
in % der angefallenen Verpackungsabfille 2010 2011 2012 2013
(a) | Angefallene Verpackungsabfille 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(b) | Werkstoffliche Verwertung 90,1 88,0 87,6 88,0 87,1 85,6
Inland 68,0 64,1 65,1 69,3 71,4 68,5
Ausland 22,2 23,9 22,5 18,7 15,7 17,1
(c) | Rohstoffliche, organische Verwertung 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Inland 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(d) | Stoffliche Verwertung insgesamt 90,7 88,5 88,1 88,4 87,5 85,9
Inland 68,6 64,5 65,5 69,7 71,8 68,9
Ausland 22,2 23,9 22,5 18,7 15,7 17,1
(e) | Energetische Verwertung 1,9 1,7 1,5 1,2 1,2 1,1
Inland 1,9 1,7 1,5 1,2 1,2 1,1
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(f) | Energetisch aus MVA, MBA 0,0 9,3 9,8 10,2 11,1 12,7
Inland 0,0 9,3 9,8 10,2 11,1 12,7
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(g) | Energetische Verwertung insgesamt 1,9 11,0 11,3 11,4 12,2 13,8
Inland 1,9 11,0 11,3 11,4 12,2 13,8
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(h) | Gesamtmenge Verwertung 92,6 99,4 99,4 99,8 99,7 99,7
Inland 70,4 75,5 76,9 81,2 84,1 82,6
Ausland 22,2 23,9 22,5 18,7 15,7 17,1
(i) | Abfallmitverbrennung 6,2 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0
Inland 6,2 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(k) | Verwertung u. Mitverbrennung 98,8 99,8 99,8 99,9 99,8 99,7
Inland 76,6 75,9 77,2 81,2 84,1 82,7
Ausland 22,2 23,9 22,5 18,7 15,7 17,1
() | Rest (auch Deponie) 1,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3
Inland 1,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

zu (i) soweit nicht bereits als energetische Verwertung unter (f) beriicksichtigt
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4.8

Verpackungen aus Aluminium

Tabelle 4-26 zeigt, wie sich die Verwertungsmenge von Aluminiumverpackungen zusammensetzt. Die
Angaben werden nachfolgend naher erlautert.

Tabelle 4-26:
Restmillpfad)

Verwertungsmengen Aluminiumverpackungen (ohne energetische Verwertung tber

2011

2012

2013

2014

2015

aus LVP 65,7

Korrektur: Uberschnei-
dung mit Kunststoffver-
wertung

-15,7

Ruckfiihrung tiber Bran-
chenldsungen und sons- 24,6
tige Sammlungen

Verschlisse, Kapseln aus

der Glasaufbereitung 28
MW-Verschliisse aus
Fillgutbetrieben u. 39

sonst. gewerbliche
Sammlungen

werkstoffliche Verwer-
tung 1,6
aus MBA und MVA

Insgesamt 82,9

Aluminium aus LVP

64,5

-15,7

25,2

2,9

3,7

3,4

83,9

59,1

-14,1

30,9

3,0

5,5

2,9

87,3

59,8

-15,2

37,8

31

5,6

3,6

94,6

67,7

-14,8

27,8

4,1

6,3

4,8

96,0

Datenquelle / Erlduterungen

Verwertungsmengen der dualen Sys-
teme

zur Erlauterung siehe Text

einschl. Branchenlésungen der dualen
Systeme, Sonstige Branchenldsungen;
Riicknahme bepfandeter Einweg-Ge-
trankeverpackungen; Eigenriick-
nahme (bis 2014); Rickflihrung tiber
gewerbliche Sammelsysteme (z.B. In-
terseroh, P.D.R,, Partslife)

Schatzung GVM

berechnet nach Angaben von ALCOA,
Maral und GDB

zur Erlauterung siehe Text

Hier sind die Verwertungsmengen aller dualen Systeme beriicksichtigt.

Das Statistische Bundesamt weist aus der Erhebung bei Systembetreibern und Branchenlésungen ei-
nen Sortieranlagenoutput von 62,5 kt Aluminium aus19.

Die Erhebung durch GVM ergab fiir duale Systeme und Branchenldésungen eine Verwertungsmenge
von 67,9 kt. Die Differenz erklart sich vermutlich durch eine abweichende Zuordnung von Aluminium-

Verbunden.

19 Vgl. Statistisches Bundesamt (2017)
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Korrektur: Uberschneidung mit Kunststoffverwertung

Aluminiumhaltige Verbunde auf Kunststoffbasis gelangen sowohl in die Aluminiumfraktion als auch in
die Kunststofffraktion. Um den tatsachlichen Stoffstrom und die relevante Verbrauchsmenge mog-
lichst kompatibel abzugrenzen, wurde eine geschitzte Menge von aluminiumhaltigen Kunststoffverpa-
ckungen, die der Aluminiumfraktion zugefiihrt wurde, der Kunststofffraktion zugeordnet. Hierbei han-
delt es sich um aluminiumhaltige Kunststofffolien (metallisierte Folien), die den Kunststoffen zugeord-
net sind und zum Teil in die Aluminiumfraktion gelangen. Die insgesamt verwertete Menge dndert sich
hierdurch nicht, da die entsprechende Menge bei den Kunststoffen beriicksichtigt wurde. Die Schat-
zung orientiert sich am Aufkommen aluminiumhaltiger Kunststofffolien und ihrem jeweiligen Alumini-
umgehalt.

Riickfiihrung iiber Branchenlosungen und sonstige Sammlungen

In dieser Position wurden folgende Verwertungsmengen zusammengefasst:

» Verwertung durch Branchenldsungen (nach GVM-Erhebung),

» Eigenriicknahme von Verkaufsverpackungen nach § 6 Abs. 1 Satz 5 VerpackV (bis 2014),

» Verwertung von Aluminium-Getrankedosen durch Unternehmen und Organisationen, die die
Riicknahme von bepfandeten Einweg-Getrankeverpackungen organisieren. Die GVM-Schatzung auf
Basis von Aussagen einzelner Marktteilnehmer entspricht im Ergebnis einer Riicklauf-Quote von
96 %.

» Verwertung von Aluminiumverpackungen durch gewerbliche Riicknahmesysteme (z.B. Interseroh,
P.D.R,, Partslife).

Die Erhebung liber die Einsammlung von Transport- und Verkaufsverpackungen bei gewerblichen
Endverbrauchern weist fiir das Bezugsjahr 2015 eine Sammelmenge von 7,4 kt Aluminiumverpackun-
gen aus20. Darin sind mit Sicherheit zum erheblichen Teil Verschliisse enthalten, deren Verwertungs-
mengen bereits an anderer Stelle beziffert wurden. An dieser Stelle darf diese Menge daher nicht be-
riicksichtigt werden, da andernfalls Doppelzdhlungen nicht nur nicht auszuschliefden, sondern sogar
sehr wahrscheinlich sind.

Verschliisse aus der Glasaufbereitung

Aluminiumverschliisse werden auch aus der Altglassammlung zuriickgewonnen. Die Daten ab 2010
beruhen auf GVM-Hochrechnungen von Angaben einzelner Systembetreiber, die wiederum auf einer
Befragung der Altglas aufbereitenden Unternehmen beruhen. Hochrechnungsbasis war der Marktan-
teil der Systembetreiber im Bereich Glas.

Die Ergebnisse fiir 2010 wurden von GVM riickwirkend korrigiert.21

20 Vgl. hierzu auch Tabelle 4-30 in Abschnitt 4.9.

21 Die Korrektur wurde nur fiir die Tabellen des Kapitels 4.8 Verpackungen aus Aluminium durchgefiihrt. In die abgeleiteten
Tabellen wurde die Korrektur nicht eingearbeitet, weil die Ergebnisse fiir 2010 bereits abschliefiend an die EU-Kommis-
sion gemeldet wurden.
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Mehrwegverschliisse

Die Verwertung von Aluminiumverschliissen von Mehrwegflaschen wird seit Jahren erfolgreich prakti-
ziert. Wegen des hohen Aluminiumanteils der Aluminium-Anrollverschliisse werden alle riicklaufen-
den Mengen einer Verwertung zugefiihrt. Nach verschiedenen Quellen liegt die Riicklaufquote fiir Alu-
miniumverschliisse auf Mehrwegflaschen zwischen 85 und 95 %. Verschliisse auf der Brunnenflasche
erreichen nach Angaben der GDB Riicklaufquoten von tiber 90 %. Insgesamt geht GVM fiir das Bezugs-
jahr 2015 weiterhin von einer Riicklaufquote von ca. 86 % aus.

Werkstoffliche Verwertung von Aluminium aus MVAs und MBAs

Aluminium aus Verpackungsanwendungen wird auch in Miillverbrennungsanlagen (MVA) und Mecha-
nisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen (MBA) zuriickgewonnen.

Bis einschliefilich Bezugsjahr 2011 orientierte sich die Berechnung der Riickgewinnung von Alumini-
umverpackungen aus MVAs und MBAs an der Annahme, dass aus

» MVAs 10 % der NE-Metall-Fraktion und aus
» MBAs 30 % der NE-Metall-Fraktion

wiedergewonnen werden konnen, vor allem Aluminium. In diesen Riickgewinnungsquoten sind aller-
dings nur solche Mengen beriicksichtigt, die von den MVAs selbst zuriickgewonnen werden. Miillver-
brennungsasche gelangt aber auch zu spezialisierten Aufbereitungsunternehmen. Die bisherigen Da-
ten iiber die Riickgewinnung stellten daher nur eine vorsichtige untere Abschatzung dar.

Auf der Basis neuerer Veroffentlichungen geht GVM ab dem Bezugsjahr 2012 davon aus, dass mindes-
tens 20 % der einer MVA zugefiihrten Aluminiumverpackungen werkstofflich verwertet werden. Diese
Quote bezieht sich auf eine ,Bruttomenge“, d.h. hier: inklusive der Aluminium-Bestandteile und der
Nicht-Aluminium-Bestandteile (v.a. Kunststoff, z.B. aus Dichtmassen, Aluminium /Kunststoff-Verbund-
folien). Auferdem wurde die Riickgewinnungsquote bis zum Vorliegen gesicherter Erkenntnisse zu-
nachst noch niedriger angesetzt als in der Literatur angegeben.22

Nach den vorliegenden Ergebnissen gelangten 2015 18,5 kt Aluminiumverpackungen in die Abfallbe-
seitigungsanlagen.

Legt man den folgenden Beseitigungsmix23 zugrunde
» MVA:81,5%
» MBA:18,5%

so ergibt sich fiir 2015 eine Menge von 4,8 kt Aluminiumverpackungen, die aus der Beseitigung zu-
riickgewonnen werden konnen.

22 Vgl. Deike et al: ,Recyclingpotenziale von Metallen bei Riickstdnden aus der Abfallverbrennung”; in: Thome-Kozmiensky:
Aschen, Schlacken, Stdube - aus Abfallverbrennung und Metallurgie, Neuruppin 2013, S. 292 ff

23 Statistisches Bundesamt: Abfallbilanz 2014, Zeile: ,Hausmiill, hausmiilldhnliche Gewerbeabfille gemeinsam iiber die 6f-
fentliche Miillabfuhr eingesammelt”
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Nach iibereinstimmenden Aussagen von Branchenexperten ist zwar nicht vollig auszuschliefien, dass
Abfille aus aluminiumhaltigen Verpackungen importiert werden, aus wirtschaftlichen Griinden ist al-
lerdings davon auszugehen, dass sie keine mengenmafdige Bedeutung haben.

Die Erhebung iiber die Einsammlung von Transport- und Verkaufsverpackungen bei gewerblichen
Endverbrauchern weist keine Exporte von Aluminiumverpackungen aus. Aus der haushaltsnahen Er-
fassung werden vom statistischen Bundesamt fiir das Bezugsjahr 2015 keine Exporte von Aluminium-
verpackungen zur stofflichen Verwertung ins Ausland ausgewiesen (Vgl. Statistisches Bundesamt
(2016)). Auch gegeniiber GVM wurden keine Exporte dokumentiert.

Verwertungswege

Die Ergebnisse sind nachfolgend zusammenfassend wiedergegeben.
Separat gesammeltes Aluminium wird ausschliefdlich werkstoftlich verwertet.
Hinzu kommt die energetische Verwertung von Aluminiumverpackungen, die

» in MVAs verbrannt werden, welche das R1-Energieeffizienzkriterium des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes erfiillen oder
» in MBAs zu Sekundarbrennstoffen verarbeitet werden.

Zum rechtlichen Hintergrund und zur Berechnungsmethodik ist auf die Erlduterungen in Kapitel 4.3
Zu verweisen.

Aluminium ist ein hochkalorisches Material, bei dessen Verbrennung sehr viel Energie frei wird24.
Aluminiumverpackungen, die in Verbrennungsanlagen mit R1-Status verbrannt werden, sind daher
insoweit als energetisch verwertet anzusehen, als das Aluminium im Verbrennungsprozess oxidiert
und die freiwerdende Energie genutzt wird25 26.

Es ist also zu fragen, welche Anteile des Aluminiums in Miillverbrennungsanlagen oxidieren. Die Euro-

paische Aluminiumindustrie hat hierzu unter Realbedingungen Versuche angestellt, deren wesentliche
Ergebnisse 2013 veroffentlicht wurden (Vgl. Pruvost (2013)). Auf der Basis dieser Ergebnisse und un-

ter weiteren Annahmen wurden folgende Koeffizienten iiber den Anteil von Aluminiumverpackungen,

der oxidiert wird, ermittelt.

24 Der Heizwert von Aluminium liegt bei 8,6 kWh/kg. Zum Vergleich Ethanol hat einen Heizwert von 7,5 kWh/kg. (Vgl. z.B.
http://www.bauforumstahl.de /upload/documents/brandschutz/kennwerte /Heizwertstoffe.pdf)

25 Auch wenn die Verbrennung in Anlagen mit R1-Status ab dem Berichtsjahr 2011 der energetischen Verwertung zugerech-
net wird, ist darauf hinzuweisen, dass die stoffliche Verwertung aus 6kobilanziellen Gesichtspunkten vorzuziehen ist.

26 Vgl. z.B. Christiani et.al: ,Grundlagen fiir eine 6kologisch und 6konomisch sinnvolle Verwertung von Verkaufsverpackun-
gen“ HTP, IFEU, Forschungsbericht 298 33719 im Auftrag des Umweltbundesamtes Juli 2001
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Tabelle 4-27: Anteile von Aluminium-Verpackungen die bei Mitverbrennung in Millverbrennungsanla-
gen oxidiert werden

hochkalorische Bestandteile von Aluminium-Verbunden (z.B. PP-Schich-

. . . . 100%

ten auf Alu-Schalen oder Folien, Dichtmassen in Verschliissen)
alle hochkalorischen Bestandteile von ,,reinen” Aluminiumverpackun-

. . 100%
gen (z.B. Beschichtungen in Dosen)
reine Aluminiumfolien bzw. der Aluminiumanteil von Aluminium-Ver- 40 - 50%
bundfolien (z.B. Alu/PP) ?
Aluminiumanteil von Aluminium-Schalen 15-25%
Aluminiumanteil von Aluminium-Dosen 8-18%

Auf Basis dieser Grunddaten hat GVM den oxidierten Anteil der in MVAs eingebrachten Aluminiumver-
packungen mit 32 % beziffert. Dabei konnte mangels Alternativen nur die Struktur der Marktmenge zu
Grunde gelegt werden. Das fiihrt insofern zu verfalschten Ergebnissen als dass grofée Aluminium-Ver-
packungen mit hohem Aluminiumanteil (z.B. Dosen) mit hoherer Wahrscheinlichkeit in die LVP-
Sammlung und mit geringerer Wahrscheinlichkeit in den Restmiill bzw. in eine MVA gelangen. Es ist
daher davon auszugehen, dass die in Tabelle 4-28 wiedergegebenen Ergebnisse die energetische Ver-
wertung von Aluminium-Verpackungen in Miillverbrennungsanlagen tendenziell eher unterschatzen.
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Tabelle 4-28: Verpackungen aus Aluminium — Verwertungsmengen und Verwertungswege
alle Angaben in kt 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(a) | Angefallene Verpackungsabfille 90,6 93,0 95,7 97,7 107,4 109,7
(b) | Werkstoffliche Verwertung 80,9 82,9 83,9 87,3 94,6 96,0
Inland 78,2 81,0 83,3 87,0 94,4 96,0
Ausland 2,7 1,9 0,6 0,3 0,2 0,0
(c) | Rohstoffliche, organische Verwertung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(d) | Stoffliche Verwertung insgesamt 80,9 82,9 83,9 87,3 94,6 96,0
Inland 78,2 81,0 83,3 87,0 94,4 96,0
Ausland 2,7 1,9 0,6 0,3 0,2 0,0
(e) | Energetische Verwertung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(f) | Energetisch aus MVA, MBA 0,0 2,3 3,5 3,2 3,9 4,2
Inland 0,0 2,3 3,5 3,2 3,9 4,2
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(g) | Energetische Verwertung insgesamt 0,0 2,3 3,5 3,2 3,9 4,2
Inland 0,0 2,3 3,5 3,2 3,9 4,2
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(h) | Gesamtmenge Verwertung 80,9 85,1 87,4 90,5 98,5 100,2
Inland 78,2 83,2 86,8 90,2 98,3 100,2
Ausland 2,7 1,9 0,6 0,3 0,2 0,0
(i) | Abfallmitverbrennung 8,0 4,1 5,4 4,7 5,8 6,2
Inland 8,0 4,1 54 4,7 5,8 6,2
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(k) | Verwertung u. Mitverbrennung 88,9 89,2 92,8 95,2 104,3 106,4
Inland 86,2 87,3 92,2 94,9 104,1 106,4
Ausland 2,7 1,9 0,6 0,3 0,2 0,0
(I) | Rest (auch Deponie) 1,7 3,8 2,9 2,5 3,1 3,3
Inland 1,7 3,8 2,9 2,5 3,1 3,3
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

zu (f) soweit nicht als werkstoffliche Verwertung unter (b) beriicksichtigt
zu (i) soweit nicht bereits als energetische Verwertung unter (f) berticksichtigt
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Verwertungsquoten

Die sich ergebenden Verwertungsquoten sind in Tabelle 4-29 wiedergegeben.

Die Quote der werkstofflichen Verwertung lag 2015 bei 87,5 %.

Abbildung 4-6: Entsorgungswege Aluminiumverpackungen

120

Masse (in kt)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

[ Stoffliche Verwertung insgesamt
I Energetische Verwertung insgesamt
[ Abfallmitverbrennung

[ Rest (auch Deponig)

=0O=Angefallene Verpackungsabfille
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Tabelle 4-29: Verpackungen aus Aluminium — Verwertungsquoten
alle Angaben in % 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(a) | Angefallene Verpackungsabfille 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(b) | Werkstoffliche Verwertung 89,3 89,1 87,7 89,3 88,1 87,5
Inland 86,3 87,1 87,0 89,0 87,9 87,5
Ausland 3,0 2,0 0,6 0,3 0,2 0,0
(c) | Rohstoffliche, organische Verwertung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(d) | Stoffliche Verwertung insgesamt 89,3 89,1 87,7 89,3 88,1 87,5
Inland 86,3 87,1 87,0 89,0 87,9 87,5
Ausland 3,0 2,0 0,6 0,3 0,2 0,0
(e) | Energetische Verwertung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(f) | Energetisch aus MVA, MBA 0,0 2,4 3,7 3,3 3,6 3,8
Inland 0,0 2,4 3,7 3,3 3,6 3,8
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(g) | Energetische Verwertung insgesamt 0,0 2,4 3,7 3,3 3,6 3,8
Inland 0,0 2,4 3,7 3,3 3,6 3,8
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(h) | Gesamtmenge Verwertung 89,3 91,6 91,4 92,6 91,8 91,3
Inland 86,3 89,5 90,7 92,3 91,6 91,3
Ausland 3,0 2,0 0,6 0,3 0,2 0,0
(i) | Abfallmitverbrennung 8,8 4,4 5,6 4,8 5,4 5,7
Inland 8,8 4,4 5,6 4,8 54 5,7
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(k) | Verwertung u. Mitverbrennung 98,1 96,0 97,0 97,4 97,1 97,0
Inland 95,1 93,9 96,4 97,1 96,9 97,0
Ausland 3,0 2,0 0,6 0,3 0,2 0,0
(k) | Rest (auch Deponie) 1,9 4,0 3,0 2,6 2,9 3,0
Inland 1,9 4,0 3,0 2,6 2,9 3,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

zu (f) soweit nicht als werkstoffliche Verwertung unter (b) beriicksichtigt
zu (i) soweit nicht bereits als energetische Verwertung unter (f) berticksichtigt
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4.9 Verpackungen aus WeiBBblech

Tabelle 4-30 gibt die Verwertungsmengen fiir Weifblechverpackungen wieder.

Tabelle 4-30: Verwertung von WeilRblechverpackungen

2011 pLok . 2013 2014 2015 Erlduterung/Datenquelle

aus LVP 270,0 | 266,6 | 268,0 | 258,6 275,5 | nach Angaben der dualen Systeme

einschl. Branchenlosungen der dualen Syste-
me, Sonstige Branchenlésungen; Riicknahme
bepfandeter Einweg-Getrankeverpackungen;
81,7 80,6 94,7 83,0 27,2 | Eigenriicknahme (bis 2014); Rickfihrung
Uber gewerbliche Sammelsysteme (z.B. Inter-
seroh, P.D.R., VfW); Verwertung von Mehr-
weg-Verschliissen aus Abfillbetrieben

Sonstige Sammlun-
gen

Verschliisse aus der

. 9,9 9,3 7,4 8,2 8,0 | nach Angaben der DSD GmbH
Altglasaufbereitung

werkstoffliche Ver-
wertung aus 99,3 | 111,3 95,5 | 108,1 145,0
MVAs und MBAs

Schatzung der GVM nach Angaben von: IZW,
Destatis, ISAH

insgesamt 461,0 | 467,8 | 465,6 | 457,9 455,7

WeiRblech aus LVP

Hier sind die Verwertungsmengen aller dualen Systeme beriicksichtigt.

Das statistische Bundesamt weist aus der Erhebung bei Systembetreibern und Branchenlésungen ei-
nen Sortieranlagenoutput von 274,6 kt Stahl und Weif3blech aus27.

Die Erhebung durch GVM ergab fiir duale Systeme und Branchenldésungen eine Verwertungsmenge
275,8 kt Weifdblech (einschliefslich Weifdblechverbunde). Beide Quellen kommen also inzwischen zu
vergleichbaren Ergebnissen. Das war in den Vorjahren noch nicht der Fall.

Riickfiihrung liber Branchenl6sungen und sonstige Sammlungen

In dieser Position wurden folgende Verwertungsmengen zusammengefasst:

1. Verwertung durch Branchenlésungen.

2. Eigenriicknahme (ab 2015 nicht mehr relevant) von Verkaufsverpackungen nach § 6 Abs. 1 Satz 5
VerpackV (nach Angaben der dualen Systeme).

3. Verwertung von Weifdblech-Getrankedosen durch Unternehmen und Organisationen, die die Riick-
nahme von bepfandeten Einweg-Getrankeverpackungen organisieren. Die GVM-Schatzung auf Ba-
sis von Angaben einzelner Marktteilnehmer ergibt im Ergebnis eine Riicklauf-Quote von 96 %.

27 Vgl. Statistisches Bundesamt (2017)
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4. Verwertung von Weif3blechverpackungen (v.a. Kanister, Kannen, Dosen), die von gewerblichen
Riicknahmesystemen (z.B. KBS, Interseroh, GEBR, P.D.R., Partslife) im Hol- oder Bringsystem ge-
sammelt wurden28. Verpackungen aus sonstigem Stahlblech (Feinblech, Schwarzblech, Schwer-
blech) wurden in Tabelle 4-30 nicht berticksichtigt (Vgl. hierzu das Kapitel ,Sonstiger Stahl“).

5. Weifsblechverschliisse auf Mehrwegverpackungen, die von den Abfiillbetrieben (v.a. Molkereien)
einer Verwertung zugefiihrt werden. Die GVM-Schatzung geht von einer Riicklaufquote von 86 %
aus.

Verschliisse aus der Altglasaufbereitung

Weifsblechverschliisse werden in zunehmendem Mafie auch aus der Altglassammlung zuriickgewon-
nen. Die Daten fiir 2015 beruhen auf GVM-Hochrechnungen von Angaben einzelner Systembetreiber,
die wiederum auf einer Befragung der Altglas aufbereitenden Unternehmen fuf3en.

WeilRblech aus MVA und MBA

Zu den Weif3blechschrotten, die in MVAs und MBAs zuriick gewonnen werden, sind folgende Anmer-
kungen zu machen:

Zugrunde gelegt wurde folgender Beseitigungsmix:

» MVA:81,5%
» MBA:185%

Die Riickgewinnung aus MVAs in 2013 wurde auf der Basis eines Gutachtens des TUV Rheinland bezif-
fert.29 Darin wurden die Ergebnisse eines vergleichbaren Gutachtens aus 2004 aktualisiert. Auf dieser
Basis geht GVM fiir die Bezugsjahre 2008 bis 2015 davon aus, dass 74 % der mit dem Siedlungsabfall
in MVAs behandelten Weifsblechmenge zuriickgewonnen werden.

Weifdblech wird auch in mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen (MBA) zurtickgewonnen.
In MBAs kdnnen erheblich mehr Weif3blechschrotte abgeschieden werden als in MVAs. Fiir das Be-
zugsjahr 2014 wurde davon ausgegangen, dass 85 % der in MBAs angelieferten Weif3blechmengen zu-
riickgewonnen werden konnen30. Zum Vergleich: in Sortieranlagen der LVP-Fraktion wird eine Riick-
gewinnungsquote von 98 % erreicht.

28 Nach GVM (2016): Lizenzierung und Erfassung von Stahlblechverpackungen der gewerblichen Wirtschaft - 1996 bis 2015,
GVM, Mainz, September 2016 (unverdffentlicht) und weiteren Angaben der verschiedenen Riicknahmesysteme.

29 TUV Rheinland Cert GmbH (2012): Bericht zum Gewichtsverlust von Weiblechverpackungen bei der Miillverbrennung;
Bericht Nr. 37136914, 2012

30 Vgl. hierzu: Doedens/Mahl (2001): Mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlagen (MBA) als Systemkomponente zur
Erfassung von Weifsblech; Institut fiir Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik der Universitat Hannover, Hannover
September 2001
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Importe / Exporte

Die inlandische Stahlproduktion kann praktisch unbegrenzt Weif3blechschrott aufnehmen. Es ist nicht
notwendig, Uberschussmengen aus der haushaltsnahen Erfassung zu exportieren. Die Mengen, die in
den inlandischen Stahlwerken verarbeitet werden (Abfrage des VDEH bei den Stahlwerken), stimmen
mit den Angaben iiber Weifsblechmengen aus der haushaltsnahen Sammlung und aus MVAs gut iiber-
ein. Gleichwohl kann nicht ausgeschlossen werden, dass WeifSblechschrott in mehr als vernachlassig-
barem Umfang ins Ausland exportiert wird.

Das statistische Bundesamt weist aus dem Sortieranlagenoutput von dualen Systemen und Branchen-
l6sungen einen Export von 7,0 kt aus (vgl. Statistisches Bundesamt [2017]). Dieser Wert wird zum An-

satz gebracht.
Verwertungswege

Weifblech wird ausschliefllich werkstofflich verwertet.

Auch fiir die Mengen, die in die Miillverbrennungsanlagen gelangen, wurde keine energetische Ver-
wertung und/oder Mitverbrennung zum Ansatz gebracht. Zwar oxidiert Weif3blech zum Teil im Ver-
brennungsprozess, die freiwerdende Energie ist jedoch vernachlassigbar gering. Auch fiir die Nicht-
Weifdblechbestandteile (z.B. Dichtmassen in Verschliissen, Beschichtungen, Lacke) wurde keine ener-
getische Verwertung zum Ansatz gebracht.

152




Aufkommen und Verwertung von Verpackungsabféllen in Deutschland im Jahr 2015

Tabelle 4-31: WeilRblechverpackungen — Verwertungswege
alle Angaben in kt 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(a) | Angefallene Verpackungsabfille 478,1 492,3 503,0 496,9 492,0 501,4
(b) | Werkstoffliche Verwertung 446,1 460,9 467,8 465,6 457,9 455,7
Inland 4443 459,4 465,4 463,3 450,0 448,7
Ausland 1,8 1,5 2,4 2,3 7,9 7,0
(c) | Rohstoffliche, organische Verwertung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(d) | Stoffliche Verwertung insgesamt 446,1 460,9 467,8 465,6 457,9 455,7
Inland 4443 459,4 465,4 463,3 450,0 448,7
Ausland 1,8 1,5 2,4 2,3 7,9 7,0
(e) | Energetische Verwertung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(f) | Energetisch aus MVA, MBA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(g) | Energetische Verwertung insgesamt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(h) | Gesamtmenge Verwertung 446,1 460,9 467,8 465,6 457,9 455,7
Inland 4443 459,4 465,4 463,3 450,0 448,7
Ausland 1,8 1,5 2,4 2,3 7,9 7,0
(i) | Abfallmitverbrennung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(k) | Verwertung u. Mitverbrennung 446,1 460,9 467,8 465,6 457,9 455,7
Inland 4443 459,4 465,4 463,3 450,0 448,7
Ausland 1,8 1,5 2,4 2,3 7,9 7,0
() | Rest (auch Deponie) 32,0 31,4 35,2 31,3 34,1 45,7
Inland 32,0 31,4 35,2 31,3 34,1 45,7
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

zu (f) soweit nicht als werkstoffliche Verwertung unter (b) beriicksichtigt
zu (i) soweit nicht bereits als energetische Verwertung unter (f) berticksichtigt
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Verwertungsquoten

Tabelle 4-32:

WeilRblechverpackungen — Verwertungsquoten

alle Angaben in %

(a)
(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(k)

()

Angefallene Verpackungsabfille
Werkstoffliche Verwertung
Inland

Ausland

Rohstoffliche, organische Verwertung

Inland

Ausland

Stoffliche Verwertung insgesamt
Inland

Ausland

Energetische Verwertung

Inland

Ausland

Energetisch aus MVA, MBA
Inland

Ausland

Energetische Verwertung insgesamt

Inland

Ausland

Gesamtmenge Verwertung
Inland

Ausland
Abfallmitverbrennung

Inland

Ausland
Verwertung u. Mitverbrennung
Inland

Ausland

Rest (auch Deponie)

Inland

Ausland

2010

100,0
93,3
92,9
0,4
0,0
0,0
0,0
93,3
92,9
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
93,3
92,9
0,4
0,0
0,0
0,0
93,3
92,9
0,4
6,7
6,7
0,0

2011

100,0
93,6
93,3
03
0,0
0,0
0,0
93,6
93,3
03
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
93,6
93,3
03
0,0
0,0
0,0
93,6
93,3
03
6,4
6,4
0,0

zu (f) soweit nicht als werkstoffliche Verwertung unter (b) beriicksichtigt

zu (i) soweit nicht bereits als energetische Verwertung unter (f) berticksichtigt

2012

100,0
93,0
92,5
0,5
0,0
0,0
0,0
93,0
92,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
93,0
92,5
0,5
0,0
0,0
0,0
93,0
92,5
0,5
7,0
7,0
0,0

2013

100,0
93,7
93,2
0,5
0,0
0,0
0,0
93,7
93,2
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
93,7
93,2
0,5
0,0
0,0
0,0
93,7
93,2
0,5
6,3
6,3
0,0

2014

100,0
93,1
91,5
1,6
0,0
0,0
0,0
93,1
91,5
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
93,1
91,5
1,6
0,0
0,0
0,0
93,1
91,5
1,6
6,9
6,9
0,0

2015

100,0
90,9
89,5
1,4
0,0
0,0
0,0
90,9
89,5
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,9
89,5
1,4
0,0
0,0
0,0
90,9
89,5
1,4
9,1
9,1
0,0
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4.10 Sonstige Stahlverpackungen

Neben Weifdblech werden v.a. Verpackungen aus Feinblech, Schwerblech, Edelstahl und sonstigem
Stahl in Verkehr gebracht. Alle Stahlverpackungen, die nicht in die Kategorie Weifdblech fallen, sind in
dieser Studie unter der Rubrik ,Sonstige Stahlverpackungen“ enthalten.

Die relevanten Verpackungsformen sind Bierfasser (Kegs) und sonstige Edelstahlbehélter, Kabeltrom-
meln, Fasser, Kanister, Hobbocks, Stahlpaletten und Stahlumreifungen.

Die Riickfiihrungswege fiir Stahlverpackungen sind sehr vielfaltig:
Riicknahmesysteme fiir Stahlblechverpackungen

Die gewerblichen Riicknahmesysteme fiir Stahlblechemballagen (KBS, Remondis, Interseroh, GEBR,
GVO, P.D.R.) erfassen v.a. WeiRblechgebinde und Feinblechgebinde bis 60 1. Uber diese Systeme wur-
den 2015 15,8 kt Stahlblechverpackungen einer Verwertung zugefiihrt und damit genauso viel wie im
Vorjahr. Davon waren etwa 9,0 kt Weifdblech und 6,7 kt sonstiges Feinblech31. Die iiber diese Systeme
zurlickgefiihrten Weifsblechgebinde wurden bei Weif3blech beriicksichtigt.

Hauptgrund fiir den starken Riickgang der Erfassungsmengen gewerblicher Riicknahmesysteme ist,
dass die gewerblichen Systeme zunehmend mit ,,Branchenlésungen” (v.a. der dualen Systeme) um Er-
fassungsmengen konkurrieren.

Riicknahmesysteme der Kfz-Werkstatten

Stahlgebinde fiir Hilfs- und Betriebsstoffe werden von den Entsorgungssystemen der Kfz-Werkstatten
erfasst (z.B. Partslife, Zentek).

Diverse Systeme

Geringe Mengen von Feinblechgebinden werden tiber die DSD-Erfassung, das Pamira-System, Remon-
dis-Photo-Recycling und andere Systeme zuriickgefiihrt.

Rekonditionierer

Stahlfdsser werden von spezialisierten Fassverwertungsbetrieben (z.B. Pack2Pack, NCG, VIV) zum
Zweck der Rekonditionierung zuriickgenommen. Die nicht rekonditionierungsfahigen Fasser werden
einer Verwertung zugefiihrt. Neben der Fremdrekonditionierung durch spezialisierte Betriebe werden
Stahlfasser auch durch Abfiiller oder Entleerer eigenrekonditioniert. Auch die hier anfallenden Aus-
schussmengen werden verwertet. Es ist davon auszugehen, dass der liberwiegende Teil der anfallen-
den Fasser auf3erhalb der genannten Riickfiihrungssysteme zuriickgefiihrt wird.

31 Nach GVM (2016): Lizenzierung und Erfassung von Stahlblechverpackungen der gewerblichen Wirtschaft - 1996 bis 2015,
Mainz, September 2016 (unveroffentlicht) und weitere Angaben der verschiedenen Riicknahmesysteme
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Abfiiller, Entleerer, Schrotthandel

Die entleerten Mehrweg- und Einweg-Emballagen (Kegs, Stahlfasser, Kabeltrommeln, Stahlpaletten,
Stahlumreifungen, etc.) werden von den Abfiillern (Mehrweg) oder Endverbrauchern direkt oder iiber
den Schrotthandel einer Verwertung zugefiihrt.

Weil die letztgenannte Schiene mit Sicherheit iiberragende Bedeutung hat und zugleich der Anteil der
Verpackungen am Stahlschrottaufkommen nicht bezifferbar ist, kann die Verwertungsmenge von
sonstigen Stahlemballagen nicht erhoben werden. GVM gibt gleichwohl auf der Basis der in Verkehr
gebrachten Mengen von Stahlverpackungen eine Schatzung ab. Dies ist mdglich, weil aus folgenden
Griinden davon auszugehen ist, dass nur geringfiligige Anteile der abfallrelevanten Menge von Stahlem-
ballagen beseitigt werden:

» Stahlemballagen fallen im Regelfall konzentriert und sortenrein bei wenigen Anfallstellen an (Ab-
fiiller, Entleerer in der verarbeitenden Industrie, Rekonditionierer).

» Stahlemballagen haben ein hohes Einzelgewicht.

» Lediglich bei kleinen Feinblechgebinden und Stahlumreifungen ist davon auszugehen, dass sie zum
Teil in den Rest- bzw. Gewerbemiill gelangen.

» Der Stahlschrott hat einen positiven Marktwert. Kosten fiir Transport, Verpressung oder Schred-
dern fallen auch im Falle der Beseitigung an.

» Stahlschrotte kdnnen in den Stahlwerken praktisch unbegrenzt eingesetzt werden.

» Es bestehen etablierte logistische Systeme; der Schrotthandel iibernimmt hier wichtige Funktio-
nen.

» Der weit iiberwiegende Teil der Stahlemballagen kann ohne weiteres der Verwertung zugefiihrt
werden. Lediglich bei einem kleinen Teil der Gebinde schadstofthaltiger Fiillgiiter ist die Wiederge-
winnung der Stahlschrotte aufwandig. Aber auch fiir die Aufbereitung stark kontaminierter Stahl-
blechemballagen gibt es etablierte Verfahren, deren Kosten nicht unbedingt iiber denen der Besei-
tigung liegen.

» Stahlverpackungen, die in die Abfallbeseitigung gehen, werden aus dem Rest- und Gewerbemiill
durch Magnetabscheider zuriickgewonnen.

Die Ergebnisse des statistischen Bundesamtes zur Einsammlung von Verkaufs-, Transport- und Um-
verpackungen bei gewerblichen Endverbrauchern weisen fiir das Bezugsjahr 2015 eine Erfassungs-
menge von 92,3 kt Metallverpackungen aus (vgl. Tabelle 4-33)32.

32 Vgl. hierzu ausfiihrlicher Kapitel 4.4.1 Erhebungen nach Umweltstatistikgesetz
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Tabelle 4-33: Ergebnisse der Erhebung des Statistischen Bundesamts — Metallverpackungen
sa‘:rl:rguzl-te eisenhal- Sonstige /
Aluminium tige Me- Metall- Quelle / Bemerkung
Menge -
. talle verbunde
insgesamt
Statistisches Bundesamt, Erhebung
2009 71,7 56 58.9 72 Uber die Einsammlung und Ver-
wertung von Verpackungen - Er-
gebnisberichte 2007 - 2009
2010 78,4 7,9 60,5 10,0
2011 74,2 3,7 63,1 7,4
Statistisches Bundesamt, Ein-
2012 74,7 4,3 62,9 75 sammlung und Rucknahme yon
Verpackungen, Ergebnisberichte
2010 bis 2014
2013 74,4 4,7 61,7 8,0
2014 81,2 5,9 63,1 12,2
Statistisches Bundesamt, Ergeb-
2015 92,3 7.4 77,0 7,9 nistabellen 2015

In dieser Menge sind neben sonstigen Stahlverpackungen auch Verpackungen aus Aluminium und
Weifdblech enthalten. Den eisenhaltigen Metallen (darunter auch Weifsblech) und den Metallverbun-
den (v.a. also Getrankedosen und Weifsblechverschliisse) sind davon 84,9 kt zuzuordnen. Es ist daher
davon auszugehen, dass erhebliche Mengen von den gewerblichen Anfallstellen direkt an den Schrott-
handel vermarktet und daher von dieser Statistik nicht erfasst werden.

Um die Angaben der Erhebung nach Umweltstatistikgesetz mit den Ergebnissen der vorliegenden Stu-
die vergleichen zu kdnnen, miissen davon 26,9 kt (ohne Branchenlésungen) zum Abzug gebracht wer-
den, die bereits als gewerbliche Erfassung von Weifsblechgebinden ausgewiesen wurden (vgl. Kap.
4.9). Weitere 6,7 kt (2014: 6,8 kt) sind als gewerbliche Erfassungsmenge von Feinblechgebinden be-
legt (ohne Weifsblech). Legt man die Daten des statistischen Bundesamtes zugrunde, betriige damit die
Erfassung aus sonstigen Riickfithrungsschienen gerade einmal 51 kt. Das ist vollig unrealistisch und
um Grofdenordnungen zu niedrig.

GVM berziffert die Verwertung von sonstigen Stahlverpackungen auf 316 kt (2014: 306 kt). Es ist da-
rauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um eine Schatzung handelt. Sie beruht auf Plausibilitatserwa-
gungen liber

» die Anfallstellen der Stahlverpackungen (unterschieden nach Einweg/Mehrweg, Form und Anwen-
dung),

» die jeweils pro Anfallstelle anfallende Menge und

» die Sortier- bzw. Abscheidbarkeit aus den Gewerbe- und Industrieabfallen.
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Der Stahlschrottzukauf deutscher Stahlwerke und Gief3ereien betrug 2015 17,7 Mio. t33. Das Stahl-
schrottaufkommen betrug etwa 21,6 Mio. Tonnen. Der Anteil der erfassten Verpackungen aus sonsti-
gem Stahl am Stahlschrottaufkommen betragt nach den vorliegenden Ergebnissen 1,5 %. Es kann nicht
beurteilt werden, ob das realistisch ist. Jedenfalls ist klar, dass das Aufkommen von Stahlschrotten aus
Verpackungsanwendungen ,die Stecknadel im Heuhaufen* ist.

Uber Exporte und Importe von Abfillen aus Stahlverpackungen liegen keine Anhaltspunkte vor.

Die Importe von Stahlschrotten betrugen 2015 5,2 Mio. t, die Exporte etwa 9,1 Mio. t34. Wie hoch der
Anteil von Verpackungen aus sonstigem Stahl daran ist, kann nicht beurteilt werden.

Die Ergebnisse iiber die Verwertungsmengen und -quoten von sonstigen Stahlverpackung sind in der
nachfolgenden Tabelle 4-34 und Tabelle 4-35 wiedergegeben.

33 BDSV (2017): ,Stahlrecycling-Wirtschaft - Vom Sammler zum industriellen Aufbereiter”. Diisseldorf. Internet:
http://www.bdsv.org/downloads/profil_stahlrecyclingwirtschaft.pdf

34 BDSV (2017): ,Stahlrecycling-Wirtschaft - Vom Sammler zum industriellen Aufbereiter”. Diisseldorf. Internet:
http://www.bdsv.org/downloads/profil_stahlrecyclingwirtschaft.pdf
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Verwertungswege und Verwertungsquoten

Tabelle 4-34: Verpackungen aus sonstigem Stahl — Verwertungswege
alle Angaben in kt 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(a) | Angefallene Verpackungsabfille 264,7 295,8 305,8 295,6 328,8 336,1
(b) | Werkstoffliche Verwertung 246,7 274,3 283,2 277,0 305,8 314,8
Inland 246,7 274,3 283,2 277,0 305,8 314,8
Ausland k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
(c) | Rohstoffliche, organische Verwertung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(d) | Stoffliche Verwertung insgesamt 246,7 274,3 283,2 277,0 305,8 314,8
Inland 246,7 274,3 283,2 277,0 305,8 314,8
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(e) | Energetische Verwertung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(f) | Energetisch aus MVA, MBA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(g) | Energetische Verwertung insgesamt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(h) | Gesamtmenge Verwertung 246,7 274,3 283,2 277,0 305,8 314,8
Inland 246,7 274,3 283,2 277,0 305,8 314,8
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(i) | Abfallmitverbrennung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(k) | Verwertung u. Mitverbrennung 246,7 274,3 283,2 277,0 305,8 314,8
Inland 246,7 274,3 283,2 277,0 305,8 314,8
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(I) | Rest (auch Deponie) 18,0 21,5 22,6 18,6 23,0 21,3
Inland 18,0 21,5 22,6 18,6 23,0 21,3
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

zu (f) soweit nicht als werkstoffliche Verwertung unter (b) beriicksichtigt
zu (i) soweit nicht bereits als energetische Verwertung unter (f) berticksichtigt
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Tabelle 4-35: Verpackungen aus sonstigem Stahl — Verwertungsquoten
alle Angaben in % 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(a) Angefallene Verpackungsabfille 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(b) Werkstoffliche Verwertung 93,2 92,7 92,6 93,7 93,0 93,7
Inland 93,2 92,7 92,6 93,7 93,0 93,7
Ausland k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
(c) Rohstoffliche, organische Verwertung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(d) Stoffliche Verwertung insgesamt 93,2 92,7 92,6 93,7 93,0 93,7
Inland 93,2 92,7 92,6 93,7 93,0 93,7
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(e) Energetische Verwertung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(f) Energetisch aus MVA, MBA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(g) Energetische Verwertung insgesamt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(h) Gesamtmenge Verwertung 93,2 92,7 92,6 93,7 93,0 93,7
Inland 93,2 92,7 92,6 93,7 93,0 93,7
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(i) Abfallmitverbrennung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(k) Verwertung u. Mitverbrennung 93,2 92,7 92,6 93,7 93,0 93,7
Inland 93,2 92,7 92,6 93,7 93,0 93,7
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(1) Rest (auch Deponie) 6,8 7,3 7,4 6,3 7,0 6,3
Inland 6,8 7,3 7,4 6,3 7,0 6,3
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

pzu (f) soweit nicht als werkstoffliche Verwertung unter (b) beriicksichtigt
zu (i) soweit nicht bereits als energetische Verwertung unter (f) berticksichtigt
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4.11 Verbundverpackungen: Fliissigkeitskarton

Unter den Verbundverpackungen gibt es nur fiir den Fliissigkeitskarton einen eigenstdndigen Verwer-
tungsweg.

Flir Verbunde auf Papierbasis aus der LVP-Fraktion gibt es eine eigenstandige Sortierfraktion. Weil
Verbunde auf Papierbasis im erheblichen Mafde der Papier-Monosammlung zugefiihrt werden, macht
der eigenstindige Ausweis der Verbunde auf Papierbasis jedoch keinen Sinn.

Die anderen Verbunde werden in der Regel der Verwertung der Hauptmaterialkomponente zugefiihrt,
also zusammen mit Weifsblech, Aluminium oder Kunststoff verwertet.

Damit ist nur fiir den Fliissigkeitskarton eine Verwertungsmenge sinnvoll und valide zu bestimmen.
Vor diesem Hintergrund ist es sicher sinnvoll, dass fiir Fliissigkeitskarton im Verpackungsgesetz eine
eigenstindige Verwertungsvorgabe festgelegt ist.

Die Mengen werden in Tabelle 4-36 wiedergegeben.

Tabelle 4-36: Verwertungsmengen Fllssigkeitskarton (ohne energetische Verwertung tiber Restmiill-
pfad)

2011 2012 2013 2014 2015 Datenquelle/Erlduterungen

Duale Systeme, Branchenlo-
sungen, Eigenriicknahme (bis 133,0 129,5 136,4 | 134,7 129,5
2014) - werkstofflich

nach Angaben der dualen Sys-
teme und Branchenlésungen

- davon Inland 133,0 129,5 136,1 | 134,6 129,4 berechnet nach Angaben der

- davon Ausland 0,0 0,0 0,3 0,1 0.1 ReCarton

Verwertungsmenge aus PPK-
Monosammlung und sonsti- 2,3 2,1 0,9 0,9 0,8 | Schatzung GVM
gen Sammlungen

Duale Systeme (energetisch) - - - - - | siehe Text

Verwertung insgesamt 135,3 131,6 137,3 | 135,6 130,4

Werkstoffliche Verwertung durch duale Systeme und Branchenlésungen

GVM kommt nach Angaben von Systembetreibern und ReCarton zu einer werkstofflichen Verwer-
tungsmenge der dualen Systeme von 129,5 kt (nur duale Systeme). Dieser Wert wurde zum Ansatz ge-
bracht. Bothe dokumentiert 130,0 kt.

Hinzu kommen nur noch marginale Mengen aus Branchenlésungen: 0,1kt.

Die Menge aus der Papiersammlung basiert auf Angaben einer Intecus-Studie fiir die Bezugsjahre
1994 und 1995. Da seitdem keine aktuellen Ergebnisse iiber die Miterfassung von Fliissigkeitskarton
in der Papiersammlung mehr ermittelt wurden, wurde fiir 2015 nur noch eine Minimalmenge von
0,8 kt zum Ansatz gebracht.

Dieser Wert entspricht einem Anteil von 0,5 % an der in Verkehr gebrachten Menge, d.h. es wird ange-
nommen, dass eine von 200 Packungen tliber die Papiersammlung einer Verwertung zugefiihrt wird.
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Energetische Verwertung von Sortiermengen durch duale Systeme

Im Rezessionsjahr 2009 konnten die Erfassungsmengen aus der haushaltsnahen Sammlung nicht voll-
standig in der Papierindustrie untergebracht werden, insbesondere weil die Nachfrage nach Well-
pappe-Rohpapieren einbrach.

Daher wurde Fliissigkeitskarton 2009 in erheblicher Gréfienordnung auch energetisch verwertet.

Auf der Basis der Angaben der relevanten Systembetreiber lief3 sich die Menge sehr zuverlassig auf
16,1 kt taxieren. Die Menge wurde von verschiedenen Branchenexperten bestétigt.

Seit 2010 geht von der in LVP-Sortieranlagen aussortierten Menge wieder alles in die werkstoffliche
Verwertung.

Energetische Verwertung iiber MVAs und MBAs

Hinzu kommt die energetische Verwertung von Verpackungen aus Fliissigkeitskarton, die

» in MVAs verbrannt werden, welche das R1-Energieeffizienzkriterium des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes erfiillen oder
» in MBAs zu Sekundarbrennstoffen verarbeitet werden.

Zum rechtlichen Hintergrund und zur Berechnungsmethodik ist auf die Erlduterungen in Kapitel 4.3
Zu verweisen.

Auch fiir die Alu-Bestandteile des Aseptik-Kartons ist davon auszugehen, dass sie vollstdndig oxidie-
ren. Aluminium ist ein hochkalorisches Material, bei dessen Verbrennung sehr viel Energie frei wird.
Verpackungen aus Fliissigkeitskarton, die in Verbrennungsanlagen mit R1-Status verbrannt werden,
sind daher vollstiandig als energetisch verwertet anzusehen (vgl. auch Kapitel 4.8).

Verwertung mit der Aluminiumfraktion

Es ist bekannt, dass aluminiumhaltiger Fliissigkeitskarton (Aseptik-Karton) auch in die Aluminium-
fraktion gelangt und zusammen mit anderen aluminiumhaltigen Verpackungen einer Verwertung zu-
gefiihrt wird. Nach nicht mehr aktuellen Schatzungen in der HTP/IFEU-Studie sollen 3,4 % der Erfas-
sungsmenge in die Aluminiumfraktion gelangen35.

Von einer entsprechenden Korrektur der Verwertungsmengen Fliissigkeitskarton und Aluminium
wurde aus folgenden Griinden abgesehen:

» Die Abgrenzung der Aluminiumfraktion ist nicht nur gegeniiber Fliissigkeitskarton, sondern auch
gegeniiber Kunststofffolien, sonstigen Papierverbunden und Nicht-Verpackungen dufderst schwie-
rig.

» Eine korrekte Abgrenzung gegentiber den genannten Fraktionen wiirde eine Vielzahl von Daten
voraussetzen, die bestenfalls als Schatzungen vorliegen.

35 HTP/IFEU ,Grundlagen fiir eine 6kologisch und 6konomisch sinnvolle Verwertung von Verkaufsverpackungen®, Endbe-
richt; Aachen, Heidelberg, 07/2001
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» Die Zusammensetzung der Aluminiumfraktion unterliegt periodischen Schwankungen, weil die
Sortiermenge veranderlichen wirtschaftlichen Optimierungskalkiilen unterworfen ist und zu-
gleich von den Sortieranlagenbetreibern leicht beeinflusst werden kann.

Die in der Tabelle 4-37 ausgewiesenen Exporte (nach Angaben von ReCarton) sind in entsprechender
Hohe bei den Exporten von Papier/Pappe/Karton zum Abzug zu bringen (vgl. Kap.4.7). Die Exporte
von gebrauchtem Fliissigkeitskarton spielen heute keine Rolle mehr.

Was die nicht iiber ReCarton abgewickelten Mengen angeht, wurde davon ausgegangen, dass die Ver-
wertung im Inland erfolgte.

Importe von Verpackungsabfillen aus Fliissigkeitskarton sind angesichts des inldndischen Angebots-
drucks sehr unwahrscheinlich, konnen aber nicht vollig ausgeschlossen werden, da keine Informatio-
nen vorliegen.

Verwertungswege und Verwertungsquoten

Auf die Verwertungswege wurde bereits eingegangen. Die getrennt gesammelte Menge wurde voll-
standig werkstofflichen Verwertungswegen zugefiihrt.
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Tabelle 4-37:

FlUssigkeitskarton — Verwertungswege

alle Angaben in kt

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(a)
(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(8)

(h)

(i)

(k)

()

Angefallene Verpackungsabfélle
Werkstoffliche Verwertung
Inland

Ausland

Rohstoffliche, organische Verwertung

Inland

Ausland

Stoffliche Verwertung insgesamt
Inland

Ausland

Energetische Verwertung

Inland

Ausland

Energetisch aus MVA, MBA
Inland

Ausland

Energetische Verwertung insgesamt

Inland

Ausland

Gesamtmenge Verwertung
Inland

Ausland
Abfallmitverbrennung

Inland

Ausland

Verwertung u. Mitverbrennung
Inland

Ausland

Rest (auch Deponie)
Inland

Ausland

198,0
143,5
140,3
3,3
0,0
0,0
0,0
143,5
140,3
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
143,5
140,3
3,3
45,2
45,2
0,0
188,7
185,5
3,3
9,3
9,3
0,0

191,9
135,3
135,3
0,0
0,0
0,0
0,0
135,3
135,3
0,0
0,0
0,0
0,0
53,3
53,3
0,0
53,3
53,3
0,0
188,7
188,7
0,0
2,1
2,1
0,0
190,7
190,7
0,0
1,2
1,2
0,0

zu (f) soweit nicht als werkstoffliche Verwertung unter (b) beriicksichtigt

zu (i) soweit nicht bereits als energetische Verwertung unter (f) berticksichtigt

185,3
131,6
131,6
0,0
0,0
0,0
0,0
131,6
131,6
0,0
0,0
0,0
0,0
51,5
51,5
0,0
51,5
51,5
0,0
183,1
183,1
0,0
1,4
1,4
0,0
184,5
184,5
0,0
0,8
0,8
0,0

177,1
137,3
137,0
0,3
0,0
0,0
0,0
137,3
137,0
0,3
0,0
0,0
0,0
39,2
39,2
0,0
39,2
39,2
0,0
176,5
176,2
0,3
0,4
04
0,0
176,9
176,6
0,3
0,2
0,2
0,0

178,9
135,6
135,5
0,1
0,0
0,0
0,0
135,6
135,5
0,1
0,0
0,0
0,0
42,3
42,3
0,0
42,3
42,3
0,0
177,9
177,8
0,1
0,6
0,6
0,0
178,6
178,5
0,1
0,3
0,3
0,0

174,4
130,4
130,2
0,1
0,0
0,0
0,0
130,4
130,2
0,1
0,0
0,0
0,0
43,0
43,0
0,0
43,0
43,0
0,0
173,4
173,2
0,1
0,6
0,6
0,0
174,0
173,9
0,1
0,4
0,4
0,0
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Tabelle 4-38: FlUssigkeitskarton — Verwertungsquoten
alle Angaben in % 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(a) | Angefallene Verpackungsabfalle 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(b) | Werkstoffliche Verwertung 72,5 70,5 71,0 77,5 75,8 74,8
Inland 70,8 70,5 71,0 77,4 75,7 74,7
Ausland 1,6 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1
(c) | Rohstoffliche, organische Verwertung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(d) | Stoffliche Verwertung insgesamt 72,5 70,5 71,0 77,5 75,8 74,8
Inland 70,8 70,5 71,0 77,4 75,7 74,7
Ausland 1,6 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1
(e) | Energetische Verwertung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(f) | Energetisch aus MVA, MBA 0,0 27,8 27,8 22,1 23,7 24,7
Inland 0,0 27,8 27,8 22,1 23,7 24,7
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(g) | Energetische Verwertung insgesamt 0,0 27,8 27,8 22,1 23,7 24,7
Inland 0,0 27,8 27,8 22,1 23,7 24,7
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(h) | Gesamtmenge Verwertung 72,5 98,3 98,8 99,6 99,5 99,4
Inland 70,8 98,3 98,8 99,5 99,4 99,3
Ausland 1,6 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1
(i) | Abfallmitverbrennung 22,8 1,1 0,8 0,2 0,4 0,4
Inland 22,8 1,1 0,8 0,2 0,4 0,4
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(k) | Verwertung u. Mitverbrennung 95,3 99,4 99,6 99,9 99,8 99,8
Inland 93,7 99,4 99,6 99,7 99,8 99,7
Ausland 1,6 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1
() | Rest (auch Deponie) 4,7 0,6 0,4 0,1 0,2 0,2
Inland 4,7 0,6 0,4 0,1 0,2 0,2
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

zu (f) soweit nicht als werkstoffliche Verwertung unter (b) beriicksichtigt
zu (i) soweit nicht bereits als energetische Verwertung unter (f) berticksichtigt
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4.12 Verpackungen aus Holz

Die Angaben zur Verwertung von Verpackungsholz beruhten bis 2004 fast ausschlief3lich auf Einschat-
zungen von Branchenexperten (BAV, ISD Fachabteilung Holz, HPE, WKI-Institut, BDE, HTP, Universitat
Hamburg) und Schatzungen in der Literatur. Die empirische Basis dieser Angaben war schmal.

Durch breit angelegte Primdrerhebungen sind die Stoffstréme im Altholzbereich heute etwas transpa-
renter. Zu nennen sind zum einen die Altholzstudien im Auftrag des BDE36, zum anderen verschie-
dene Altholzstudien, die federfiithrend von Prof. Mantau im Auftrag von HAF, VDP und weiteren Ver-
banden durchgefiihrt wurden. Aus diesen Studien liegen Ergebnisse vor, deren empirische Basis inzwi-
schen sehr belastbar ist37.

Das Aufkommen von Altholz setzt sich aus folgenden Quellen zusammen:

» Mobel,

» Holz aus Aufdenanwendungen,
» Bau- und Abbruchholz,

» Verpackungsholz.

Das Aufkommen von Verpackungsholz setzt sich zum weit {iberwiegenden Teil aus unbehandeltem
Altholz zusammen. Das gilt fiir alle relevanten Teilgesamtheiten des Holzaufkommens aus Verpa-
ckungsabfillen:

» Einweg-Paletten,

» Mehrweg-Paletten,

» Kasten,

» Kabeltrommeln (ab 1989 aus unbehandeltem Holz),
» Verschlage, Leisten etc.

Demgegeniiber sind Bau- und Abbruchhoélzer, Mébelhélzer und Holzer aus Auféenanwendungen zum
liberwiegenden Teil mit Lacken, Holzschutzmitteln oder Beschichtungen behandelt und oder mit Be-
schligen versehen. Fiir eine stoffliche Verwertung kommt nur unbehandelte Ware in Frage. Prozentu-
ale Angaben liber die Verwertungswege von Altholz sind daher nicht ohne weitere Annahmen auf Ver-
packungshoélzer iibertragbar.

Bereits die Angaben zu den Altholzmengen sind nur mit relativ hohen Fehlerbandbreiten zu bestim-
men. Daher gibt nachfolgende Tabelle auch die Festlegungen fiir Altholz insgesamt wieder.

36 BDE, Kreislaufwirtschaft in der Praxis Nr. 9: Praxisgerechte Anforderungen an die Verwertung von Holzabfallen, KéIn Mai
2000; im Folgenden zitiert als BDE-Studie.

37 Vgl. Mantau (2012b) ,Holzrohstoffbilanz Deutschland“ ,Hamburg, Okt. 2012; Mantau/Weimar (2008) ,Standorte der Holz-
wirtschaft: Altholz im Entsorgungsmarkt - Aufkommens- und Vermarktungsstruktur”. Abschlussbericht. Universitat
Hamburg, Zentrum Holzwirtschaft, Arbeitsbereich Okonomie der Holz- und Forstwirtschaft, Hamburg, 2008 sowie: Man-
tau/Weimar/Wierling (2001) ,Standorte der Holzwirtschaft, Altholz, Abschlussbericht zum Stand der Erfassung*; im
Auftrag von HAF und VDP, Universitat Hamburg, Dez. 2001, und: Mantau/Weimar (2002) ,Standorte der Holzwirtschaft,
Altholz, Bericht zur Abschlusssitzung des HAF, im Auftrag von HAF und VDP, Dez. 2002, im Folgenden zitiert als
HAF/VDP-Studie.
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Tabelle 4-39: Aufkommen und Verwertungswege von Altholz

Altholz Verpackungsholz (3) Sonstiges Altholz (4)

Angaben in kt

Abfallrelevantes Aufkom- |1 2o0 | 11 036 | 11.000 | 2.740 | 2.986 | 3.110 | 8.050 | 8.050 | 7.890

men

im Ausland verwertet (Ex- 50 50 50 50 50 50 0 0 0
porte)

im Ausland werkstofflich 50 50 50 50 50 50 0 0 0
verwertet

im Ausland energetisch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
verwertet

im Inland verwertet 6.850 7.020 7.020 | 1.750 | 1.920 | 1.920 | 5.100 | 5.100 | 5.100

im Inland werkstofflich

1.210 1.310 1.310 650 750 750 560 560 560
verwertet (1)

im Inland energetisch ver-

5.640 5.710 5.710 | 1.100 | 1.170 | 1.170 | 4.540 | 4.540 | 4.540
wertet

im Inland beseitigt (2) 3.890 3.966 3.966 940 | 1.016 | 1.016 | 2.950 | 2.950 | 2.950

zu Datenquellen, Annahmen und Erlduterungen siehe nachfolgenden Text

(1) darunter ca. 30 kt (Verpackungen: 10 kt), die kompostiert bzw. organisch verwertet werden
2) Restgrofie, inkl. Energetische Verwertung in MVA

(3) auch Kabeltrommeln

(4) inkl. Restholz u. Sonstiges Altholz

Datenquellen / Annahmen / Erlduterungen

Insgesamt ist mit einer abfallrelevanten Holzmenge von 8 bis 13 Mio. t Altholz zu rechnen. Die Festle-

gung auf 11 Mio. t fiir die Bezugsjahre vor der Rezession orientierte sich an den gangigen Schitzungen
in der Literatur38. Die abfallrelevante Altholzmenge wird auch als Altholzaufkommen bezeichnet. Zu

beachten ist, dass dieser Begriff gelegentlich auch fiir die erfasste Altholzmenge verwendet wird.

Ab 2006 wurde auch Industrierestholz im Stoffstrommodell beriicksichtigt. Dartiber hinaus wurde an-
genommen, dass hohere Mengen Bau- und Abbruchholz und Altmdbel/Sperrgut zur Verwertung er-
fasst werden. Ansonsten folgen die Annahmen tiber die Verteilung des Aufkommens nach Anwen-
dungsformen (vgl. Tabelle 4-40) den Angaben in der Literatur39.

38Vgl. z.B. Sundermann/Spoden/Dohr (1999): ,Aufkommen und Verwertungswege fiir Altholz in Deutschland®, in Miill und
Abfall, 5/99, S. 269-274; oder: Marutzky: "Altholz - unerwiinschter Abfall oder wertvoller Rohstoff? Standortbestimmung
unter Berlicksichtigung der Biomasse- und Altholzverordnung”; in: Entsorga Schriften 37: Altholzverwertung - Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten?; S. 61-69, K6ln 2001, im Folgenden zitiert als Marutzky; vgl. auch: Bilitewski/Mantau: Stoffstrom-
Modell-HOLZ: Bestimmung des Aufkommens, der Verwendung und des Verbleibs von Holzprodukten, Abschlussbericht,
Studie im Auftrag des VDP, Marz 2005

39 Vgl. die Zusammenstellung in: BDE, Kreislaufwirtschaft in der Praxis Nr. 9: Praxisgerechte Anforderungen an die Verwer-
tung von Holzabféllen, K6ln Mai 2000; im Folgenden zitiert als BDE-Studie, sowie: Bilitewski/Mantau (2005)
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» Fiir das Bezugsjahr 2015 gehen wir von einem Altholzaufkommen von 11,0 Mio. t aus.

» GVM beziffert die anfallende Menge von Altholz aus Verpackungsanwendungen in 2015 auf 3,11
Mio. t. Davon kénnen 1,27 Mio. t als Verluste von Mehrwegverpackungen (v.a. Paletten) leicht er-
fasst werden.

» Die HAF-Studie mit dem Bezugsjahr 200640 und die Holzrohstoffbilanz41 kommen zu dem belast-
baren Ergebnis, dass vom Altholzaufkommen 7 Mio. t von der Entsorgungsindustrie zur Verwer-
tung erfasst werden42. Nicht beriicksichtigt sind darin 1,2 Mio. Tonnen, die auféerhalb der Entsor-
gungsindustrie im Gewerbe und in Haushalten zu Brennholz verarbeitet werden.

» Die Entwicklung der Exporte ist vor dem Hintergrund der stark steigenden inldndischen Altholz-
nachfrage zur energetischen Verwertung zu sehen. Die Exporte von Altholz haben wegen des in-
landischen Nachfragesogs mit Sicherheit abgenommen. Gréfdenordnungen von bis zu 3,5 Mio. t
sind nie realistisch gewesen. In einer Studie fiir den Holzabsatzfonds wird der Realitatsgehalt die-
ser Zahlen sehr kritisch hinterfragt. GVM folgt hier den GréfRenordnungen der Ergebnisse des
Holzrohstoffmonitoring und beziffert die Altholzexporte zur stofflichen Verwertung in 2015 mit
0,05 Mio. t43.

» Die stoffliche Verwertung von Altholz im Verantwortungsbereich der Entsorgungsindustrie bezif-
fert Mantau (2012) fiir das Bezugsjahr 2010 mit 1,05 Mio. Tonnen44. Nicht beriicksichtigt sind
darin Mengen, die direkt an die Holzwerkstoffindustrie abgegeben werden. GVM beziffert die im
Inland stofflich verwertete Altholzmenge in 2015 mit 1,31 Mio. t.

» Mantau/Weimar (2008) ermitteln fiir das Bezugsjahr 2006 eine Menge von 4,2 Mio. Tonnen Alt-
holz, die im Verantwortungsbereich der Entsorgungswirtschaft einer energetischen Verwertung
zugefiihrt wird. Bilitewski/Mantau (2005) gingen bereits fiir das Bezugsjahr 2002 von einer Ge-
samtmenge von 3,98 Mio. Tonnen aus45. Mantau et al. (2012c) beziffert die energetische Verwer-
tung auf 4,4 Mio Tonnen in 2010. Nach Diskussion mit den genannten Autoren halt GVM eine Zu-
schatzung fiir gerechtfertigt, die beriicksichtigt, dass weitere Mengen direkt von den Anfallstellen
in die energetische Verwertung gehen. Fur 2015 geht GVM von 5,7 Mio. Tonnen Altholz aus, die in
die energetische Verwertung gelangen. Die Mengen, die in MVAs energetisch verwertet werden,
sind darin nicht beriicksichtigt.

» Uber den Anteil der Verpackungen an den Verwertungsmengen liegen kaum Einschitzungen und
erst recht keine erhobenen Daten vor. Unstrittig ist, dass sich die in der Spanplattenherstellung
eingesetzten Altholzmengen iiberwiegend aus Verpackungen (d.h. v.a. Paletten und Verschlage)
zusammensetzen und dass sich Verpackungsholzer am besten fiir die stoffliche Verwertung eig-
nen. Auf der Basis der oben getroffenen Aussagen wurde ein Mengengeriist entwickelt, dessen we-
sentliche Annahmen in der nachfolgenden Tabelle nachvollziehbar gemacht werden.

» Ergebnis ist, dass 2015 0,75 Mio. t Verpackungen in der deutschen Holzwerkstoffindustrie stofflich
verwertet wurden.

40 Vgl. hierzu auch: Mantau/Soérgel: Energieholzverwendung in privaten Haushalten: Marktvolumen und verwendete Holz-
sortimente, Dezember 2006

41 Vgl. Mantau (2012b, S 54f)

42 Vgl. Mantau/Weimar (2012b), S. 54f

43 Vgl. Mantau, Weimar, Kloock (2012c), S. 17; Vgl. auch Mantau/Weimar (2008);
44 Vgl. Mantau (2012b) S. 54f

45 Vgl. Bilitewski/Mantau (2005), S. 16
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» Altholz wird auch nach Deutschland importiert. Mantau (2012b) beziffert den Import inzwischen
auf 4 Mio. t.46 Uber die Hohe der Altholzimporte aus Verpackungsanwendungen kénnen jedoch
keine Angaben gemacht werden.

Tabelle 4-40: Verwertung von Altholz nach Sorten 2015 — Annahmen
Abfall-
rele- davon zur Ver- davon zur Ver-
vante  wertung erfasst wertung expor-
Menge (2) tiert
Altholz
in kt in % in kt in % in kt in kt in kt
Verpackungsholz (1) 3.110 63,3 | 1.970 2,5 50 50 0
Bau- und Abbruchholz 3.040 65,8 | 2.000 0,0 0 0 0
Holz aus AuRenanwendungen 800 62,5 500 0,0 0 0 0
:(Ietsmobel / Sperrgut / Restholz / Sonsti- 4.050 642 | 2.600 0,0 0 0 0
Gesamt - Sollmenge 11.000 64,3 | 7.070 0,7 50 50 0
davon werk- . S
stofflich ver- energetisch beseitigt insge-
verwertet samt
wertet
in kt in% in kt in % in kt in% in kt
Verpackungsholz (1) 1.920 39,1 750 60,9 | 1.170 36,7 | 1.140
Bau- und Abbruchholz 2.000 10,0 200 90,0 1.800 34,2 1.040
Holz aus AuBenanwendungen 500 2,0 10 98,0 490 37,5 300

Altmobel / Sperrgut / Restholz / Sonsti-

ges 2.600 13,5 350 86,5 | 2.250 35,8 | 1.450

Gesamt - Sollmenge 7.020 18,7 | 1.310 81,3 | 5.710 35,7 | 3.930

(1) einschliefdlich Kabeltrommeln
(2) nicht berticksichtigt ist hier Altholz, das von Haushalten und Gewerbe zu Brennholz verarbeitet wird.

Verwertungswege und Verwertungsquoten in der Ubersicht

Die Ergebnisse werden nachfolgend zusammenfassend wiedergegeben.

Zuvor wurde bereits die energetische Verwertung von separat gesammelten Holzverpackungen ausge-
wiesen.

Hinzu kommt die energetische Verwertung von Holzverpackungen, die

» in MVAs verbrannt werden, welche das R1-Kriterium der Anlage 2 des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes erfiillen oder

46 Vgl. Mantau (2012b), S. 54f
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» in MBAs zu Sekundarbrennstoffen verarbeitet werden.
Zum rechtlichen Hintergrund und zur Berechnungsmethodik ist auf die Erlauterungen in Kapitel 4.2
Zu verweisen.

Holzverpackungen, die in Verbrennungsanlagen mit R1-Status verbrannt werden, werden dabei zu
100 % der energetischen Verwertung zugerechnet.

170




Aufkommen und Verwertung von Verpackungsabféllen in Deutschland im Jahr 2015

Tabelle 4-41: Holz aus Verpackungsanwendungen — Verwertungsmengen
alle Angaben in kt 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(a) Angefallene Verpackungsabfille 2.549,7 2.791,3 2.746,4 2.743,2 2.985,9 3.110,1
(b) Werkstoffliche Verwertung 670,0 810,0 800,0 690,0 790,0 790,0
Inland 580,0 720,0 750,0 640,0 740,0 740,0
Ausland 90,0 90,0 50,0 50,0 50,0 50,0
() Ej)nhgstofﬂiche, organische Verwer- 30,0 30,0 30,0 10,0 10,0 10,0
Inland 30,0 30,0 30,0 10,0 10,0 10,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(d) Stoffliche Verwertung insgesamt 700,0 840,0 830,0 700,0 800,0 800,0
Inland 610,0 750,0 780,0 650,0 750,0 750,0
Ausland 90,0 90,0 50,0 50,0 50,0 50,0
(e) Energetische Verwertung 1.000,0 950,0 1.020,0 1.100,0 1.220,0 1.170,0
Inland 1.000,0 950,0 1.020,0 1.100,0 1.220,0 1.170,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(f) Energetisch aus MVA, MBA 0,0 944,1 859,7 928,5 944,2 1.121,5
Inland 0,0 944,1 859,7 928,5 944,2 1.121,5
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(g) Energetische Verwertung insgesamt 1.000,0 1.894,1 1.879,7 2.028,5 2.164,2 2.291,5
Inland 1.000,0 1.894,1 1.879,7 2.028,5 2.164,2 2.291,5
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(h) Gesamtmenge Verwertung 1.700,0 2.734,1 2.709,7 2.728,5 2.964,2 3.091,5
Inland 1.610,0 2.644,1 2.659,7 2.678,5 2.914,2 3.041,5
Ausland 90,0 90,0 50,0 50,0 50,0 50,0
(i) Abfallmitverbrennung 760,7 28,1 19,3 7,8 11,4 9,8
Inland 760,7 28,1 19,3 7,8 11,4 9,8
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(k) Verwertung u. Mitverbrennung 2.460,7 2.762,2 2.729,0 2.736,2 2.975,6 3.101,3
Inland 2.370,7 2.672,2 2.679,0 2.686,2 2.925,6 3.051,3
Ausland 90,0 90,0 50,0 50,0 50,0 50,0
(1) Rest (auch Deponie) 89,0 29,1 17,4 7,0 10,3 8,8
Inland 89,0 29,1 17,4 7,0 10,3 8,8
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

zu (i) soweit nicht bereits als energetische Verwertung unter (f) beriicksichtigt
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Abbildung 4-7: Entsorgungswege Holzverpackungen
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Tabelle 4-42: Holz aus Verpackungsanwendungen — Verwertungsquoten
alle Angaben in % 2010 2011 2012 2013
(a) Angefallene Verpackungsabfille 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(b) Werkstoffliche Verwertung 26,3 29,0 29,1 25,2 26,5 25,4
Inland 22,7 25,8 27,3 23,3 24,8 23,8
Ausland 3,5 3,2 1,8 1,8 1,7 1,6
(c) Rohstoffliche, organische Verwertung 1,2 1,1 1,1 0,4 0,3 0,3
Inland 1,2 1,1 1,1 0,4 0,3 0,3
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(d) Stoffliche Verwertung insgesamt 27,5 30,1 30,2 25,5 26,8 25,7
Inland 23,9 26,9 28,4 23,7 25,1 24,1
Ausland 3,5 3,2 1,8 1,8 1,7 1,6
(e) Energetische Verwertung 39,2 34,0 37,1 40,1 40,9 37,6
Inland 39,2 34,0 37,1 40,1 40,9 37,6
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(f) Energetisch aus MVA, MBA 0,0 33,8 31,3 33,8 31,6 36,1
Inland 0,0 33,8 31,3 33,8 31,6 36,1
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(g) Energetische Verwertung insgesamt 39,2 67,9 68,4 73,9 72,5 73,7
Inland 39,2 67,9 68,4 73,9 72,5 73,7
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(h) Gesamtmenge Verwertung 66,7 97,9 98,7 99,5 99,3 99,4
Inland 63,1 94,7 96,8 97,6 97,6 97,8
Ausland 3,5 3,2 1,8 1,8 1,7 1,6
(i) Abfallmitverbrennung 29,8 1,0 0,7 0,3 0,4 0,3
Inland 29,8 1,0 0,7 0,3 0,4 0,3
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(k) Verwertung u. Mitverbrennung 96,5 99,0 99,4 99,7 99,7 99,7
Inland 93,0 95,7 97,5 97,9 98,0 98,1
Ausland 3,5 3,2 1,8 1,8 1,7 1,6
(1) Rest (auch Deponie) 3,5 1,0 0,6 0,3 0,3 0,3
Inland 3,5 1,0 0,6 0,3 0,3 0,3
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

zu (i) soweit nicht bereits als energetische Verwertung unter (f) berticksichtigt
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4.13 Sonstige Packstoffe

Uber die werkstoffliche Verwertung von textilen Packstoffen, Kautschuk und Keramik liegen keine An-
gaben vor.

Es ist davon auszugehen, dass sie zum weit tiberwiegenden Teil

| 4

>

>

dem Restmiill zugefiihrt werden,
als Storstoffe der Glassammlung zugefiihrt werden,
bei Mehrwegabfiillern (Keramikverschliisse) anfallen.
Soweit Packmittel aus sonstigen Packstoffen in die Leichtstofffraktion gelangen, diirften sie den
Sortierresten zufallen.
Die Packstoffe Kork, Gummi, Kautschuk und Textilien haben jedoch einen kalorischen Wert.
Daher ist die energetische Verwertung von sonstigen Packstoffen auszuweisen, die
1. in MVAs verbrannt werden, welche das R1-Kriterium der Anlage 2 des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes erfiillen oder
2. in MBAs zu Sekundarbrennstoffen verarbeitet werden.

Zum rechtlichen Hintergrund und zur Berechnungsmethodik ist auf die Erlauterungen in Kapitel 4-2
Zu verweisen.

Verpackungen aus sonstigen Packstoffen, die in Verbrennungsanlagen mit R1-Status verbrannt wer-
den, sind insoweit als energetisch verwertet ausgewiesen, als das Material hochkalorisch ist.
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Tabelle 4-43: Sonstige Packstoffe — Verwertungsmengen
alle Angaben in kt 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(a) Angefallene Verpackungsabfille 21,4 21,4 19,5 20,0 20,9 22,2
(b) Werkstoffliche Verwertung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(c) Rohstoffliche, organische Verwertung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(d) Stoffliche Verwertung insgesamt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(e) Energetische Verwertung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(f) Energetisch aus MVA, MBA 0,0 18,2 16,5 15,9 16,4 17,6
Inland 0,0 18,2 16,5 15,9 16,4 17,6
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(g) Energetische Verwertung insgesamt 0,0 18,2 16,5 15,9 16,4 17,6
Inland 0,0 18,2 16,5 15,9 16,4 17,6
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(h) Gesamtmenge Verwertung 0,0 18,2 16,5 15,9 16,4 17,6
Inland 0,0 18,2 16,5 15,9 16,4 17,6
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(i) Abfallmitverbrennung 16,0 2,9 2,4 3,2 3,6 3,7
Inland 16,0 2,9 2,4 3,2 3,6 3,7
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(k) Verwertung u. Mitverbrennung 16,0 21,0 18,9 19,2 20,0 21,3
Inland 16,0 21,0 18,9 19,2 20,0 21,3
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(1) Rest (auch Deponie) 5,4 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9
Inland 5,4 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

zu (f) soweit nicht als werkstoffliche Verwertung unter (b) beriicksichtigt
zu (i) soweit nicht bereits als energetische Verwertung unter (f) berticksichtigt
Sonstige Packstoffe hier ohne Kork; Verwertungsmengen Kork bei Holz beriicksichtigt
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Tabelle 4-44: Sonstige Packstoffe — Verwertungsquoten
alle Angaben in % 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(a) | Angefallene Verpackungsabfille 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(b) | Werkstoffliche Verwertung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(c) | Rohstoffliche, organische Verwertung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(d) | Stoffliche Verwertung insgesamt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(e) | Energetische Verwertung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(f) | Energetisch aus MVA, MBA 0,0 84,8 84,5 79,7 78,3 79,3
Inland 0,0 84,8 84,5 79,7 78,3 79,3
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(g) | Energetische Verwertung insgesamt 0,0 84,8 84,5 79,7 78,3 79,3
Inland 0,0 84,8 84,5 79,7 78,3 79,3
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(h) | Gesamtmenge Verwertung 0,0 84,8 84,5 79,7 78,3 79,3
Inland 0,0 84,8 84,5 79,7 78,3 79,3
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(i) | Abfallmitverbrennung 74,8 13,5 12,4 16,2 17,4 16,6
Inland 74,8 13,5 12,4 16,2 17,4 16,6
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(k) | Verwertung u. Mitverbrennung 74,8 98,3 96,9 95,9 95,7 95,9
Inland 74,8 98,3 96,9 95,9 95,7 95,9
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(I) | Rest (auch Deponie) 25,2 1,7 3,1 4,1 4,3 4,1
Inland 25,2 1,7 3,1 4,1 4,3 4,1
Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

zu (f) soweit nicht als werkstoffliche Verwertung unter (b) beriicksichtigt
zu (i) soweit nicht bereits als energetische Verwertung unter (f) berticksichtigt
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5 Verwertung von Verpackungen in der Ubersicht

Nachfolgend wird die Entwicklung der Verwertungs- und Recyclingquoten47 wiedergegeben.
Die tabellarischen Ergebnisse erstrecken sich iiber den Zeitraum 2008 bis 2015.

In den grafischen Darstellungen werden zum Teil auch Ergebnisse fiir weiter zurtickliegende Bezugs-
jahre dokumentiert. Im Hinblick auf die tabellarischen Ergebnisse fiir die Bezugsjahre bis 2007 und
ihre methodischen Grundlagen, so konnen die Informationen dem Bericht fiir das Bezugsjahr 2007
entnommen werden, der vom Umweltbundesamt veroffentlicht wurde.

Es ist darauf hinzuweisen, dass hier die Ergebnisse dokumentiert werden, die offiziell an die Europai-
sche Union gemeldet wurden48.

Auf eine Kommentierung der zusammengefassten Ergebnisse verzichten wir an dieser Stelle und ver-
weisen hierzu auf die Kapitel 4-1 bis 4-13.

Die Quote der stofflichen Verwertung hat gegeniiber 2014 um 2,1 %-Punkte abgenommen.
Die werkstoffliche Verwertungsquote fiel gegeniiber 2014 um 1,8 %-Punkte.
Die Quote der Gesamtverwertung (stofflich und energetisch) fiel gegeniiber 2014 um 1,2 %-Punkte.

Die Entwicklung der absoluten Mengen ab 2009 geben die Tabelle 5-4 bis Tabelle 5-5 wieder.

47 In der deutschen Ubersetzung der EU-Tabellenformate wird der Begriff ,Rate” statt Quote verwendet. Der Begriff der Rate
ist jedoch Zeitraum bezogenen Grofien vorbehalten (z.B. Geburtenrate). Hier liegt eine sogenannte echte Quote im statis-
tischen Sinne vor: der Zahler ist eine Teilgesamtheit der Grundgesamtheit im Nenner.

48 D.h. soweit riickwirkende Anderungen bzw. Korrekturen am Verpackungsverbrauch oder an den Verwertungsmengen
notwendig waren, sind sie hier nicht eingearbeitet. Fiir die Bezugsjahre 2003 bis 2014 gab es nach Fertigstellung der
Ergebnisse fiir das Umweltbundesamt keine signifikanten Anderungen.
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Tabelle 5-1: Entwicklung der Quoten der werkstofflichen und der stofflichen Verwertung
Quote der werkstofflichen Verwertung Quote der stofflichen Verwertung
Material
2010 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Glas 86,0% | 884%| 84,7%| 88, 7% | 89,0% 85,2 % 86,0% | 884%| 84,7%| 887%| 89,0%| 852%
Kunststoff 451% | 463% | 470% | 468% | 473% 47,4 % 494% | 485% | 495% | 494% | 502% | 48,8%
Papier / Karton (1) 89,6% | 876%| 872%| 87,8% | 86,9% 85,3 % 902% | 880%| 876%| 882%| 873%| 857%

Aluminium 87,7% | 89,1%| 87,7%| 893%| 881% 87,5% 87,7% | 89,1% | 87,7%| 893%| 881%| 875%

Metall | Stahl (2) 933%| 933%| 929% | 93,7%| 930%| 920%| 933%| 933%| 929%| 93,7%| 93,0%| 92,0%
Insgesamt 92,7% | 92,8% | 923%| 932%| 925% | 915% | 92,7% | 928% | 923% | 932%| 925%| 91,5%
Holz 263% | 290% | 292%| 252%| 265%| 254%| 275%| 301%| 303%| 255%| 268%| 258%
Sonstige - - - - - - - - - - - -
Insgesamt 715%| 71,0%| 705%| 71,2%| 70,7% | 689% | 726% | 718% | 713% | 71,8% | 71,4% | 69,3%

(1) einschliefilich Fliissigkeitskarton
(2) Weifblech, Sonstiger Stahl
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Abbildung 5-1: Ubersicht tiber den Verpackungsverbrauch und die Mengen der Verwertung (stoffliche oder energetisch)
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Tabelle 5-2: Entwicklung der Verwertungsquote und der Quote der Verwertung oder Verbrennung in Abfallverbrennungsanlagen mit Energieriickge-
winnung

Quote der Verwertung oder Verbrennung in Abfallverbren-
nungsanlagen mit Energieriickgewinnung

Quote der Verwertung (stofflich oder energetisch)

Material
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Glas 86,0% | 884%| 84, 7% | 88,7%| 89,0% 85,2 % 86,0% | 884% | 84,7%| 88,7%| 89,0%| 852%
Kunststoff 750% | 986% | 990% | 99,6% | 99,5% 99,5 % 97,2% | 995% | 997%| 999%| 99.8% | 99,8%
Papier / Karton (1) 920% | 994%| 994% | 99,8% | 99,7% 99,7 % 98,7% | 998% | 998% | 999%| 99,8% | 99,7%

Aluminium 87,7% | 916% | 91,4%| 926%| 91,8% 91,3 % 96,5% | 96,0% | 970%| 97,4%| 97,1%| 97,0%

Metall Stahl (2) 933% | 933%| 929%| 93,7%| 93,0% 92,0 % 933% | 933%| 929% | 93,7%| 93,0%| 92,0%

Insgesamt 92,7% | 931%| 92,7% | 93,6% | 92,9% 91,9 % 936% | 936%| 933%| 941%| 935%| 92,6%
Holz 66,7% | 979%| 988%| 995%| 994% 99,6 % 96,5% | 990% | 995% | 997%| 99.8% | 999%
Sonstige = = = = = = 749% | 983% | 825%| 824% | 787%| 791%
Insgesamt 84,0% | 969% | 963% | 97,6% | 97,6% 97,0 % 95,6% | 974%| 968% | 97,7% | 97,8% | 97,2%

(1) einschliefilich Fliissigkeitskarton
(2) Weifblech, Sonstiger Stahl
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Abbildung 5-2: Entwicklung der Verwertungsquoten (stofflich oder energetisch)
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Tabelle 5-3:

Entwicklung der werkstofflichen und der stofflichen Verwertungsmengen

Material

Glas
Kunststoff

Papier / Karton (1)

Aluminium
Metall Stahl (2)
Insgesamt
Holz
Sonstige
Insgesamt

2.331,9
1.213,6
6.451,0
79,5
692,8
772,3

670,0

11.438,8

(1) einschliefilich Fliissigkeitskarton

(2) Weifblech, Sonstiger Stahl

Werkstoffliche Verwertung (in kt)

2011
2.360,5
1.285,9
6.432,7
82,9
735,2
818,1

810,0

11.707,2

2012
2.376,6
1.333,4
6.342,8
83,9
751,0
834,9

800,0

11.687,8

2013
2.446,0
1.345,7
6.880,6
87,3
742,6
829,8

690,0

12.192,1

2014
2.445,5
1.392,0
7.080,0
94,6
763,7
858,3

790,0

12.565,8

2.292,0
1.445,7
7.109,0
96,0
770,5
866,5

790,0

12.503,2

2.331,9
1.327,6
6.492,3
79,5
692,8
772,3

700,0

11.624,1

Stoffliche Verwertung (in kt)

2011
2.360,5
1.346,7
6.464,3
82,9
735,2
818,1

840,0

11.829,6

2012
2.376,6
1.404,9
6.373,4
83,9
751,0
834,9

830,0

11.819,9

2013
2.446,0
1.418,0
6.911,1
87,3
742,6
829,8

700,0

12.304,9

2014
2.445,5
1.479,0
7.110,0
94,6
763,7
858,3

800,0

12.692,8

2.292,0
1.490,0
7.139,0
96,0
770,5
866,5

800,0

12.587,5
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Abbildung 5-3: Entwicklung der stofflichen Verwertung in Deutschland nach Materialien (in kt)

— 14.000,0

7.000,0

12.000,0

6.000,0

10.000,0
g
5.000,0 5
]
¥ 3 |
4 e Glas
£ 80000 %
c
2 4.000,0 5 mmm Kunststoff
= % m Papier / Karton
3 a
g g [ Metall
5 60000 §
5 3.000,0 g . Holz
£ =r=Gesamt
4,000,0
2.000,0
1.000,0 2.000,0

0,0 0,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

183



Aufkommen und Verwertung von Verpackungsabféllen in Deutschland im Jahr 2015

Tabelle 5-4: Entwicklung der Verwertung oder Verbrennung in Abfallverbrennungsanlagen mit Energierliickgewinnung

Material

Glas
Kunststoff

Papier / Karton (1)

Aluminium
Metall Stahl (2)
Insgesamt
Holz
Sonstige
Insgesamt

2.331,9
2.016,7
6.623,1
79,5
692,8
772,3

1.700,0

13.444,0

(1) einschliefilich Fliissigkeitskarton

(2) Weifblech, Sonstiger Stahl

Mengen der Verwertung -

stofflich oder energetisch (in kt)

2011
2.360,5
2.737,4
7.303,5
85,1
735,2
820,3
2.734,1
18,2

15.974,0

2012
2.376,6
2.808,5
7.228,1
87,4
751,0
838,4
2.709,7
16,5

15.977,9

2013
2.446,0
2.863,1
7.825,9
90,5
742,6
833,1
2.728,5
15,9

16.712,4

2014
2.445,5
2.931,5
8.127,6
98,5
763,7
862,2
2.964,2
16,4

17.347,3

2.292,0
3.035,8
8.306,0
100,2
770,5
870,7
3.091,5
17,6

17.613,6

Mengen der Verwertung oder Verbrennung in Abfallverbren-
nungsanlagen mit Energieriickgewinnung (in kt)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.331,9 2.360,5 2.376,6 2.446,0 2.445,5 2.292,0
2.614,8 2.762,0 2.826,9 2.869,7 2.940,7 3.046,5

7.101,1 7.331,3 7.256,5 7.828,4 8.130,4 8.309,3

87,5 89,2 92,8 95,2 104,3 106,4
692,8 735,2 751,0 742,6 763,7 770,5
780,3 824,4 843,8 837,8 868,0 876,9

2.460,7 2.762,2 2.729,0 2.736,2 2.975,6 3.101,3
16,0 21,0 18,9 19,2 20,0 21,3

15.304,8 | 16.061,4 | 16.051,7 | 16.737,2 | 17.380,2 | 17.647,2
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Abbildung 5-4: Verwertung und Beseitigung von Verpackungsabfallen in Deutschland im Jahr 2015 (in kt)
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Tabelle 5-5:

Entwicklung des Verpackungsverbrauchs (Marktmenge) und des Verpackungsverbrauchs zur Entsorgung

Material

Glas
Kunststoff

Papier / Karton (1)

Aluminium
Metall Stahl (2)
Insgesamt
Holz
Sonstige
Insgesamt

2.711,8
2.894,0
7.291,7
127,6
742,8
870,4
2.549,7
21,6

16.339,2

(1) einschliefilich Fliissigkeitskarton

(2) Weifblech, Sonstiger Stahl

2011
2.669,7
2.991,2
7.433,8
130,8
788,1
918,9
2.791,3
21,6

16.826,5

2012
2.807,1
3.040,7
7.357,2
132,2
808,8
941,0
2.743,0
23,1

16.912,1

2013
2.758,0
3.067,4
7.921,5
135,8
792,5
928,3
2.743,2
23,5

17.441,9

Verpackungsverbrauch - Marktmenge (in kt)

2014
2.748,3
3.159,8
8.244,5
147,3
820,8
968,1
2.981,4
25,6

18.127,7

2.690,2
3.261,2
8.427,6
149,2
837,5
986,7
3.105,4
27,1

18.498,2

2.711,8
2.690,1
7.196,2
90,6
742,8
833,4
2.549,7
21,4

16.002,6

Verpackungsverbrauch zur Entsorgung (in kt)

2011
2.669,7
2.775,8
7.346,9
93,0
788,1
881,1
2.791,3
21,4

16.486,2

2012
2.807,1
2.836,7
7.272,4
95,7
808,8
904,5
2.743,0
22,9

16.586,6

2013
2.758,0
2.873,3
7.838,9
97,7
792,5
890,2
2.743,2
23,3

17.126,9

2014
2.748,3
2.945,6
8.148,8
107,4
820,8
928,2
2.981,4
25,4

17.777,7

2.690,2
3.052,2
8.331,2
109,7
837,5
947,2
3.105,4
26,9

18.153,1
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6 Fehlerbetrachtung

Ziel der folgenden Ausfiihrungen ist es, Anhaltspunkte {iber die Qualitdt der Mengenangaben zu geben.

Hierzu werden die Fehler in der Ermittlung der Verbrauchs- und Verwertungsmengen qualitativ und
quantitativ beschrieben.

Dabei wurden die Fehlerschiatzungen nicht in detaillierter Weise bestimmt. Vielmehr wurde auf der
Basis der Fehlerangaben fiir die Vorjahre in qualitativer Weise entschieden, ob der mutmafiliche Feh-
ler grof3er oder kleiner geworden ist.

6.1 Fehlerbetrachtung Verpackungsverbrauch

Zur Bestimmung des maximalen Fehlers ist es notwendig, die unsicheren Parameter mit hochstmogli-
chen und niedrigstmoglichen Werten anzunehmen und die Fehlerfortpflanzung zu kontrollieren. We-
gen der Fiille der untersuchten Einzelbranchen und Packmittelsegmente kann dies nicht in der not-
wendigen grofdten Detailliertheit geschehen.

Um gleichwohl nachvollziehbare und moéglichst objektivierbare Kriterien zur Fehlerbeurteilung heran-
zuziehen, wurde die Berechnung des Verpackungsverbrauchs in der nachfolgenden Ubersicht in die
wichtigsten Einzelschritte zerlegt. Fiir die einzelnen Materialgruppen und deren wichtigste Packmit-
telgruppen wurden die wesentlichen Schwachen (minus) und Starken (plus) in der Verbrauchsermitt-
lung gekennzeichnet. Die Tabelle ist folgendermaf3en zu interpretieren:

Spalte 1 bis 3

Beurteilung der Qualitat und Aussagekraft der Bundesstatistik zur Produktion (Spalte 1) und zum Au-
8enhandel (Spalte 2) von Leerpackmitteln. Um Anhaltspunkte zur jeweiligen Bedeutung der Produkti-
ons- und Auféenhandelsstatistik fiir die Berechnung der Marktversorgung mit Leerpackmitteln zu ge-
ben, wird in der Tabelle der Anteil der Leerimporte am Verpackungseinsatz wiedergegeben.

Der Anteil der Leerimporte am Verpackungseinsatz stieg erneut von 22,9 % in 2014 auf 24,5 % in
2015.

Spalte 4

Daneben wird die Qualitdt und Aussagekraft der nichtamtlichen Statistiken beurteilt (vorwiegend Fir-
men- und Verbandsstatistiken). Verbandsstatistiken, die im Wesentlichen auf der Bundesstatistik auf-
bauen und daher keine eigenstdndigen Quellen darstellen (z.B. Kunststoff), werden hier als ,schwach*
bewertet, auch wenn es sich im Regelfall um eine gute Aufbereitung des vorliegenden statistischen
Materials handelt.

Spalte 5

Basis der fiillgutbezogenen Verbrauchsberechnung fiir die Ermittlung der in Verkehr gebrachten Fiill-
gutmengen waren fiir das Bezugsjahr 2015 detaillierte Erhebungen in zahlreichen Produktgruppen.
Quellen waren schriftliche und telefonische Befragungen der Packmittel herstellenden und abfiillen-
den Industrie, store-checks, Ergebnisse der Konsumgiitermarktforschung, Bundesstatistiken, sowie
Verbands-, und Firmenstatistiken. Die fiir das jeweilige Packmittelsegment wichtigsten Fiillgutseg-
mente werden hier im Hinblick auf die Qualitdt der Verbrauchsberechnung beurteilt.
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Spalte 6

GVM unterhalt eine Datenbank iiber Verpackungsmuster. Es werden regelmafdig Probekéufe (insbe-
sondere fiir Importprodukte) durchgefiihrt und die Packmittel vermessen, ausgewogen und verschie-
dene Parameter der Packmittel aufgenommen. In der Spalte 6 wird bewertet, wie gut diese Datenbasis
ist, und welche Schwierigkeiten bestehen, die Messgewichte im notwendigen Mafde zu Durchschnitts-
gewichten zusammenzufassen (z.B. abhdngig von der Streuung der Einzelgewichte je Fiillgrofde). Ins-
besondere fiir die liberarbeiteten Fiillgutsegmente wurden in 2016 und 2017 detaillierte Wiegearbei-
ten durchgefiihrt, die in die Ergebnisse eingeflossen sind.

Spalten 7,8 und 9

Auch die Genauigkeit der ermittelten Struktur des Packmitteleinsatzes und der Daten zum gefiillten
Aufdenhandel muss bewertet werden:

Ist in den relevanten Fiillgutsegmenten die Fiillgroféenstruktur tibersichtlich? Ist die Struktur nach Ma-
terialien tibersichtlich?

Wird das Packmittel stark konzentriert in Flillgutbranchen mit guter Datenqualitat eingesetzt oder ist
das Gegenteil der Fall?

Um die relative Bedeutung des Aufdenhandels mit befiillten Verpackungen wiederzugeben, wird in
Spalte 9 der Anteil der Importe von befiillten Verpackungen am Verpackungsverbrauch angegeben.

Gegeniiber dem Vorjahr hat der Anteil der importierten gefillten Verpackungen am Verpackungsver-
brauch (Marktmenge) um 0,3 Prozentpunkte auf 30,7 % zugenommen.

Spalte 10

In Spalte 10 wird der Umfang der Erfassung durch fiillgutbezogene Marktforschung qualitativ beur-
teilt. Diese Beurteilung gibt an, welche Anteile am Gesamtverbrauch durch die Ergebnisse aus der fill-
gutbezogenen Verbrauchsberechnung abgedeckt werden. Fiir die Qualitat der Ergebnisse ist dies von
besonderer Bedeutung, weil die Gegenrechnung zwischen der Marktversorgung mit Leerpackmitteln
und dem Packmitteleinsatz nur bei einer hohen , Erfassungsquote” zu einer Verbesserung der Daten-
qualitat fithren kann.

Spalten 11 und 12

Die qualitativen Beurteilungen werden hier zu einer quantitativen Einschatzung des maximalen (bzw.
mittleren) Fehlers verdichtet. An dieser Stelle ist zu berticksichtigen, welche Methode der Verbrauchs-
berechnung (Packmittel bezogen vs. Fiillgut bezogen) von GVM im jeweiligen Packmittelsegment als
valider eingeschétzt wird und das Ergebnis letztendlich beherrscht.
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Tabelle 6-1:

Fehlerquellen in der Ermittlung des Verpackungsverbrauchs — 2015
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Fehlerquellen in der Ermittlung des Verpackungsverbrauchs 2015 — Fortsetzung
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8 10 11
Verbrauchsber. Packmittel Verbrauchsberechnung Fullgiter ("von unten")
Aluminium 32% 32% +/-3,0% +/-6,0%
Getrdankedosen - ++ ++ ++ + + - T+
Sonstige Behalter - + + + + o = +
Verschlusse u.a. + - -- + + - R 4
Sonstige Folien - - -- + + - = &b
WeiRblech 23% 43 % +/-2,5% +/-5,0%
Getrankedosen ++ + ++ ++ ++ ++ + ++
Konservendosen ++ + -- + + - - ++
Aerosoldosen ++ ++ ++ o + + - +
Verschlisse - - - ++ + ++ + ++
Stahl 23% 29% +/-4,0% +/-8,0%
Fasser ++ ++ -- -- - -- -- --
Sonstige GroRRgebinde ++ ++ -- o . = - -
Holz 41 % 36 % +/-5,0% +/-10,0 %
Paletten ++ ++ - - - - - -
Sonst. Holz + + -- -- - - - -
Sonstige Packstoffe - - k.A. -- - - - - k.A. +/-4,0% +/-8,0%
Alle Packstoffe 25% 31% +/-1,9% +/-3,8%

Einfluss auf die Validitat der Ergebnisse: stark verbessernd (++), merklich verbessernd (+), weniger verbessernd (-) kaum verbessernd (--)
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Im Ergebnis ist der Fehler fiir den Bereich Holz am grofdten. Das liegt v.a. an den Unschérfen in der Ab-
grenzung zwischen Einweg- und Mehrwegpaletten.

Auch wird aus der Ubersicht klar, dass der Fehler fiir flexible Packmittel im Allgemeinen gréfRer ist als
fiir starre Packmittel. In der Materialfraktion Kunststoff spielt hier die entscheidende Rolle, dass der
Anteil der Verpackungen an der Marktversorgung mit Folien nur mit einer hoheren Fehlerbandbreite
zu beziffern ist. Hinzu kommt, dass flexible Verpackungen in grofder Fiillgrofienvielfalt in Verkehr ge-
bracht werden (z.B. Frischeerzeugnisse) und daher die Bestimmung der Einsatzgewichte und Packmit-
telstruktur zwangslaufig mit gréfderer Ungenauigkeit behaftet ist.

Es ist zu beachten, dass sich alle Aussagen zur Hohe der Fehler auf den Gesamtverbrauch nach Materi-
alien beziehen. Fiir den haushaltsnahen Verbrauch von Verpackungen wiirde GVM die maximalen Feh-
ler niedriger ansetzen. Die in Verkehr gebrachte Menge von Transportverpackungen kann im Rahmen
der Verbrauchsermittlung in vielen Branchen nur sehr pauschal beziffert werden. Daher ist insbeson-
dere fiir die Universalpackstoffe Papier und Kunststoff (v.a. fiir PE und PP-Folien) der mogliche Fehler
in der Ermittlung des Gesamtverbrauchs deutlich hoher als der mogliche Fehler in der Ermittlung des
haushaltsnahen Verbrauchs.

Im Bereich PPK ist davon auszugehen, dass der Fehler in der Verbrauchsermittlung auf lange Sicht
kleiner wird. Die starke Dynamik im Bereich der Verpackungen fiir den Versandhandel birgt einerseits
grofde Fehlerquellen, andererseits wurde dieser Bereich in den Arbeiten fiir die Bezugsjahre 2013 und
2015 als Schwerpunkt bearbeitet.

Im Bereich Sonstiger Stahl ist der Fehler ebenfalls hoch angesetzt.

Im Bereich Kunststoffverpackungen diirfte der Fehler einerseits tendenziell geringer werden, weil
Kunststoffverpackungen in vielen Fiillgutbereichen inzwischen einen derart hohen Marktanteil auf-
weisen, dass Fehler in der Bestimmung der Packmittelstruktur nach Materialien immer geringere Be-
deutung haben. Auch die detaillierten Verwiegungen von Verpackungen umfassend iiberarbeiteter
Produktgruppen, die GVM in 2016 und 2017 durchgefiihrt hat, haben sicher zu einer Verringerung des
Fehlers beigetragen. Andererseits ist die Bestimmung der Marktmenge der {iberproportional zuneh-
menden Transportfolien nach wie vor mit grof3er Unsicherheit behaftet.

6.2 Fehlerbetrachtung Verwertungsmengen

Auf systematische Fehler in der Ermittlung der Verwertungsmengen wurde in Kapitel 4.1 bereits ein-
gegangen. Die Verpackungsmassen, die netto tatsachlich wieder in den Stoffkreislauf zuriickgefiihrt
werden, liegen um ein- bis zweistellige Prozentsatze unter den hier dokumentierten Brutto-Mengen.
Eine quantitative Einschatzung der Grofdenordnungen wurde in Kapitel 4.1 wiedergegeben.

Dieses Grundproblem wird in der nachfolgenden Fehlerbetrachtung ausgeklammert. Die Aussagen
tiber die Fehlerhohe beziehen sich auf die brutto zur Verwertung (im In- oder Ausland) bereitgestellte
Menge nach Materialien.

Hierzu wurde fiir alle Einzelposten ein maximaler Fehler eingeschatzt. Die Einschatzung beruht auf
einer Beurteilung der Qualitdt der verwendeten Dokumentationen, Quellen und Schatzgrundlagen.
Auch fiir die in Mengenstrombilanzen vorliegenden Ergebnisse wurde ein Fehler unterstellt. Den in die
Verwertungsmengen eingehenden Schatzungen wurden erheblich hohere maximale Fehler zu Grunde
gelegt.

Die wesentlichen Fehlerquellen in der Ermittlung der Verwertungsmengen der Materialfraktionen
sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt.
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Tabelle 6-2: Hauptfehlerquellen in der Ermittlung der Verwertungsmengen
Material Fehlerquelle Kommentierung
Glas Verwertung von Mehrweg-Glas aus Ab- mit dem Wegfall der GGA-Statistiken ist eine
fullbetrieben und Exporte Altglas weitgehend unabhangige Datenbasis entfallen.
Menge aus Direktentsorgung von Trans- Erhebung nach Umweltstatistikgesetz hat hier
portverpackungen zu einer Validierung beigetragen.
Verwertung von Mehrweg-Verpackun- Schatzung nur mit sehr hohem Aufwand margi-
gen aus Abfillbetrieben nal verbesserbar
Mit dem Wegfall der Mengenstrompflicht fir
bepfandete Einweg-Getrankeverpackungen
Verwertung von bepfandeten Einweg- kann die Verwertungsmenge nur mehr ge-
Kunststoff Getrankeverpackungen schatzt werden. Weil die GréRenordnung der
Ricklaufquoten unstrittig ist, diirfte der Fehler
gleichwohl gering sein.
Die Abdeckung ist inzwischen ausreichend.
Durch den Wegfall der Eigenriicknahme und
Mengen aus sonstigen Rickflihrungssys- | den stark sinkenden Marktanteil der Branchen-
temen I6sungen sind zwei Fehlerquellen eliminiert
worden.
Der Anteil der Restabschatzung ist gering.
Der Anteil der Verpackungspapiere steigt stark
Anteil der Verpackungen an Mengen aus | und schnell an: wegen der groRen Dynamik, fallt
Papier der Gemischterfassung mit graphischen schwerer ins Gewicht, dass aktuelle Untersu-
Papieren (auch an Exporten) chungen nur punktuell vorliegen und nicht ver-
allgemeinert werden kénnen.
Mengen, die "neben" den Dokumentati- . .
& keine Zuschatzung mehr durch GVM
onssystemen vermarktet werden
. Flr das Bezugsjahr 2006 wurde die Rickgewin-
A nung aus MVAs und MBAs erstmals einge-
Rickgewinnung aus der Abfallbeseiti- g . . &
un schatzt. Inzwischen liegen zunehmend belast-
gung bare Ergebnisse vor, die auf wissenschaftlichen
Untersuchungen fuRen.
Menge Uber Schrotthandel nicht I6sbar
Durch den Wegfall der Eigenriicknahme und
. . . den stark sinkenden Marktanteil der Branchen-
Branchenldsungen, Eigenriicknahme B . . L
I6sungen sind zwei Fehlerquellen eliminiert
WeiBblech worden.
Rickgewinnungsquoten in der Vergangenheit
Rickgewinnung aus der Abfallbeseiti- durch Gutachten abgesichert; Inzwischen liegt
gung ein aktualisiertes Gutachten des TUV Rheinland
vor (aus 2012)
Sonstiger Mengen aus Industriebetrieben iber nicht I5sbar
Stahl Schrotthandel
. - . Primarerheb der Uni itat Hamburg i
Zweifel an der gegenseitigen Unabhan- AT e n|ver5|“a =R |rr.1
iokeit der in die Schitzune eingehenden Auftrag von HAF, VDP u.a. Verbanden haben die
Holz gle g €ing Datenbasis erheblich verbessert. In jiingster Zeit

Expertenmeinungen und Fachaufsatze
("Zahlen-Recycling")

wurden allerdings kaum mehr Primarerhebun-
gen veroffentlicht.
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Tabelle 6-3 gibt die maximalen Fehler wieder und stellt sie den entsprechenden Werten im Verpa-
ckungsverbrauch gegeniiber.

Es zeigt sich, dass der Fehler in den Verwertungsmengen meist dort besonders hoch ist, wo auch die
Ermittlung des Verpackungsverbrauchs mit grofieren Unsicherheiten behaftet ist.

Das Konstitut der Eigenriicknahme wurde mit der 6. Novelle der Verpackungsverordnung eliminiert.
Zugleich wurde der Betrieb von Branchenldsungen stark erschwert. Beide Punkte haben dazu beige-
tragen, dass der Fehler in der Ermittlung der Verwertungsmengen dualer Systeme geringer geworden
ist. Da diese Verwertungsmengen bereits seit langem gut und redundant dokumentiert sind, wirkt
sich dieser Effekt auf die Fehlerhohe nur marginal aus.
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Tabelle 6-3: Fehlerabschatzung fir Verbrauch und Verwertung 2015

Stoffliche Verwertung
(im In- und Ausland, brutto)

Verpackungsverbrauch zur Entsorgung

Ergebnis maximaler Fehler min. Menge ) Ergebnis maximaler Fehler min. Menge
kt % kt kt kt % kt kt
Glas 2.690 3,0% 81 2.609 2.771 2.292 6,0 % 137,5 2.155 2.430
Kunststoff 3.052 5,0 % 153 2.900 3.205 1.490 6,0 % 89,4 1.401 1.579
Papier 8.331 7,0% 583 7.748 8.914 7.139 7,0% 499,7 6.639 7.639
Aluminium 110 6,0 % 7 103 116 96 6,0 % 5,8 90 102
WeiBblech 501 5,0 % 25 476 526 456 3,0% 13,7 442 469
Sonst. Stahl 336 8,0% 27 309 363 315 8,0% 25,2 290 340
Holz 3.105 10,0 % 311 2.795 3.416 800 12,0 % 96,0 704 896
Sonstige 27 8,0 % 2 25 29 - 0,0 % - - -
Insgesamt 18.153 3,8% 684 17.469 18.837 12.587 4,3 % 535,4 12.052 13.123
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